
Изменение № 1 ГОСТ 21138.9—78 Мел. Метод определения содержания марганца
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.06.88 № 2554

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Заменить слово: «содержания» на «массовой доли»; 
«consent» на «oxide mass».

По всему тексту стандарта заменить единицу: мл на см3.
(Продолжение см с. 66)

3 Зак. 2131 65

Росстрой

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/rosstroy-ru.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 21138.9—78)
Вводная часть. Первый абзац. Заменить слово: «содержания» на «массовой 

доли».
Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 21138.0—75 на ГОСТ 21138.0—85. 
Пункт 5.2. Заменить слова: «до 0,0001 %» на «до четвертого десятичного зна

ка».
Пункт 5.3. Второй, третий абзацы исключить.
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