
к ГОСТ 24064—80 Мастики клеящие каучуковые. Технические условия

В '*■ i к о ч месте Напечатано Должно быть

Пункт 2 4 типа ВЗ-Ь типа ВЗ-246.
Пункт 4.7 Вязкость мастик на Вязкость мастик на вискозиметре

вискозиметре типа ВЗ-1 типа ВЗ-246 определяют по ГОСТ
определяют по ГОСТ 8420—74, при этом мастику разбав
S420—74 Диаметр соп> 
л а 5,4 мм

ляют растворителем в соотношении 
по массе 4:1 (мастика: раствори
тель). В качестве растворителя при
меняется смесь бензин: этил ацетат в 
соотношении 1:1.

(ИУС Л* 5 1987 г.)
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http://www.mosexp.ru/stroitelstvo/montazh_oborudovaniya.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294852/4294852791.htm

