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Пункт 2.2. Заменить ссылки: ГОСТ 546—79 на ГОСТ 546—88, ГОСТ
20015—74 на ГОСТ 20015—88.

Пункт 2.3.1. Первый абзац после слов «массой 0,5 г» дополнить словами: 
к (при массовой доле меди от 0,01 до 0,04 %) и 0,25 г (при массовой доле 
меди от 0,04 до 0,1 %)».

Пункт 2.3.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «В семь стаканов 
вместимостью 250 см5 помещают навески карбонильного железа, соответствую
щие навеске пробы. В шесть из них приливают 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 см3
стандартного раствора Б, что соответствует 0,00005; 0,0001; 0,00015; 0,00020; 
0,00025; 0,00030 г меди. Седьмой стакан служит для проведения контрольного 
опыта. Во все стаканы приливают по 30 см3 серной кислоты, разбавленной 1:4, 
и далее поступают, как указано в п. 2.3.1».

Пункт 2.4.2 изложить в новой редакции: «2.4.2. Нормы точности и норма
тивы контроля точности массовой доли меди приведены в таблице.

(Продолжение см. с. 60)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22536.8^-87}
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От 0,01 до 0,02 включ. 0,004 0,005 0,004 0,005 0,002
Св. 0,02 до 0,05 » 0,006 0,007 0,006 0,007 0,004
» 0,05 » 0,1 » 0,010 0,012 0,010 0,012 0,006
» 0,10 » 0,2 » 0,017 0,021 0,017 0,021 0.011
» 0,20 » 0,5 » 0,026 0,033 0,028 0,034 0,017

Пункты 3.4.2, 4.5.2 изложить в новой редакции: «Нормы точности и нор
мативы контроля точности определения массовой доли меди приведены в таб
лице».

Приложение. Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Нормы точности 
и нормативы контроля точности определения массовой доли меди приведены в 
таблице».
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