
В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В23

к ГОСТ 5520—79 Сталь листовая углеродистая низколегированная и леги
рованная для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические 
условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 3.2. Первый 
абзац

сталь листы

См. Изменение N9 4 ИУС N9 6—98

П ри м еры  услов- Пункт 2.2. Пример ус- Пример условного обо
ных обозначений ловн ого  о б о зн ач ен и я значения изложить в

изложить в новой ре
дакции:

новой редакции:

Пункт 3.2. Табли
ца 3. Графа «Нормиру
емая характеристика». 
Тринадцатый абзац кси KCV

Пункт 3.8.3 Первый абзац. Заменить 
обозначение: KCV на
кси

—

Нормы ударной вяз Нормы ударной вязко
кости KCU приведены сти KCV приведены в
в табл. 5а табл. 5а

Таблица 5а. Голов кси KCV
ка
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украшение интерьера

Поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294853/4294853447.htm

