
Группа Б49
Изменение № 1 ГОСТ 18180—72 Битумы нефтяные. Метод определения измене
ния массы после прогрева
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 
29.12.78 № 3599 срок введения установлен

с 01.04.79

Пункт 1.1 после слов «термометр лабораторный по ГОСТ 2045—71» допол
нить словами: «или технический исполнения II по ГОСТ 28123—73»;

заменить ссылки: ГОСТ 11232—65 на ГОСТ 10073—76; ГОСТ 3584—53 на 
ГОСТ 3584—73; ГОСТ 6371—64 на ГОСТ 6871—73.

(ИУС № 2 1979 г.)
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