
Изменение № 1 ГОСТ 19220— 73 Мел природный обогащенный. М етод опреде
ления содержания песка

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.84  
№  2286 срок введения установлен

с 01.01.85

П од наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5743.

_______________________________ (Продолжение см. стр. 40 )
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https://www.stroyinf.ru/


(Продолжение изменения к ГОСТ 19220—73)
FIvhkt 2.1. Заменить ссылки; ГОСТ 3118—в7 на ГОСТ 3118—77; ГОСТ 

15076—69 на ГОСТ 24104—80; ГОСТ 6371—73, ГОСТ 10394—72 и ГОСТ 
8613—64 на ГОСТ 25336—82; ГОСТ 9147—73 на ГОСТ 9147—80; ГОСТ 
9775—69 на ГОСТ 23932—79.

(ИУС 10 1984 г.)
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