
Изменение № 4 ГОСТ 14959—79 Сталь рессорно-пружинная углеродистая и ле
гированная. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 01.06.87 № 1788

Дата введения 01.11.87

Пункт 2.2. Таблица 1. Примечание 6. Заменить норму: 0,10% на 0,15%. 
Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 1497—73 на ГОСТ 1497—84.
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