
Изменение № 4 ГОСТ 9941—81 Трубы бесшовные холодно- и тепл о деформиро
ванные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 05.08.88 № 2855

Дата введения 01.01.89

Пункт 2.4 дополнить абзацем: «Нормы предела текучести для труб из ста
ли марок 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т и 08XI8H10T устанавливают по согласова
нию изготовителя с потребителем»,

(Продолжение см. с* 106)

105

салфетка декор

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 9941— 81)
Пункт 2.5 дополнить абзацем: «Нормы временного свжротивления разрыву и 

предела текучести устанавливают по согласованию изготовителя с потребите
лем».

Пункт 4.4. Исключить слова: «или ГОСТ 8.328—78».
(ИУС № 12 1988 г.)

Шб

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294854/4294854186.htm

