
Изменение № 3 ГОСТ 19282—73 Сталь низколегированная толстолистовая и ши* 
рокополосная универсальная. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.86 
«N* 4369 срок введения установлен

с 01.06.87

Пункт 1.9. Таблицу 2 дополнить примечанием — 4: «4. По согласованию со 
строительными и строительно-монтажными организациями допускаются другие- 
отклонения по массовой доле элементов, при условии обеспечения механических 
свойств».

(Продолжение см. с. 94)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19282— 78]
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.8: «4.8. При использовании предприятием- 

изготовителем статистических методов контроля механических свойств в соот
ветствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установлен
ном порядке, контроль механических свойств, предусмотренный настоящим 
стандартом, изготовителем допускается не проводить. Изготовитель гарантирует 
при этом соответствие выпускаемой продукции требованиям настоящего стан
дарта. В арбитражных случаях и при периодических проверках качества про
дукции применяются методы контроля, предусмотренные настоящим стандар
том».

(ИУС № 3 1987 г.)

94

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294854/4294854493.htm

