
В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа ВОЗ

Изменение № 2 ГОСТ 14771—76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения 
сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.12.86 
№ 3847 срок введения установлен

с 01.07.87

Пункт 4, Таблица 30. Графу е изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с. 70)

69
стоимость дома

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti


(Продолжение изменения к ГОСТ 14771— 76)

Условное
сварного

обозначение
соединения е , не более

У1 0S+3

(ИУС № 3 1987 г.)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294854/4294854910.htm

