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Настоящий стандарт устанавливает метод определения темпера
туры размягчения нефтяных битумов.

Метод заключается в определении температуры, при которой би
тум, залитый в кольцо заданных размеров, размягчается и под дей
ствием веса металлического шарика выдавливается из кольца на 
определенную глубину.

Применение метода предусматривается в стандартах и техниче
ских условиях на нефтяные битумы.

1. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

1.1. При определении температуры размягчения битума при
меняют:

прибор для определения температуры размягчения битумов по 
ГОСТ 1424—57 с термометром с градуировкой шкалы 0,5° С; 

полированную металлическую или стеклянную пластинку; 
сетку металлическую № 07 по ГОСТ 3584—53; 
нож для срезания битума; 
тальк по ГОСТ 879—52; 
глицерин по ГОСТ 6823—54; 
воду дистиллированную; 
соль поваренную пищевую по ГОСТ 153—57.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2. 1. Перед испытанием образец битума обезвоживают: вязкие 
битумы — осторожным нагреванием без перегрева при помешива
нии стеклянной палочкой; жидкие битумы — фильтрацией нагретого 
до 60° С битума через слой крупнокристаллической свежепрокаленной 
поваренной соли. Обезвоженный и расплавленный до подвижного 
состояния битум процеживают через металлическое сито с сеткой 
№ 07 и тщательно перемешивают для полного удаления пузырьков 
воздуха.
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1 .  Испытуемый битум наливают с некоторым избытком в ла
тунные кольца прибора, помещенные на металлическую полирован
ную или стеклянную пластинку, покрытую смесью талька с глице
рином (1 : 3).

При испытании битумов, температура размягчения которых выше 
120° С, кольца предварительно слегка подогревают.

После охлаждения колец в течение 30 мин при температуре 
20 ±  2° С избыток битума гладко срезают нагретым ножом вровень 
с краями колец. Кольца с битумом помещают в отверстия на подвеске 
прибора. В среднее отверстие подвески вставляют термометр так, 
чтобы нижняя точка ртутного резервуара была на одном уровне 
с нижней поверхностью битума в кольцах. Если температура раз
мягчения битума ниже 80° С, подвеску с кольцами ставят на 15 мин 
в стакан, наполненный водой, имеющей температуру 5 ±  0,5° С. 
Если температура размягчения битума выше 80° С, то образец вы
держивают в течение 15 мин в глицерине при температуре 35 ±  0,5° С.

Воду или глицерин наливают до метки на скрепляющем стержне 
прибора. На верхней и нижней поверхности битума в кольцах не 
должно быть пузырьков воздуха.

По истечении 15 мин подвеску вынимают из стакана, на каждое 
кольцо в центре поверхности битума кладут стальной шарик и опу
скают подвеску обратно в стакан. Устанавливают стакан в нагрева
тельный прибор так, чтобы плоскость колец была строго горизон
тальной.

Температура воды или глицерина в стакане после первых 3 мин 
нагрева должна подниматься со скоростью 5 ±  0,5° С в 1 мин.

4. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

4.1. За температуру размягчения битума принимают температуру, 
при которой выдавливаемый шариком битум коснется нижнего 
кружка прибора.

Расхождения между двумя параллельными определениями не 
должны превышать 0,5° С.
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