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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Заклепки «слепые» с открытым концом, разрывающимся 
вытяжным сердечником и потайной головкой 
(корпус и сердечник из алюминиевого сплава)

Open end blind rivets with break pull mandrel and countersunk head 
(aluminium alloy body and aluminium alloy mandrel)

Дата введения — 2019—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает размеры, механические характеристики и требования к «сле
пым» заклепкам с открытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и потайной головкой, 
с корпусом и сердечником из алюминиевого сплава (AIA) с номинальным диаметром стержня d от 2,4 
до 6,4 мм включительно.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты. Для да
тированных ссылок следует использовать только указанное издание ссылочного документа.

ISO 3269:2000, Fasteners — Acceptance inspection (Изделия крепежные. Приемочный контроль)
ISO 14588:2000, Blind rivets — Terminology and definitions (Заклепки «слепые». Термины и опреде

ления)
ISO 14589:2000, Blind rivets — Mechanical testing (Заклепки «слепые». Механические испытания)

3 Размеры

3.1 Общие положения

Символы и обозначения размеров — по ИСО 14588.

3.2 Размеры заклепок

Размеры заклепок приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

Издание официальное
1
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Т а б л и ц а  1 — Размеры заклепок
В миллиметрах

Корпус
заклепки

d

НОМ. 2,4 3,2 4 4,8 6,4

макс. 2,48 3,28 4,08 4,88 6,48

мин. 2,25 3,05 3,85 4,65 6,25

dk
макс. 5,0 6,7 8,4 10,1 13,4

мин. 4,2 5,8 6,9 8,3 11,6

к макс. 1 1,3 1,7 2 2,7

Сердечник
dm макс. 1,6 2,1 2,55 3,05 4

Р мин. 25 25 25 27 27

Наибольшая 
слепая длина Ь макс. / + 3 макс. / + 3 макс. ^макс. +  3 ,5 / + 4 ‘ макс. ^ ^макс. +  3 ,5

Длина заклепки /
Рекомендуемая толщина пакета3)

ном. (найм.) наиб.

6 7 1,5—4,0 2,0—3,5 — — —

8 9 — 3,5—5,0 2—5 2,5—4,0 —

10 11 — 5—7 5,0—6,5 4—6 —

12 13 — 7—9 6,5—8,5 6—8 3—6

16 17 — 9— 13 8,5—12,5 8—12 6—10

20 21 — 13—17 12,5— 16,5 12— 15 10— 14

П р и м е ч а н и е  — Размеры корпуса заклепки рассчитаны по формулам, указанным в приложении А.

а) Толщина пакета для заклепок с размерами, указанными в таблице 1, и комбинацией материалов в со
ответствии с разделом 4 характеризуются минимальным и максимальным значениями толщины пакета. Мини
мальное значение толщины пакета приводится только в качестве рекомендации. Возможно в отдельных случаях 
выходить за рамки указанного нижнего предела толщины пакета.

3.3 Диаметры отверстий с зазором

Диаметры отверстий с зазором cfh1, применяемые для соединения заклепкой всех элементов 
сборки, приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Диаметры отверстий с зазором
В миллиметрах

н̂ом.
dM

не менее не более

2,4 2,5 2,6

3,2 3,3 3,4

4,0 4,1 4,2

4,8 4,9 5,0

6,4 6,5 6,6

Несоответствие размерам, приведенным в таблице 2, может привести к трудностям в сборке 
и/или к снижению предельных нагрузок на срез и растяжение, указанных в таблице 3.
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При необходимости для облегчения совмещения отверстий только во внешнем из скрепляемых 
элементов диаметр отверстия с зазором может быть больше, чем указано в таблице 2 (см. рисунок 2). 
Это может также привести к снижению предельных нагрузок на срез и растяжение, приведенных в таб
лице 3.

а) Увеличенное отверстие с зазором.

Рисунок 2 — Увеличенное отверстие с зазором для облегчения совмещения

4 Материал и окончательная обработка

В соответствии с настоящим стандартом «слепые» заклепки должны иметь корпус и сердечник из 
алюминиевого сплава (AIA), а также механические свойства, указанные в разделе 5.

Технические требования к материалу и марку материала выбирает изготовитель.
Поверхность корпуса и сердечника заклепки должна быть гладкой, без специальной обработки.

5 М еханические свойства

При испытании по ИСО 14589 минимальные значения предельных нагрузок на срез, растяжение 
и усилие разрыва сердечника должны соответствовать таблице 3.

Т а б л и ц а  3 — Механические свойства

d H OM .’ м м
Нагрузка на срез, Н, 

не менее
Нагрузка на растяжение, Н, 

не менее
Усилие разрыва сердечника, Н, 

не более

2,4 250 350 1100

3,2 500 670 1800

4 850 1020 2700

4,8 1160 1420 3700

6,4 2050 2490 6300

6 Сопротивление сердечника вы талкиванию

При испытаниях по ИСО 14589 нагрузка выталкивания сердечника должна быть более 10 Н.

3
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7 Сопротивление выталкиванию головки сердечника

Часть сердечника с головкой, остающаяся в корпусе заклепки после установки, не должна вы
падать и должна удерживаться в корпусе при испытании нагрузкой, установленной в таблице 4, в соот
ветствии с ИСО 14589.

Т а б л и ц а  4 — Нагрузка для испытания удержания головки сердечника

С/ном , ММ
Нагрузка при испытании 

для удержания головки, Н

2,4 10

3,2 15

4 20

4,8 25

6,4 50

8 Качество исполнения

На заклепках не должно быть заусенцев и других дефектов поверхности, головка и корпус заклеп
ки должны быть правильной формы.

После установки на заклепках не должно быть признаков растрескивания при осмотре с пятикрат
ным увеличением.

9 Испытания при приемке

Если нет других указаний, то испытания при приемке проводят по ИСО 3269.

10 Обозначение

П р и м е р  о б о з н а ч е н и я  заклепки «слепой» с открытым концом, разрывающимся вытяжным 
сердечником и потайной головкой, с номинальным диаметром d, равным 4 мм и номинальной длиной /, 
равной 12 мм, с корпусом и сердечником из алюминиевого сплава (AIA):

Заклепка «слепая» ГОСТ Р ИСО 15982—2017— 4 х 12 — AIA/AIA

4
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Приложение А 
(справочное)

Расчетные формулы

А.1 Общие положения
В соответствии с настоящим стандартом «слепые» заклепки должны соответствовать следующим формулам 

и допускам.

А.2 Диаметр стержня заклепки
Максимальный диаметр стержня заклепки вычисляют по формуле

dмакс. = du + 0,08 мм.

Минимальный диаметр стержня заклепки рассчитывают по формуле

0,15 мм.

А.З Диаметр головки заклепки
Максимальный диаметр головки заклепки с точностью до десятой доли мм рассчитывают по формуле

макс. "  2.1 ^ном.

■"НОМ.

А.4 Допуск диаметра головки заклепки
Поле допуска диаметра головки заклепки h16 —  для заклепок с dH0M < 3,2 мм и h17 —  для заклепок с 

> 3,2 мм.

А.5 Высота головки заклепки
Максимальную высоту головки заклепки с точностью до десятой доли мм рассчитывают по формуле

= 0,415 d.ном.

А.6 Диаметр отверстия с зазором
Диаметр отверстия с зазором для «слепой» заклепки рассчитывают по формулам:

■'М макс.

■'М мин.

= d,ном.

= d.ном.

+ 0,2 мм; 

+ 0,1 мм.

5



ГОСТ Р ИСО 15982— 2017

Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным и национальным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного и национального стандарта

ISO 3269:2000 ЮТ ГОСТ ISO 3269—2015 «Изделия крепежные. Приемочный 
контроль»

ISO 14588:2000 ЮТ ГОСТ Р ИСО 14588— 2005 «Заклепки «слепые». Термины и 
определения»

ISO 14589:2000 ЮТ ГОСТ Р ИСО 14589—2005 «Заклепки «слепые». Механиче
ские испытания»

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.

6
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