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ГОСТР ИСО 2588—2017

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Инновационный научно-производствен
ный центр текстильной и легкой промышленности» (ОАО «ИНПЦ ТЛП») на основе собственного перево
да на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регу
лированию и метрологии от 4 июля 2017 г. № 665-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 2588:2014 «Кожа. Выбороч
ный контроль. Количество образцов для выборки большого объема» (ISO 2588:2014 
«Leather — Sampling — Number of items for a gross sample», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна
родных стандартов соответствующие национальные стандарты Российской Федерации, сведения о 
которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об измене
ниях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 
информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и попра
вок  —  в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмот
ра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в 
информационной системе общего пользования  —  на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru).

Стандартинформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии

II

http://mosexp.ru# 


ГОСТ Р ИСО 2588—2017

Содержание

1 Область применения......................................................................................................................................... 1
2 Нормативные ссы л ки ...................................................................................................................................... 1
3 Термины и определения................................................................................................................................. 1
4 Метод отбора образцов....................................................................................................................................1
5 Протокол отбора образцов..............................................................................................................................2
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов

национальным стандартам................................................................................................... 3



ГОСТ Р ИСО 2588—2017

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

КОЖА

Выборочный контроль. Количество образцов для выборки большого объема

Leather. Sampling. Num ber o f items fo r a gross sample

Дата введения — 2018—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кожи всех видов и способов дубления и устанавливает 
метод отбора образцов для выборки большого объема.

П р и м е ч а н и е  —  Настоящий стандарт не распространяется на маркировку и хранение выборки больш о
го объема.

2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные стандарты обязательны для применения настоящего стандарта. Для дати
рованных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок последнее изда
ние ссылочного стандарта (включая любые поправки).

ISO 3534-2:2006 Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied statistics (Статистика. Сло
варь и условные обозначения. Часть 2. Прикладная статистика)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения ИСО 3534-2, а также следующие тер
мины с соответствующими определениями:

3.1 партия: Определенное количество кожи, изготовленное или произведенное в условиях, кото
рые считаются однородными.

3.2 выборка большого объема: Количество кож, отобранных в качестве образцов от партии кож.
3.3 единица товара: Целая кожа, которая подлежит выборке.

4 Метод отбора образцов

4.1 При отсутствии другого соглашения о порядке отбора образцов между заинтересованными 
сторонами или о методе испытаний рекомендуется проведение процедуры согласно 4.2 и 4.3.

4.2 Количество единиц товара в выборке зависит от размера партии и цели отбора проб. Количес
тво будет зависеть от надежности результатов испытаний, различия в свойствах и ошибки, присущие 
процедуре испытаний.

4.3 Минимальное количество единиц товара в выборке большого объема приведено в таблице 1.

Издание официальное

1
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Т а б л и ц а  1 —  Минимальное количество единиц товара

Количество кож в партии Неразрушающее испытание3* Разрушающее испытание13*

1— 10 2 1

11— 50 3 2

51— 100 4 3

101— 500 5 4

> 5 0 0 10 5

a) Неразрушающее испытание —  товар не поврежден и может быть возвращен в партию.
b) Разрушающее испытание —  это испытание при проведении которого образцы для испытания вырезаны.

4.4 Выбор едиництовара из партии, чтобы сформировать выборку большого объема, осуществля
ют в том порядке, который обеспечивает достоверную случайность выборки, например путем нумерации 
едиництовара в партии, а затем выбор единиц товара, используя таблицу случайных чисел.

5 Протокол отбора образцов

Протокол отбора образцов должен содержать следующую информацию:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) идентификацию партии кож или партий кож;
c) размер партии (общее количество кож в партии);
d) количество единиц товара из партии в выборке большого объема, которые отобраны из каждой

партии;
e) любые особенности, отмеченные входе процедуры выборки кож;
f) любые процедуры, не указанные в настоящем стандарте, и подробная информация о любой 

используемой альтернативной процедуре.
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Приложение ДА  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных 
стандартов национальным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта Степень соответствия

Обозначение и наименование 
соответствующего национального 

стандарта

ISO 3534-2:2006 —
*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать пе
ревод на русский язык данного международного стандарта.
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