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ГЭСНм 81-03-39-2017

С бор н и к  39. К онтр оль м он таж н ы х свар н ы х соедин ен ий

I. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.39. Сметные нормы сборника 39 «Контроль монтажных сварных соединений» предназначены для определения 
затрат на подготовку к контролю монтажных сварных соединений и околошовной зоны; контролю монтажных 
сварных соединений неразрушающими методами; операционному контролю качества сварных соединений.

1.39.1. Методы и объем контроля определяются на основании действующих правил контроля.
1.39.2. При производстве работ в условиях, отличающихся от предусмотренных в отделах 1, 2 и 6 сборника 39, к 

нормам затрат труда рабочих и нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов следует 
применять коэффициенты, приведенные в приложении 39.1.

1.39.3. Нормой 39-02-021 не учтен расход вакуумных шлангов, определяемый на основе проектных данных.
1.39.4. Очистку металлическими щетками и протирку растворителем поверхности трубопроводов номинальным 

диаметром свыше 2200 мм следует оценивать по нормам 39-01-001-19 и 39-01-002-19 соответственно.
1.39.5. При определение объемов работ по зачистке, очистке и протирке поверхности монтажных сварных 

соединений и околошовной зоны нужно принимать длину шва (участка), который обрабатывается.
1.39.6. При зачистке сварных соединений и околошовной зоны конструкций и оборудования шириной более 30 мм 

следует использовать нормы с измерителем 1 м2.
1.39.7. Одно измерение твёрдости металла шва (норма 39-02-023-01) это три замера на одном сварном соединение.
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III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник 39. Контроль монтажных сварных соединений

Отдел 1. П О ДГОТО ВКА К КО Н ТРО ЛЮ  П О ВЕРХН О СТИ  М О Н ТАЖ Н Ы Х СВАРНЫ Х
СО ЕДИ Н ЕН И Й  И  О КО ЛО Ш О ВН О Й  ЗОНЫ

Таблица ГЭСНм 39-01- О чистка поверхности металлическими щетками  
001

Состав работ:
01. Очистка поверхности контролируемых сварных швов металлическими щетками.
02. Отсос пыли и грязи.

Измеритель:

39-01 -001 -01
39-01 -001 -02
39-01 -001 -03
39-01 -001 -04
39-01 -001 -05
39-01 -001 -06
39-01 -001 -07
39-01 -001 -08
39-01 -001 -09
39-01 -001 -10
39-01 -001 -11
39-01 -001 -12
39-01 -001 -13
39-01 -001 -14
39-01 -001 -15
39-01 -001 -16
39-01 -001 -17
39-01 -001 -18
39-01 -001 -19

стык (нормы с 39-01-001-01 по 39-01-001-18); м (норма 39-01-001-19)
Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром

до 50
свыше 50 до 100 
свыше 100 до 150 
свыше 150 до 250 
свыше 250 до 350 
свыше 350 до 450 
свыше 450 до 500 
свыше 500 до 600 
свыше 600 до 700 
свыше 700 до 800 
свыше 800 до 900 
свыше 900 до 1000 
свыше 1000 до 1200 
свыше 1200 до 1400 
свыше 1400 до 1600 
свыше 1600 до 1800 
свыше 1800 до 2000 
свыше 2000 до 2200

Очистка поверхности оборудования металлическими щетками

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
001-01

39-01-
001-02

39-01-
001-03

39-01-
001-04

39-01-
001-05

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 0,2
4,0

0,3
4,0

0,34
4,0

0,4
4,0

0,52
4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
001-06

39-01-
001-07

39-01-
001-08

39-01-
001-09

39-01-
001-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,65 0,8 0,84 0,92 1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
001-11

39-01-
001-12

39-01-
001-13

39-01-
001-14

39-01-
001-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,2 1,3 1,5 1,8 2
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
001-16

39-01-
001-17

39-01-
001-18

39-01-
001-19

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 2,3
4,0

2,5
4,0

3
4,0

0,4
4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- П ротирка поверхности ацетоном  
002

Состав работ:
01. Протирка шва органическим растворителем.

Измеритель: стык (нормы с 39-01-002-01 по 39-01-002-18); м (норма 39-01-002-19)
Протирка органическими растворителями поверхности трубопроводов номинальным диаметром 

39-01-002-01 до 50
39-01-002-02 свыше 50 до 100
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39-01-002-03
39-01-002-04
39-01-002-05
39-01-002-06
39-01-002-07
39-01-002-08
39-01-002-09
39-01-002-10
39-01-002-11
39-01-002-12
39-01-002-13
39-01-002-14
39-01-002-15
39-01-002-16
39-01-002-17
39-01-002-18
39-01-002-19

свыше 100 до 150 
свыше 150 до 250 
свыше 250 до 350 
свыше 350 до 450 
свыше 450 до 500 
свыше 500 до 600 
свыше 600 до 700 
свыше 700 до 800 
свыше 800 до 900 
свыше 900 до 1000 
свыше 1000 до 1200 
свыше 1200 до 1400 
свыше 1400 до 1600 
свыше 1600 до 1800 
свыше 1800 до 2000 
свыше 2000 до 2200

Протирка органическими растворителями поверхности оборудования

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
002-01

39-01-
002-02

39-01-
002-03

39-01-
002-04

39-01-
002-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,05 0,06 0,08 0,1 0,13
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
4

01.7.20.08-0122
М АТЕРИАЛЫ 
Салфетки хлопчатобумажные м2 0,015 0,027 0,04 0,069 0,095

14.5.09.01-0001 Ацетон технический, сорт Т т 0,00002 0,00004 0,00005 0,00009 0,00012

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
002-06

39-01-
002-07

39-01-
002-08

39-01-
002-09

39-01-
002-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,16 0,2 0,21 0,23 0,25
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
4

01.7.20.08-0122
М АТЕРИАЛЫ
Салфетки хлопчатобумажные м2 0,12 0,14 0,16 0,18 0,21

14.5.09.01-0001 Ацетон технический, сорт I т 0,00015 0,00017 0,0002 0,00023 0,00026

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
002-11

39-01-
002-12

39-01-
002-13

39-01-
002-14

39-01-
002-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,3 0,32 0,4 0,44 0,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
4

01.7.20.08-0122
МАТЕРИАЛЫ
Салфетки хлопчатобумажные м2 0,23 0,26 0,31 0,36 0,41

14.5.09.01-0001 Ацетон технический, сорт Т т 0,00029 0,00032 0,00038 0,00045 0,00051

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
002-16

39-01-
002-17

39-01-
002-18

39-01-
002-19

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,6 0,63 0,7 0,1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0
4

01.7.20.08-0122
М АТЕРИАЛЫ  
Салфетки хлопчатобумажные М ' 0,46 0,51 0,56 0,08

14.5.09.01-0001 Ацетон технический, сорт I т 0,00058 0,00065 0,00072 0,0001

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
003 околош овной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из

углеродисты х и легированны х сталей до ш ероховатости не 
грубее R z 80 мкм (УЗ) без снятия вы пуклости (усиления) 
сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.

Измеритель:

39-01-003-01
39-01-003-02
39-01-003-03
39-01-003-04
39-01-003-05
39-01-003-06

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из
углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 40 мкм (V4) и не грубее Rz 80 мкм (V3) без 
снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм
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39-01-003-07
39-01-003-08
39-01-003-09
39-01-003-10
39-01-003-11
39-01-003-12
39-01-003-13
39-01-003-14
39-01-003-15
39-01-003-16
39-01-003-17
39-01-003-18
39-01-003-19
39-01-003-20
39-01-003-21
39-01-003-22
39-01-003-23
39-01-003-24
39-01-003-25
39-01-003-26
39-01-003-27
39-01-003-28
39-01-003-29
39-01-003-30
39-01-003-31
39-01-003-32
39-01-003-33
39-01-003-34
39-01-003-35
39-01-003-36
39-01-003-37
39-01-003-38
39-01-003-39
39-01-003-40
39-01-003-41
39-01-003-42
39-01-003-43
39-01-003-44
39-01-003-45
39-01-003-46
39-01-003-47
39-01-003-48
39-01-003-49
39-01-003-50
39-01-003-51
39-01-003-52
39-01-003-53
39-01-003-54
39-01-003-55
39-01-003-56
39-01-003-57
39-01-003-58
39-01-003-59
39-01-003-60
39-01-003-61
39-01-003-62
39-01-003-63
39-01-003-64
39-01-003-65
39-01-003-66

32, толщина стенки до 12 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 14 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 6 мм 
100, толщина стенки до 10 мм 
100, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 28 мм 
125, толщина стенки до 6 мм 
125, толщина стенки до 10 мм 
125, толщина стенки до 20 мм 
125, толщина стенки до 36 мм 
150 и 160, толщина стенки до 6 мм 
150 и 160, толщина стенки до 10 мм 
150 и 160, толщина стенки до 20 мм 
150 и 160, толщина стенки до 30 мм 
150 и 160, толщина стенки до 45 мм 
200, толщина стенки до 6 мм 
200, толщина стенки до 10 мм 
200, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 30 мм 
200, толщина стенки до 40 мм 
200, толщина стенки до 50 мм 
200, толщина стенки до 60 мм 
200, толщина стенки до 70 мм 
200, толщина стенки до 80 мм 
250, толщина стенки до 6 мм 
250, толщина стенки до 10 мм 
250, толщина стенки до 20 мм 
250, толщина стенки до 30 мм 
250, толщина стенки до 40 мм 
250, толщина стенки до 50 мм 
250, толщина стенки до 60 мм 
250, толщина стенки до 70 мм 
300, толщина стенки до 6 мм 
300, толщина стенки до 10 мм 
300, толщина стенки до 20 мм 
300, толщина стенки до 30 мм 
300, толщина стенки до 40 мм 
300, толщина стенки до 50 мм 
300, толщина стенки до 60 мм 
300, толщина стенки до 70 мм 
350, толщина стенки до 10 мм 
350, толщина стенки до 20 мм 
350, толщина стенки до 30 мм 
350, толщина стенки до 40 мм 
350, толщина стенки до 50 мм 
350, толщина стенки до 60 мм 
350, толщина стенки до 80 мм 
400, толщина стенки до 10 мм 
400, толщина стенки до 20 мм 
400, толщина стенки до 30 мм 
400, толщина стенки до 40 мм 
400, толщина стенки до 50 мм 
400, толщина стенки до 60 мм 
400, толщина стенки до 70 мм 
400, толщина стенки до 90 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
003-01

39-01-
003-02

39-01-
003-03

39-01-
003-04

39-01-
003-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,08 0,1 0,13 0,15 0,17
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
003-06

39-01-
003-07

39-01-
003-08

39-01-
003-09

39-01-
003-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,2 0,23 0,22 0,26 0,31
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
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Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
003-11 003-12 003-13 003-14 003-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,28 0,34 0,45 0,36 0,42
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
003-16 003-17 003-18 003-19 003-20

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,6 0,7 0,4 0,5 0,67
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
003-21 003-22 003-23 003-24 003-25

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1 0,6 0,7 1 1,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
003-26 003-27 003-28 003-29 003-30

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5 0,63 0,74 1 1,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
003-31 003-32 003-33 003-34 003-35

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
003-36

39-01-
003-37

39-01-
003-38

39-01-
003-39

39-01-
003-40

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,7 0,81 1,2 1,5 1,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
003-41

39-01-
003-42

39-01-
003-43

39-01-
003-44

39-01-
003-45

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,1 2,4 2,7 0,74 0,9
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
003-46 003-47 003-48 003-49 003-50

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,3 i,6 1,9 2,3 2,7
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
003-51 003-52 003-53 003-54 003-55

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,9 1 1,5 1,8 2,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
003-56

39-01-
003-57

39-01-
003-58

39-01-
003-59

39-01-
003-60

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,7 3 3,5 1,2 i,6
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
003-61

39-01-
003-62

39-01-
003-63

39-01-
003-64

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,1 2,5 2,9 3,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
003-65

39-01-
003-66

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,9 4,6
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
004 околош овной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выш е из

углеродисты х и легированны х сталей до ш ероховатости не 
грубее Rz 80 мкм (УЗ) без снятия вы пуклости (усиления) 
сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.
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Измеритель:

39-01-004-01
39-01-004-02
39-01-004-03
39-01-004-04
39-01-004-05
39-01-004-06
39-01-004-07
39-01-004-08
39-01-004-09
39-01-004-10
39-01-004-11
39-01-004-12
39-01-004-13
39-01-004-14
39-01-004-15
39-01-004-16
39-01-004-17
39-01-004-18
39-01-004-19
39-01-004-20
39-01-004-21
39-01-004-22
39-01-004-23
39-01-004-24
39-01-004-25
39-01-004-26
39-01-004-27
39-01-004-28
39-01-004-29
39-01-004-30
39-01-004-31
39-01-004-32
39-01-004-33
39-01-004-34
39-01-004-35
39-01-004-36
39-01-004-37
39-01-004-38
39-01-004-39
39-01-004-40
39-01-004-41
39-01-004-42
39-01-004-43
39-01-004-44
39-01-004-45
39-01-004-46
39-01-004-47
39-01-004-48
39-01-004-49
39-01-004-50
39-01-004-51
39-01-004-52
39-01-004-53
39-01-004-54
39-01-004-55
39-01-004-56
39-01-004-57
39-01-004-58
39-01-004-59

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 40 мкм (V4) и не грубее Rz 80 мкм (V3) без 
снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода

450, толщина стенки до 10 мм
450, толщина стенки до 20 мм
450, толщина стенки до 30 мм
450, толщина стенки до 40 мм
450, толщина стенки до 50 мм
450, толщина стенки до 60 мм
450, толщина стенки до 70 мм
450, толщина стенки до 90 мм
500, толщина стенки до 10 мм
500, толщина стенки до 20 мм
500, толщина стенки до 30 мм
500, толщина стенки до 40 мм
500, толщина стенки до 50 мм
500, толщина стенки до 60 мм
500, толщина стенки до 70 мм
500, толщина стенки до 90 мм
600, толщина стенки до 10 мм
600, толщина стенки до 20 мм
600, толщина стенки до 30 мм
600, толщина стенки до 40 мм
600, толщина стенки до 50 мм
600, толщина стенки до 60 мм
600, толщина стенки до 70 мм
600, толщина стенки до 90 мм
700, толщина стенки до 10 мм
700, толщина стенки до 20 мм
700, толщина стенки до 30 мм
700, толщина стенки до 40 мм
700, толщина стенки до 50 мм
700, толщина стенки до 60 мм
700, толщина стенки до 70 мм
700, толщина стенки до 90 мм
800, толщина стенки до 10 мм
800, толщина стенки до 20 мм
800, толщина стенки до 30 мм
800, толщина стенки до 40 мм
800, толщина стенки до 50 мм
800, толщина стенки до 60 мм
800, толщина стенки до 70 мм
800, толщина стенки до 80 мм
900, толщина стенки до 10 мм
900, толщина стенки до 20 мм
900, толщина стенки до 30 мм
900, толщина стенки до 40 мм
900, толщина стенки до 50 мм
900, толщина стенки до 60 мм
900, толщина стенки до 70 мм
1000 и 1200, толщина стенки до 10 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 20 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 30 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 40 мм 
1400, толщина стенки до 10 мм 
1400, толщина стенки до 20 мм 
1600, толщина стенки до 10 мм 
1600, толщина стенки до 20 мм 
1800, толщина стенки до 10 мм 
1800, толщина стенки до 20 мм 
2000, толщина стенки до 10 мм 
2000, толщина стенки до 20 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
004-01

39-01-
004-02

39-01-
004-03

39-01-
004-04

39-01-
004-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,3 1,8 2,4 2,9 3,4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
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Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
004-06

39-01-
004-07

39-01-
004-08

39-01-
004-09

39-01-
004-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,9 4,4 5,2 1,5 2,1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
004-11

39-01-
004-12

39-01-
004-13

39-01-
004-14

39-01-
004-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,7 3,3 3,9 4,5 5,1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
004-16

39-01-
004-17

39-01-
004-18

39-01-
004-19

39-01-
004-20

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,7 1,8 2,4 3,1 3,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
004-21 004-22 004-23 004-24 004-25

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,4 5,1 5,7 6,4 2
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
004-26 004-27 004-28 004-29 004-30

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,7 3,5 4,3 5,1 5,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
004-31

39-01-
004-32

39-01-
004-33

39-01-
004-34

39-01-
004-35

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 6,5 7,3 2,4 3,3 4,2
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
004-36 004-37 004-38 004-39 004-40

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,2 6 6,9 7,7 8,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
004-41

39-01-
004-42

39-01-
004-43

39-01-
004-44

39-01-
004-45

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,7 3,8 4,8 5,8 6,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
004-46

39-01-
004-47

39-01-
004-48

39-01-
004-49

39-01-
004-50

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 8,4 8,8 3,4 4,6 6
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
004-51

39-01-
004-52

39-01-
004-53

39-01-
004-54

39-01-
004-55

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 7,3 4 5,4 4,5 6,2
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
004-56

39-01-
004-57

39-01-
004-58

39-01-
004-59

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,2 7,1 5,6 7,7
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
005 околош овной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из

углеродисты х и легированны х сталей до ш ероховатости не 
грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия вы пуклости (усиления) 
сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.
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Измеритель:

39-01-005-01
39-01-005-02
39-01-005-03
39-01-005-04
39-01-005-05
39-01-005-06
39-01-005-07
39-01-005-08
39-01-005-09
39-01-005-10
39-01-005-11
39-01-005-12
39-01-005-13
39-01-005-14
39-01-005-15
39-01-005-16
39-01-005-17
39-01-005-18
39-01-005-19
39-01-005-20
39-01-005-21
39-01-005-22
39-01-005-23
39-01-005-24
39-01-005-25
39-01-005-26
39-01-005-27
39-01-005-28
39-01-005-29
39-01-005-30
39-01-005-31
39-01-005-32
39-01-005-33
39-01-005-34
39-01-005-35
39-01-005-36
39-01-005-37
39-01-005-38
39-01-005-39
39-01-005-40
39-01-005-41
39-01-005-42
39-01-005-43
39-01-005-44
39-01-005-45
39-01-005-46
39-01-005-47
39-01-005-48
39-01-005-49
39-01-005-50
39-01-005-51
39-01-005-52
39-01-005-53
39-01-005-54
39-01-005-55
39-01-005-56
39-01-005-57
39-01-005-58
39-01-005-59
39-01-005-60
39-01-005-61
39-01-005-62
39-01-005-63
39-01-005-64
39-01-005-65
39-01-005-66

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без 
снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 12 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 14 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 6 мм 
100, толщина стенки до 10 мм 
100, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 28 мм 
125, толщина стенки до 6 мм 
125, толщина стенки до 10 мм 
125, толщина стенки до 20 мм 
125, толщина стенки до 36 мм 
150 и 160, толщина стенки до 6 мм 
150 и 160, толщина стенки до 10 мм 
150 и 160, толщина стенки до 20 мм 
150 и 160, толщина стенки до 30 мм 
150 и 160, толщина стенки до 45 мм 
200, толщина стенки до 6 мм 
200, толщина стенки до 10 мм 
200, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 30 мм 
200, толщина стенки до 40 мм 
200, толщина стенки до 50 мм 
200, толщина стенки до 60 мм 
200, толщина стенки до 70 мм 
200, толщина стенки до 80 мм 
250, толщина стенки до 6 мм 
250, толщина стенки до 10 мм 
250, толщина стенки до 20 мм 
250, толщина стенки до 30 мм 
250, толщина стенки до 40 мм 
250, толщина стенки до 50 мм 
250, толщина стенки до 60 мм 
250, толщина стенки до 70 мм 
300, толщина стенки до 6 мм 
300, толщина стенки до 10 мм 
300, толщина стенки до 20 мм 
300, толщина стенки до 30 мм 
300, толщина стенки до 40 мм 
300, толщина стенки до 50 мм 
300, толщина стенки до 60 мм 
300, толщина стенки до 70 мм 
350, толщина стенки до 10 мм 
350, толщина стенки до 20 мм 
350, толщина стенки до 30 мм 
350, толщина стенки до 40 мм 
350, толщина стенки до 50 мм 
350, толщина стенки до 60 мм 
350, толщина стенки до 80 мм 
400, толщина стенки до 10 мм 
400, толщина стенки до 20 мм 
400, толщина стенки до 30 мм 
400, толщина стенки до 40 мм 
400, толщина стенки до 50 мм 
400, толщина стенки до 60 мм 
400, толщина стенки до 70 мм 
400, толщина стенки до 90 мм
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Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
005-01

39-01-
005-02

39-01-
005-03

39-01-
005-04

39-01-
005-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,11 0,13 0,2 0,21 0,24
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
005-06

39-01-
005-07

39-01-
005-08

39-01-
005-09

39-01-
005-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,3 0,34 0,32 0,4 0,43
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
005-11

39-01-
005-12

39-01-
005-13

39-01-
005-14

39-01-
005-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,4 0,5 0,64 0,5 0,6
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
005-16

39-01-
005-17

39-01-
005-18

39-01-
005-19

39-01-
005-20

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,84 1 0,6 0,7 1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
005-21 005-22 005-23 005-24 005-25

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,4 0,84 1 1,4 1,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
005-26

39-01-
005-27

39-01-
005-28

39-01-
005-29

39-01-
005-30

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2Д 0,9 1д 1,5 1,9
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
005-31

39-01-
005-32

39-01-
005-33

39-01-
005-34

39-01-
005-35

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,2 2,6 3,1 3,5 4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
005-36

39-01-
005-37

39-01-
005-38

39-01-
005-39

39-01-
005-40

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1 1,2 1,7 2,1 2,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
005-41

39-01-
005-42

39-01-
005-43

39-01-
005-44

39-01-
005-45

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,1 3,5 3,9 1д 1,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
005-46

39-01-
005-47

39-01-
005-48

39-01-
005-49

39-01-
005-50

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,8 2,3 2,7 3,3 3,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
005-51 005-52 005-53 005-54 005-55

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,2 1,5 2,1 2,6 3,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
005-56 005-57 005-58 005-59 005-60

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,8 4,3 4,9 1,7 2,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
005-61

39-01-
005-62

39-01-
005-63

39-01-
005-64

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,9 3,6 4,2 5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
005-65

39-01-
005-66

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,6 6,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0
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Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
006 околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из

углеродистых и легированных сталей до шероховатости не 
грубее Rz 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) 
сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.

Измеритель:

39-01-006-01
39-01-006-02
39-01-006-03
39-01-006-04
39-01-006-05
39-01-006-06
39-01-006-07
39-01-006-08
39-01-006-09
39-01-006-10
39-01-006-11
39-01-006-12
39-01-006-13
39-01-006-14
39-01-006-15
39-01-006-16
39-01-006-17
39-01-006-18
39-01-006-19
39-01-006-20
39-01-006-21
39-01-006-22
39-01-006-23
39-01-006-24
39-01-006-25
39-01-006-26
39-01-006-27
39-01-006-28
39-01-006-29
39-01-006-30
39-01-006-31
39-01-006-32
39-01-006-33
39-01-006-34
39-01-006-35
39-01-006-36
39-01-006-37
39-01-006-38
39-01-006-39
39-01-006-40
39-01-006-41
39-01-006-42
39-01-006-43
39-01-006-44
39-01-006-45
39-01-006-46
39-01-006-47
39-01-006-48
39-01-006-49
39-01-006-50
39-01-006-51
39-01-006-52
39-01-006-53
39-01-006-54
39-01-006-55
39-01-006-56
39-01-006-57

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без 
снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

450, толщина стенки до 10 мм 
450, толщина стенки до 20 мм 
450, толщина стенки до 30 мм 
450, толщина стенки до 40 мм 
450, толщина стенки до 50 мм 
450, толщина стенки до 60 мм 
450, толщина стенки до 70 мм 
450, толщина стенки до 90 мм 
500, толщина стенки до 10 мм 
500, толщина стенки до 20 мм 
500, толщина стенки до 30 мм 
500, толщина стенки до 40 мм 
500, толщина стенки до 50 мм 
500, толщина стенки до 60 мм 
500, толщина стенки до 70 мм 
500, толщина стенки до 90 мм 
600, толщина стенки до 10 мм 
600, толщина стенки до 20 мм 
600, толщина стенки до 30 мм 
600, толщина стенки до 40 мм 
600, толщина стенки до 50 мм 
600, толщина стенки до 60 мм 
600, толщина стенки до 70 мм 
600, толщина стенки до 90 мм 
700, толщина стенки до 10 мм 
700, толщина стенки до 20 мм 
700, толщина стенки до 30 мм 
700, толщина стенки до 40 мм 
700, толщина стенки до 50 мм 
700, толщина стенки до 60 мм 
700, толщина стенки до 70 мм 
700, толщина стенки до 90 мм 
800, толщина стенки до 10 мм 
800, толщина стенки до 20 мм 
800, толщина стенки до 30 мм 
800, толщина стенки до 40 мм 
800, толщина стенки до 50 мм 
800, толщина стенки до 60 мм 
800, толщина стенки до 70 мм 
800, толщина стенки до 80 мм 
900, толщина стенки до 10 мм 
900, толщина стенки до 20 мм 
900, толщина стенки до 30 мм 
900, толщина стенки до 40 мм 
900, толщина стенки до 50 мм 
900, толщина стенки до 60 мм 
900, толщина стенки до 70 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 10 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 20 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 30 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 40 мм 
1400, толщина стенки до 10 мм 
1400, толщина стенки до 20 мм 
1600, толщина стенки до 10 мм 
1600, толщина стенки до 20 мм 
1800, толщина стенки до 10 мм 
1800, толщина стенки до 20 мм

10
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39-01-006-58 2000, толщина стенки до 10 мм
39-01-006-59 2000, толщина стенки до 20 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
006-01

39-01-
006-02

39-01-
006-03

39-01-
006-04

39-01-
006-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,9 2,6 3,4 4,1 4,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
006-06

39-01-
006-07

39-01-
006-08

39-01-
006-09

39-01-
006-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,6 6,3 7,4 2,2 3,1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
006-11

39-01-
006-12

39-01-
006-13

39-01-
006-14

39-01-
006-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,9 4,7 5,6 6,4 7,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
006-16

39-01-
006-17

39-01-
006-18

39-01-
006-19

39-01-
006-20

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 8,1 2,6 3,5 4,4 5,4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
006-21

39-01-
006-22

39-01-
006-23

39-01-
006-24

39-01-
006-25

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 6,3 7,3 8,2 9,1 2,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
006-26

39-01-
006-27

39-01-
006-28

39-01-
006-29

39-01-
006-30

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,9 5 6,i 7,3 8,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
006-31

39-01-
006-32

39-01-
006-33

39-01-
006-34

39-01-
006-35

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 9,4 10,4 3,5 4,7 6
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
006-36 006-37 006-38 006-39 006-40

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 7,4 8,6 10 11 13
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
006-41 006-42 006-43 006-44 006-45

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,9 5,4 6,8 8,3 9,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
006-46 006-47 006-48 006-49 006-50

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 11 13 4,8 6,6 8,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
006-51 006-52 006-53 006-54 006-55

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 10,4 5,7 7,8 6,4 8,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
006-56 006-57 006-58 006-59

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 7,4 10,1 8 11
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
007 околош овной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из

углеродисты х и легированны х сталей до ш ероховатости не 
грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) 
сварного шва

И
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Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.

Измеритель:

39-01-007-01
39-01-007-02
39-01-007-03
39-01-007-04
39-01-007-05
39-01-007-06
39-01-007-07
39-01-007-08
39-01-007-09
39-01-007-10
39-01-007-11
39-01-007-12
39-01-007-13
39-01-007-14
39-01-007-15
39-01-007-16
39-01-007-17
39-01-007-18
39-01-007-19
39-01-007-20
39-01-007-21
39-01-007-22
39-01-007-23
39-01-007-24
39-01-007-25
39-01-007-26
39-01-007-27
39-01-007-28
39-01-007-29
39-01-007-30
39-01-007-31
39-01-007-32
39-01-007-33
39-01-007-34
39-01-007-35
39-01-007-36
39-01-007-37
39-01-007-38
39-01-007-39
39-01-007-40
39-01-007-41
39-01-007-42
39-01-007-43
39-01-007-44
39-01-007-45
39-01-007-46
39-01-007-47
39-01-007-48
39-01-007-49
39-01-007-50
39-01-007-51
39-01-007-52
39-01-007-53
39-01-007-54
39-01-007-55
39-01-007-56
39-01-007-57
39-01-007-58
39-01-007-59
39-01-007-60
39-01-007-61
39-01-007-62
39-01-007-63
39-01-007-64
39-01-007-65

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовнои зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости 
(усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 12 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 14 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 6 мм 
100, толщина стенки до 10 мм 
100, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 28 мм 
125, толщина стенки до 6 мм 
125, толщина стенки до 10 мм 
125, толщина стенки до 20 мм 
125, толщина стенки до 36 мм 
150 и 160, толщина стенки до 6 мм 
150 и 160, толщина стенки до 10 мм 
150 и 160, толщина стенки до 20 мм 
150 и 160, толщина стенки до 30 мм 
150 и 160, толщина стенки до 45 мм 
200, толщина стенки до 6 мм 
200, толщина стенки до 10 мм 
200, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 30 мм 
200, толщина стенки до 40 мм 
200, толщина стенки до 50 мм 
200, толщина стенки до 60 мм 
200, толщина стенки до 70 мм 
200, толщина стенки до 80 мм 
250, толщина стенки до 6 мм 
250, толщина стенки до 10 мм 
250, толщина стенки до 20 мм 
250, толщина стенки до 30 мм 
250, толщина стенки до 40 мм 
250, толщина стенки до 50 мм 
250, толщина стенки до 60 мм 
250, толщина стенки до 70 мм 
300, толщина стенки до 6 мм 
300, толщина стенки до 10 мм 
300, толщина стенки до 20 мм 
300, толщина стенки до 30 мм 
300, толщина стенки до 40 мм 
300, толщина стенки до 50 мм 
300, толщина стенки до 60 мм 
300, толщина стенки до 70 мм 
350, толщина стенки до 10 мм 
350, толщина стенки до 20 мм 
350, толщина стенки до 30 мм 
350, толщина стенки до 40 мм 
350, толщина стенки до 50 мм 
350, толщина стенки до 60 мм 
350, толщина стенки до 80 мм 
400, толщина стенки до 10 мм 
400, толщина стенки до 20 мм 
400, толщина стенки до 30 мм 
400, толщина стенки до 40 мм 
400, толщина стенки до 50 мм 
400, толщина стенки до 60 мм 
400, толщина стенки до 70 мм
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39-01-007-66 400, толщина стенки до 90 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
007-01 007-02 007-03 007-04 007-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,2 0,21 0,3 0,36 0,41
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
007-06

39-01-
007-07

39-01-
007-08

39-01-
007-09

39-01-
007-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,5 0,6 0,54 0,64 0,74
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
007-11

39-01-
007-12

39-01-
007-13

39-01-
007-14

39-01-
007-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,7 0,81 и 0,9 1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
007-16

39-01-
007-17

39-01-
007-18

39-01-
007-19

39-01-
007-20

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,4 1,7 1 1,2 1,6
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
007-21

39-01-
007-22

39-01-
007-23

39-01-
007-24

39-01-
007-25

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,3 1,4 1,7 2,3 3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
007-26

39-01-
007-27

39-01-
007-28

39-01-
007-29

39-01-
007-30

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,6 1,5 1,8 2,5 3,2
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
007-31

39-01-
007-32

39-01-
007-33

39-01-
007-34

39-01-
007-35

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,8 4,5 5,2 5,9 6,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
007-36

39-01-
007-37

39-01-
007-38

39-01-
007-39

39-01-
007-40

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,7 2 2,9 3,6 4,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
007-41

39-01-
007-42

39-01-
007-43

39-01-
007-44

39-01-
007-45

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,2 5,9 6,6 1,8 2,1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
007-46

39-01-
007-47

39-01-
007-48

39-01-
007-49

39-01-
007-50

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3 3,9 4,6 5,5 6,4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
007-51

39-01-
007-52

39-01-
007-53

39-01-
007-54

39-01-
007-55

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 7,1 2,5 3,6 4,5 5,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
007-56 007-57 007-58 007-59 007-60

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 6,4 7,3 8,4 2,9 3,9
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
007-61

39-01-
007-62

39-01-
007-63

39-01-
007-64

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5 од 7,1 8,4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0

13
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Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
007-65

39-01-
007-66

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 9,5
4,0

11
4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
008 околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из

углеродистых и легированных сталей до шероховатости не 
грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) 
сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.

Измеритель:

39-01-008-01
39-01-008-02
39-01-008-03
39-01-008-04
39-01-008-05
39-01-008-06
39-01-008-07
39-01-008-08
39-01-008-09
39-01-008-10
39-01-008-11
39-01-008-12
39-01-008-13
39-01-008-14
39-01-008-15
39-01-008-16
39-01-008-17
39-01-008-18
39-01-008-19
39-01-008-20
39-01-008-21
39-01-008-22
39-01-008-23
39-01-008-24
39-01-008-25
39-01-008-26
39-01-008-27
39-01-008-28
39-01-008-29
39-01-008-30
39-01-008-31
39-01-008-32
39-01-008-33
39-01-008-34
39-01-008-35
39-01-008-36
39-01-008-37
39-01-008-38
39-01-008-39
39-01-008-40
39-01-008-41
39-01-008-42
39-01-008-43
39-01-008-44
39-01-008-45
39-01-008-46
39-01-008-47
39-01-008-48
39-01-008-49
39-01-008-50
39-01-008-51
39-01-008-52

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости 
(усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

450, толщина стенки до 10 мм 
450, толщина стенки до 20 мм 
450, толщина стенки до 30 мм 
450, толщина стенки до 40 мм 
450, толщина стенки до 50 мм 
450, толщина стенки до 60 мм 
450, толщина стенки до 70 мм 
450, толщина стенки до 90 мм 
500, толщина стенки до 10 мм 
500, толщина стенки до 20 мм 
500, толщина стенки до 30 мм 
500, толщина стенки до 40 мм 
500, толщина стенки до 50 мм 
500, толщина стенки до 60 мм 
500, толщина стенки до 70 мм 
500, толщина стенки до 90 мм 
600, толщина стенки до 10 мм 
600, толщина стенки до 20 мм 
600, толщина стенки до 30 мм 
600, толщина стенки до 40 мм 
600, толщина стенки до 50 мм 
600, толщина стенки до 60 мм 
600, толщина стенки до 70 мм 
600, толщина стенки до 90 мм 
700, толщина стенки до 10 мм 
700, толщина стенки до 20 мм 
700, толщина стенки до 30 мм 
700, толщина стенки до 40 мм 
700, толщина стенки до 50 мм 
700, толщина стенки до 60 мм 
700, толщина стенки до 70 мм 
700, толщина стенки до 90 мм 
800, толщина стенки до 10 мм 
800, толщина стенки до 20 мм 
800, толщина стенки до 30 мм 
800, толщина стенки до 40 мм 
800, толщина стенки до 50 мм 
800, толщина стенки до 60 мм 
800, толщина стенки до 70 мм 
800, толщина стенки до 80 мм 
900, толщина стенки до 10 мм 
900, толщина стенки до 20 мм 
900, толщина стенки до 30 мм 
900, толщина стенки до 40 мм 
900, толщина стенки до 50 мм 
900, толщина стенки до 60 мм 
900, толщина стенки до 70 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 10 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 20 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 30 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 40 мм 
1400, толщина стенки до 10 мм
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39-01-008-53
39-01-008-54
39-01-008-55
39-01-008-56
39-01-008-57
39-01-008-58
39-01-008-59

1400, толщина стенки до 20 мм 
1600, толщина стенки до 10 мм 
1600, толщина стенки до 20 мм 
1800, толщина стенки до 10 мм 
1800, толщина стенки до 20 мм 
2000, толщина стенки до 10 мм 
2000, толщина стенки до 20 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
008-01

39-01-
008-02

39-01-
008-03

39-01-
008-04

39-01-
008-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,2 4,5 5,7 7 8,2
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
008-06

39-01-
008-07

39-01-
008-08

39-01-
008-09

39-01-
008-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 9,5 11 13 3,8 5,2
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
008-11

39-01-
008-12

39-01-
008-13

39-01-
008-14

39-01-
008-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 6,6 8 9,5 11 12
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
008-16 008-17 008-18 008-19 008-20

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 14 4,5 5,9 7,5 9,1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
008-21

39-01-
008-22

39-01-
008-23

39-01-
008-24

39-01-
008-25

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 11 12 14 16 4,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
008-26

39-01-
008-27

39-01-
008-28

39-01-
008-29

39-01-
008-30

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 6,6 8,6 10 12 14
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
008-31

39-01-
008-32

39-01-
008-33

39-01-
008-34

39-01-
008-35

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 16 18 5,9 8 10
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
008-36

39-01-
008-37

39-01-
008-38

39-01-
008-39

39-01-
008-40

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 13 15 17 19 21
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
008-41

39-01-
008-42

39-01-
008-43

39-01-
008-44

39-01-
008-45

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 6,6 9Д 12 14 17
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
008-46

39-01-
008-47

39-01-
008-48

39-01-
008-49

39-01-
008-50

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 19 21 8,2 11 15
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
008-51 008-52 008-53 008-54 008-55

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 18 9,6 13 11 15
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
008-56

39-01-
008-57

39-01-
008-58

39-01-
008-59

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 13 17 14 19
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0
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Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
009 околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из

углеродистых и легированных сталей до шероховатости не 
грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) 
сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.

Измеритель:

39-01-009-01
39-01-009-02
39-01-009-03
39-01-009-04
39-01-009-05
39-01-009-06
39-01-009-07
39-01-009-08
39-01-009-09
39-01-009-10
39-01-009-11
39-01-009-12
39-01-009-13
39-01-009-14
39-01-009-15
39-01-009-16
39-01-009-17
39-01-009-18
39-01-009-19
39-01-009-20
39-01-009-21
39-01-009-22
39-01-009-23
39-01-009-24
39-01-009-25
39-01-009-26
39-01-009-27
39-01-009-28
39-01-009-29
39-01-009-30
39-01-009-31
39-01-009-32
39-01-009-33
39-01-009-34
39-01-009-35
39-01-009-36
39-01-009-37
39-01-009-38
39-01-009-39
39-01-009-40
39-01-009-41
39-01-009-42
39-01-009-43
39-01-009-44
39-01-009-45
39-01-009-46
39-01-009-47
39-01-009-48
39-01-009-49
39-01-009-50
39-01-009-51
39-01-009-52
39-01-009-53
39-01-009-54
39-01-009-55
39-01-009-56
39-01-009-57

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz  40 мкм (Y4) и не грубее Rz 80 мкм (V3) со 
снятием выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 12 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 14 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 6 мм 
100, толщина стенки до 10 мм 
100, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 28 мм 
125, толщина стенки до 6 мм 
125, толщина стенки до 10 мм 
125, толщина стенки до 20 мм 
125, толщина стенки до 36 мм 
150 и 160, толщина стенки до 6 мм 
150 и 160, толщина стенки до 10 мм 
150 и 160, толщина стенки до 20 мм 
150 и 160, толщина стенки до 30 мм 
150 и 160, толщина стенки до 45 мм 
200, толщина стенки до 6 мм 
200, толщина стенки до 10 мм 
200, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 30 мм 
200, толщина стенки до 40 мм 
200, толщина стенки до 50 мм 
200, толщина стенки до 60 мм 
200, толщина стенки до 70 мм 
200, толщина стенки до 80 мм 
250, толщина стенки до 6 мм 
250, толщина стенки до 10 мм 
250, толщина стенки до 20 мм 
250, толщина стенки до 30 мм 
250, толщина стенки до 40 мм 
250, толщина стенки до 50 мм 
250, толщина стенки до 60 мм 
250, толщина стенки до 70 мм 
300, толщина стенки до 6 мм 
300, толщина стенки до 10 мм 
300, толщина стенки до 20 мм 
300, толщина стенки до 30 мм 
300, толщина стенки до 40 мм 
300, толщина стенки до 50 мм 
300, толщина стенки до 60 мм 
300, толщина стенки до 70 мм 
350, толщина стенки до 10 мм 
350, толщина стенки до 20 мм 
350, толщина стенки до 30 мм 
350, толщина стенки до 40 мм 
350, толщина стенки до 50 мм 
350, толщина стенки до 60 мм
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39-01-009-58
39-01-009-59
39-01-009-60
39-01-009-61
39-01-009-62
39-01-009-63
39-01-009-64
39-01-009-65
39-01-009-66

350, толщина стенки до 80 мм 
400, толщина стенки до 10 мм 
400, толщина стенки до 20 мм 
400, толщина стенки до 30 мм 
400, толщина стенки до 40 мм 
400, толщина стенки до 50 мм 
400, толщина стенки до 60 мм 
400, толщина стенки до 70 мм 
400, толщина стенки до 90 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
009-01 009-02 009-03 009-04 009-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,15 0,17 0,23 0,3 0,33
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
009-06

39-01-
009-07

39-01-
009-08

39-01-
009-09

39-01-
009-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,4 0,44 0,42 0,5 0,6
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
009-11

39-01-
009-12

39-01-
009-13

39-01-
009-14

39-01-
009-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,53 0,62 0,83 0,66 0,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
009-16

39-01-
009-17

39-01-
009-18

39-01-
009-19

39-01-
009-20

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,1 1,3 0,8 0,92 1,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
009-21 009-22 009-23 009-24 009-25

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,8 м 1,3 1,8 2,4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
009-26

39-01-
009-27

39-01-
009-28

39-01-
009-29

39-01-
009-30

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,9 1,2 1,4 2 2,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
009-31

39-01-
009-32

39-01-
009-33

39-01-
009-34

39-01-
009-35

1 Затраты труда рабочих чел.-ч л 3,4 4 4,5 5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
009-36 009-37 009-38 009-39 009-40

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,3 1,6 2,3 2,9 3,4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
009-41

39-01-
009-42

39-01-
009-43

39-01-
009-44

39-01-
009-45

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4 4,6 5,2 1,4 1,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
009-46

39-01-
009-47

39-01-
009-48

39-01-
009-49

39-01-
009-50

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,4 3 3,7 4,4 5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
009-51

39-01-
009-52

39-01-
009-53

39-01-
009-54

39-01-
009-55

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,7 2 2,8 3,6 4,4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
009-56 009-57 009-58 009-59 009-60

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,1 5,8 6,6 2,4 3,1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
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Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
009-61

39-01-
009-62

39-01-
009-63

39-01-
009-64

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 4
4,0

4,9
4,0

5,6
4,0

6,6
4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
009-65

39-01-
009-66

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 7,5
4,0

8,8
4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
010 околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из

углеродистых и легированных сталей до шероховатости не 
грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) 
сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.

Измеритель:

39-01-010-01
39-01-010-02
39-01-010-03
39-01-010-04
39-01-010-05
39-01-010-06
39-01-010-07
39-01-010-08
39-01-010-09
39-01-010-10
39-01-010-11
39-01-010-12
39-01-010-13
39-01-010-14
39-01-010-15
39-01-010-16
39-01-010-17
39-01-010-18
39-01-010-19
39-01-010-20
39-01-010-21
39-01-010-22
39-01-010-23
39-01-010-24
39-01-010-25
39-01-010-26
39-01-010-27
39-01-010-28
39-01-010-29
39-01-010-30
39-01-010-31
39-01-010-32
39-01-010-33
39-01-010-34
39-01-010-35
39-01-010-36
39-01-010-37
39-01-010-38
39-01-010-39
39-01-010-40
39-01-010-41
39-01-010-42
39-01-010-43
39-01-010-44
39-01-010-45
39-01-010-46
39-01-010-47

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 40 мкм (V4) и не грубее Rz 80 мкм (V3) со 
снятием выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

450, толщина стенки до 10 мм 
450, толщина стенки до 20 мм 
450, толщина стенки до 30 мм 
450, толщина стенки до 40 мм 
450, толщина стенки до 50 мм 
450, толщина стенки до 60 мм 
450, толщина стенки до 70 мм 
450, толщина стенки до 90 мм 
500, толщина стенки до 10 мм 
500, толщина стенки до 20 мм 
500, толщина стенки до 30 мм 
500, толщина стенки до 40 мм 
500, толщина стенки до 50 мм 
500, толщина стенки до 60 мм 
500, толщина стенки до 70 мм 
500, толщина стенки до 90 мм 
600, толщина стенки до 10 мм 
600, толщина стенки до 20 мм 
600, толщина стенки до 30 мм 
600, толщина стенки до 40 мм 
600, толщина стенки до 50 мм 
600, толщина стенки до 60 мм 
600, толщина стенки до 70 мм 
600, толщина стенки до 90 мм 
700, толщина стенки до 10 мм 
700, толщина стенки до 20 мм 
700, толщина стенки до 30 мм 
700, толщина стенки до 40 мм 
700, толщина стенки до 50 мм 
700, толщина стенки до 60 мм 
700, толщина стенки до 70 мм 
700, толщина стенки до 90 мм 
800, толщина стенки до 10 мм 
800, толщина стенки до 20 мм 
800, толщина стенки до 30 мм 
800, толщина стенки до 40 мм 
800, толщина стенки до 50 мм 
800, толщина стенки до 60 мм 
800, толщина стенки до 70 мм 
800, толщина стенки до 80 мм 
900, толщина стенки до 10 мм 
900, толщина стенки до 20 мм 
900, толщина стенки до 30 мм 
900, толщина стенки до 40 мм 
900, толщина стенки до 50 мм 
900, толщина стенки до 60 мм 
900, толщина стенки до 70 мм
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39-01-010-48
39-01-010-49
39-01-010-50
39-01-010-51
39-01-010-52
39-01-010-53
39-01-010-54
39-01-010-55
39-01-010-56
39-01-010-57
39-01-010-58
39-01-010-59

1000 и 1200, толщина стенки до 10 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 20 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 30 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 40 мм 
1400, толщина стенки до 10 мм 
1400, толщина стенки до 20 мм 
1600, толщина стенки до 10 мм 
1600, толщина стенки до 20 мм 
1800, толщина стенки до 10 мм 
1800, толщина стенки до 20 мм 
2000, толщина стенки до 10 мм 
2000, толщина стенки до 20 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
010-01 010-02 010-03 010-04 010-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,6 3,5 4,6 5,5 6,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
010-06

39-01-
010-07

39-01-
010-08

39-01-
010-09

39-01-
010-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 7,4 8,4 10 3,1 4,1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
010-11 010-12 010-13 010-14 010-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,3 6,5 7,5 8,4 9,7
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
010-16

39-01-
010-17

39-01-
010-18

39-01-
010-19

39-01-
010-20

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 11 3,6 4,7 ед 7,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
010-21

39-01-
010-22

39-01-
010-23

39-01-
010-24

39-01-
010-25

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 8,4 9,7 11 12,2 4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
010-26

39-01-
010-27

39-01-
010-28

39-01-
010-29

39-01-
010-30

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,3 7,1 8,3 9,7 11
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
010-31

39-01-
010-32

39-01-
010-33

39-01-
010-34

39-01-
010-35

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 13 16 4,8 6,4 8,2
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
010-36 010-37 010-38 010-39 010-40

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 10,1 11,3 13 14,7 17
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
010-41

39-01-
010-42

39-01-
010-43

39-01-
010-44

39-01-
010-45

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,4 7,2 9,2 11,3 13
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
010-46 010-47 010-48 010-49 010-50

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 14,7 17 6,7 8,8 11,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
010-51

39-01-
010-52

39-01-
010-53

39-01-
010-54

39-01-
010-55

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 14,3 7,8 10,5 8,8 12
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
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Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
010-56

39-01-
010-57

39-01-
010-58

39-01-
010-59

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 10,1
4,0

13,4
4,0

11
4,0

14,7
4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
011 околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из

углеродистых и легированных сталей до шероховатости не 
грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) 
сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.

Измеритель:

39-01-011-01
39-01-011-02
39-01-011-03
39-01-011-04
39-01-011-05
39-01-011-06
39-01-011-07
39-01-011-08
39-01-011-09
39-01-011-10
39-01-011-11
39-01-011-12
39-01-011-13
39-01-011-14
39-01-011-15
39-01-011-16
39-01-011-17
39-01-011-18
39-01-011-19
39-01-011-20
39-01-011-21
39-01-011-22
39-01-011-23
39-01-011-24
39-01-011-25
39-01-011-26
39-01-011-27
39-01-011-28
39-01-011-29
39-01-011-30
39-01-011-31
39-01-011-32
39-01-011-33
39-01-011-34
39-01-011-35
39-01-011-36
39-01-011-37
39-01-011-38
39-01-011-39
39-01-011-40
39-01-011-41
39-01-011-42
39-01-011-43
39-01-011-44
39-01-011-45
39-01-011-46
39-01-011-47
39-01-011-48
39-01-011-49
39-01-011-50
39-01-011-51
39-01-011-52

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) со 
снятием выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 12 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 14 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 6 мм 
100, толщина стенки до 10 мм 
100, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 28 мм 
125, толщина стенки до 6 мм 
125, толщина стенки до 10 мм 
125, толщина стенки до 20 мм 
125, толщина стенки до 36 мм 
150 и 160, толщина стенки до 6 мм 
150 и 160, толщина стенки до 10 мм 
150 и 160, толщина стенки до 20 мм 
150 и 160, толщина стенки до 30 мм 
150 и 160, толщина стенки до 45 мм 
200, толщина стенки до 6 мм 
200, толщина стенки до 10 мм 
200, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 30 мм 
200, толщина стенки до 40 мм 
200, толщина стенки до 50 мм 
200, толщина стенки до 60 мм 
200, толщина стенки до 70 мм 
200, толщина стенки до 80 мм 
250, толщина стенки до 6 мм 
250, толщина стенки до 10 мм 
250, толщина стенки до 20 мм 
250, толщина стенки до 30 мм 
250, толщина стенки до 40 мм 
250, толщина стенки до 50 мм 
250, толщина стенки до 60 мм 
250, толщина стенки до 70 мм 
300, толщина стенки до 6 мм 
300, толщина стенки до 10 мм 
300, толщина стенки до 20 мм 
300, толщина стенки до 30 мм 
300, толщина стенки до 40 мм 
300, толщина стенки до 50 мм 
300, толщина стенки до 60 мм 
300, толщина стенки до 70 мм 
350, толщина стенки до 10 мм
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39-01-011-53
39-01-011-54
39-01-011-55
39-01-011-56
39-01-011-57
39-01-011-58
39-01-011-59
39-01-011-60
39-01-011-61
39-01-011-62
39-01-011-63
39-01-011-64
39-01-011-65
39-01-011-66

350, толщина 
350, толщина 
350, толщина 
350, толщина 
350, толщина 
350, толщина 
400, толщина 
400, толщина 
400, толщина 
400, толщина 
400, толщина 
400, толщина 
400, толщина 
400, толщина

стенки до 20 мм 
стенки до 30 мм 
стенки до 40 мм 
стенки до 50 мм 
стенки до 60 мм 
стенки до 80 мм 
стенки до 10 мм 
стенки до 20 мм 
стенки до 30 мм 
стенки до 40 мм 
стенки до 50 мм 
стенки до 60 мм 
стенки до 70 мм 
стенки до 90 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 
01 1-01

39-01- 
011-02

39-01-
011-03

39-01-
011-04

39-01- 
011-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,2 0,21 0,3 0,35 0,41
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
011-06

39-01-
011-07

39-01-
011-08

39-01-
011-09

39-01-
011-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,5 0,55 0,53 0,62 0,7
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
011-11

39-01-
011-12

39-01-
011-13

39-01-
011-14

39-01-
011-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,65 0,8 1 0,83 1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
011-16

39-01-
011-17

39-01-
011-18

39-01-
011-19

39-01-
011-20

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,4 ив 0,95 1,2 1,6
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
011-21

39-01-
011-22

39-01-
011-23

39-01-
011-24

39-01-
011-25

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,2 1,4 1,7 2,2 2,9
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
011-26

39-01-
011-27

39-01-
011-28

39-01-
011-29

39-01-
011-30

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,6 1,5 1,8 2,4 3,2
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
011-31

39-01-
011-32

39-01-
011-33

39-01-
011-34

39-01-
011-35

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,7 4,3 5 5,7 6,4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
011-36

39-01-
011-37

39-01-
011-38

39-01-
011-39

39-01-
011-40

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,7 2 2,8 3,6 4,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
011-41

39-01-
011-42

39-01-
011-43

39-01-
011-44

39-01-
011-45

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5 5,8 6,5 1,8 2,2
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
011-46 011-47 011-48 011-49 011-50

1 Затраты труда рабочих чел.-ч ' i 3,9 4,6 5,5 6,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
011-51 011-52 011-53 011-54 011-55

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 7,2 2,5 3,5 4,5 5,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
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Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
011-56

39-01-
011-57

39-01-
011-58

39-01-
011-59

39-01-
011-60

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 6 ,4

4,0
7,3
4,0

8,2
4,0

3
4,0

3,9
4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
011-61

39-01-
011-62

39-01-
011-63

39-01-
011-64

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 5
4,0

6,i
4,0

7
4,0

8,2
4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
011-65

39-01-
011-66

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 9,4 11
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
012 околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из

углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее 
Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.

Измеритель:

39-01-012-01
39-01-012-02
39-01-012-03
39-01-012-04
39-01-012-05
39-01-012-06
39-01-012-07
39-01-012-08
39-01-012-09
39-01-012-10
39-01-012-11
39-01-012-12
39-01-012-13
39-01-012-14
39-01-012-15
39-01-012-16
39-01-012-17
39-01-012-18
39-01-012-19
39-01-012-20
39-01-012-21
39-01-012-22
39-01-012-23
39-01-012-24
39-01-012-25
39-01-012-26
39-01-012-27
39-01-012-28
39-01-012-29
39-01-012-30
39-01-012-31
39-01-012-32
39-01-012-33
39-01-012-34
39-01-012-35
39-01-012-36
39-01-012-37
39-01-012-38
39-01-012-39
39-01-012-40
39-01-012-41
39-01-012-42
39-01-012-43

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) со 
снятием выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

450, толщина стенки до 10 мм 
450, толщина стенки до 20 мм 
450, толщина стенки до 30 мм 
450, толщина стенки до 40 мм 
450, толщина стенки до 50 мм 
450, толщина стенки до 60 мм 
450, толщина стенки до 70 мм 
450, толщина стенки до 90 мм 
500, толщина стенки до 10 мм 
500, толщина стенки до 20 мм 
500, толщина стенки до 30 мм 
500, толщина стенки до 40 мм 
500, толщина стенки до 50 мм 
500, толщина стенки до 60 мм 
500, толщина стенки до 70 мм 
500, толщина стенки до 90 мм 
600, толщина стенки до 10 мм 
600, толщина стенки до 20 мм 
600, толщина стенки до 30 мм 
600, толщина стенки до 40 мм 
600, толщина стенки до 50 мм 
600, толщина стенки до 60 мм 
600, толщина стенки до 70 мм 
600, толщина стенки до 90 мм 
700, толщина стенки до 10 мм 
700, толщина стенки до 20 мм 
700, толщина стенки до 30 мм 
700, толщина стенки до 40 мм 
700, толщина стенки до 50 мм 
700, толщина стенки до 60 мм 
700, толщина стенки до 70 мм 
700, толщина стенки до 90 мм 
800, толщина стенки до 10 мм 
800, толщина стенки до 20 мм 
800, толщина стенки до 30 мм 
800, толщина стенки до 40 мм 
800, толщина стенки до 50 мм 
800, толщина стенки до 60 мм 
800, толщина стенки до 70 мм 
800, толщина стенки до 80 мм 
900, толщина стенки до 10 мм 
900, толщина стенки до 20 мм 
900, толщина стенки до 30 мм

22



ГЭСНм 81-03-39-2017 Контроль монтажных сварных соединений

39-01-012-44
39-01-012-45
39-01-012-46
39-01-012-47
39-01-012-48
39-01-012-49
39-01-012-50
39-01-012-51
39-01-012-52
39-01-012-53
39-01-012-54
39-01-012-55
39-01-012-56
39-01-012-57
39-01-012-58
39-01-012-59

900, толщина стенки до 40 мм 
900, толщина стенки до 50 мм 
900, толщина стенки до 60 мм 
900, толщина стенки до 70 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 10 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 20 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 30 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 40 мм 
1400, толщина стенки до 10 мм 
1400, толщина стенки до 20 мм 
1600, толщина стенки до 10 мм 
1600, толщина стенки до 20 мм 
1800, толщина стенки до 10 мм 
1800, толщина стенки до 20 мм 
2000, толщина стенки до 10 мм 
2000, толщина стенки до 20 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
012-01

39-01-
012-02

39-01-
012-03

39-01-
012-04

39-01-
012-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,3 4,4 5,8 7 8,1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
012-06

39-01-
012-07

39-01-
012-08

39-01-
012-09

39-01-
012-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 9,2 10,5 12,1 4 5,2
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 
012-11

39-01-
012-12

39-01-
012-13

39-01-
012-14

39-01-
012-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 6,6 8,1 9,4 10,5 12,1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
012-16 012-17 012-18 012-19 012-20

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 14 4,5 5,9 7,6 9,1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
012-21

39-01-
012-22

39-01-
012-23

39-01-
012-24

39-01-
012-25

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 10,5 12,1 13,7 15,2 5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
012-26

39-01-
012-27

39-01-
012-28

39-01-
012-29

39-01-
012-30

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 6,6 9 10,4 12,1 14
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
012-31 012-32 012-33 012-34 012-35

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 16 17,3 6 8 10,2
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
012-36

39-01-
012-37

39-01-
012-38

39-01-
012-39

39-01-
012-40

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 13 14,2 16,3 18,4 21
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
012-41

39-01-
012-42

39-01-
012-43

39-01-
012-44

39-01-
012-45

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 6,7 9 12 14,2 16,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
012-46

39-01-
012-47

39-01-
012-48

39-01-
012-49

39-01-
012-50

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 18,4 21 8,4 11 15
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
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Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
012-51

39-01-
012-52

39-01-
012-53

39-01-
012-54

39-01-
012-55

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч

00-4 '"Г

10
4,0

13
4,0

11
4,0

15
4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
012-56

39-01-
012-57

39-01-
012-58

39-01-
012-59

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 13
4,0

17
4,0

14
4,0 3^

 0
0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
013 околошовной зоны трубопроводов диаметром до 426 мм из

углеродистых и легированных сталей до шероховатости не 
грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) 
сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.

Измеритель:

39-01-013-01
39-01-013-02
39-01-013-03
39-01-013-04
39-01-013-05
39-01-013-06
39-01-013-07
39-01-013-08
39-01-013-09
39-01-013-10
39-01-013-11
39-01-013-12
39-01-013-13
39-01-013-14
39-01-013-15
39-01-013-16
39-01-013-17
39-01-013-18
39-01-013-19
39-01-013-20
39-01-013-21
39-01-013-22
39-01-013-23
39-01-013-24
39-01-013-25
39-01-013-26
39-01-013-27
39-01-013-28
39-01-013-29
39-01-013-30
39-01-013-31
39-01-013-32
39-01-013-33
39-01-013-34
39-01-013-35
39-01-013-36
39-01-013-37
39-01-013-38
39-01-013-39
39-01-013-40
39-01-013-41
39-01-013-42
39-01-013-43
39-01-013-44
39-01-013-45
39-01-013-46
39-01-013-47

24

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости 
(усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 12 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 14 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 6 мм 
100, толщина стенки до 10 мм 
100, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 28 мм 
125, толщина стенки до 6 мм 
125, толщина стенки до 10 мм 
125, толщина стенки до 20 мм 
125, толщина стенки до 36 мм 
150 и 160, толщина стенки до 6 мм 
150 и 160, толщина стенки до 10 мм 
150 и 160, толщина стенки до 20 мм 
150 и 160, толщина стенки до 30 мм 
150 и 160, толщина стенки до 45 мм 
200, толщина стенки до 6 мм 
200, толщина стенки до 10 мм 
200, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 30 мм 
200, толщина стенки до 40 мм 
200, толщина стенки до 50 мм 
200, толщина стенки до 60 мм 
200, толщина стенки до 70 мм 
200, толщина стенки до 80 мм 
250, толщина стенки до 6 мм 
250, толщина стенки до 10 мм 
250, толщина стенки до 20 мм 
250, толщина стенки до 30 мм 
250, толщина стенки до 40 мм 
250, толщина стенки до 50 мм 
250, толщина стенки до 60 мм 
250, толщина стенки до 70 мм 
300, толщина стенки до 6 мм 
300, толщина стенки до 10 мм 
300, толщина стенки до 20 мм 
300, толщина стенки до 30 мм
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39-01-013-48 
39-01-013-49 
39-01-013-50 
39-01-013-51 
39-01-013-52 
39-01-013-53 
39-01-013-54 
39-01-013-55 
39-01-013-56 
39-01-013-57 
39-01-013-58 
39-01-013-59 
39-01-013-60 
39-01-013-61 
39-01-013-62 
39-01-013-63 
39-01-013-64 
39-01-013-65 
39-01-013-66

300, толщина стенки до 40 мм 
300, толщина стенки до 50 мм 
300, толщина стенки до 60 мм 
300, толщина стенки до 70 мм 
350, толщина стенки до 10 мм 
350, толщина стенки до 20 мм 
350, толщина стенки до 30 мм 
350, толщина стенки до 40 мм 
350, толщина стенки до 50 мм 
350, толщина стенки до 60 мм 
350, толщина стенки до 80 мм 
400, толщина стенки до 10 мм 
400, толщина стенки до 20 мм 
400, толщина стенки до 30 мм 
400, толщина стенки до 40 мм 
400, толщина стенки до 50 мм 
400, толщина стенки до 60 мм 
400, толщина стенки до 70 мм 
400, толщина стенки до 90 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
013-01 013-02 013-03 013-04 013-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,27 0,32 0,44 0,53 0,62
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
013-06

39-01-
013-07

39-01-
013-08

39-01-
013-09

39-01-
013-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,71 0,82 0,8 0,94 1.1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
013-11

39-01-
013-12

39-01-
013-13

39-01-
013-14

39-01-
013-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1 1,2 i,6 1,3 1,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
013-16

39-01-
013-17

39-01-
013-18

39-01-
013-19

39-01-
013-20

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,1 2,4 1,4 1,7 2,4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
013-21

39-01-
013-22

39-01-
013-23

39-01-
013-24

39-01-
013-25

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,3 2,1 2,5 3,3 4,4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
013-26

39-01-
013-27

39-01-
013-28

39-01-
013-29

39-01-
013-30

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,4 2,2 2,7 3,6 4,7
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
013-31 013-32 013-33 013-34 013-35

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,5 6,5 7,6 8,5 9,6
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
013-36 013-37 013-38 013-39 013-40

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,5 4,3 5,4 6,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
013-41 013-42 013-43 013-44 013-45

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 7,6 8,7 9,8 2,7 3,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
013-46

39-01-
013-47

39-01-
013-48

39-01-
013-49

39-01-
013-50

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,4 5,8 7 8,2 9,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
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Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
013-51

39-01-
013-52

39-01-
013-53

39-01-
013-54

39-01-
013-55

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 11
4,0

3,8
4,0

5,2
4,0

6,8
4,0

8,2
4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
013-56

39-01-
013-57

39-01-
013-58

39-01-
013-59

39-01-
013-60

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 9,6
4,0

11
4,0

12,3
4,0

4,4
4,0

5,8
4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
013-61

39-01-
013-62

39-01-
013-63

39-01-
013-64

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 7,6
4,0

9,2
4,0

11
4,0

12,3
4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
013-65

39-01-
013-66

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 14
4,0

17
4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
014 околошовной зоны трубопроводов диаметром 465 мм и выше из

углеродистых и легированных сталей до шероховатости не 
грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) 
сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.

Измеритель:

39-01-014-01
39-01-014-02
39-01-014-03
39-01-014-04
39-01-014-05
39-01-014-06
39-01-014-07
39-01-014-08
39-01-014-09
39-01-014-10
39-01-014-11
39-01-014-12
39-01-014-13
39-01-014-14
39-01-014-15
39-01-014-16
39-01-014-17
39-01-014-18
39-01-014-19
39-01-014-20
39-01-014-21
39-01-014-22
39-01-014-23
39-01-014-24
39-01-014-25
39-01-014-26
39-01-014-27
39-01-014-28
39-01-014-29
39-01-014-30
39-01-014-31
39-01-014-32
39-01-014-33
39-01-014-34
39-01-014-35
39-01-014-36

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости 
(усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

450, толщина стенки до 10 мм 
450, толщина стенки до 20 мм 
450, толщина стенки до 30 мм 
450, толщина стенки до 40 мм 
450, толщина стенки до 50 мм 
450, толщина стенки до 60 мм 
450, толщина стенки до 70 мм 
450, толщина стенки до 90 мм 
500, толщина стенки до 10 мм 
500, толщина стенки до 20 мм 
500, толщина стенки до 30 мм 
500, толщина стенки до 40 мм 
500, толщина стенки до 50 мм 
500, толщина стенки до 60 мм 
500, толщина стенки до 70 мм 
500, толщина стенки до 90 мм 
600, толщина стенки до 10 мм 
600, толщина стенки до 20 мм 
600, толщина стенки до 30 мм 
600, толщина стенки до 40 мм 
600, толщина стенки до 50 мм 
600, толщина стенки до 60 мм 
600, толщина стенки до 70 мм 
600, толщина стенки до 90 мм 
700, толщина стенки до 10 мм 
700, толщина стенки до 20 мм 
700, толщина стенки до 30 мм 
700, толщина стенки до 40 мм 
700, толщина стенки до 50 мм 
700, толщина стенки до 60 мм 
700, толщина стенки до 70 мм 
700, толщина стенки до 90 мм 
800, толщина стенки до 10 мм 
800, толщина стенки до 20 мм 
800, толщина стенки до 30 мм 
800, толщина стенки до 40 мм
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39-01-014-37
39-01-014-38
39-01-014-39
39-01-014-40
39-01-014-41
39-01-014-42
39-01-014-43
39-01-014-44
39-01-014-45
39-01-014-46
39-01-014-47
39-01-014-48
39-01-014-49
39-01-014-50
39-01-014-51
39-01-014-52
39-01-014-53
39-01-014-54
39-01-014-55
39-01-014-56
39-01-014-57
39-01-014-58
39-01-014-59

800, толщина стенки до 50 мм 
800, толщина стенки до 60 мм 
800, толщина стенки до 70 мм 
800, толщина стенки до 80 мм 
900, толщина стенки до 10 мм 
900, толщина стенки до 20 мм 
900, толщина стенки до 30 мм 
900, толщина стенки до 40 мм 
900, толщина стенки до 50 мм 
900, толщина стенки до 60 мм 
900, толщина стенки до 70 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 10 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 20 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 30 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 40 мм 
1400, толщина стенки до 10 мм 
1400, толщина стенки до 20 мм 
1600, толщина стенки до 10 мм 
1600, толщина стенки до 20 мм 
1800, толщина стенки до 10 мм 
1800, толщина стенки до 20 мм 
2000, толщина стенки до 10 мм 
2000, толщина стенки до 20 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
014-01

39-01-
014-02

39-01-
014-03

39-01-
014-04

39-01-
014-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5 6,6 8,7 10,4 12,1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
014-06

39-01-
014-07

39-01-
014-08

39-01-
014-09

39-01-
014-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 14 16 18,1 5,8 7,7
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
014-11 014-12 014-13 014-14 014-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 10 12,1 14 16 18,1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
014-16

39-01-
014-17

39-01-
014-18

39-01-
014-19

39-01-
014-20

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 20,5 6,8 8,8 11,3 14
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
014-21 014-22 014-23 014-24 014-25

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 16 18,1 20,5 23 7,4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
014-26 014-27 014-28 014-29 014-30

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 10 13,4 16 18,1 20,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
014-31

39-01-
014-32

39-01-
014-33

39-01-
014-34

39-01-
014-35

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 24 26 9 12 15,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
014-36

39-01-
014-37

39-01-
014-38

39-01-
014-39

39-01-
014-40

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 19 21 24 28 32
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
014-41

39-01-
014-42

39-01-
014-43

39-01-
014-44

39-01-
014-45

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 10 14 17 22 24
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
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Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
014-46

39-01-
014-47

39-01-
014-48

39-01-
014-49

39-01-
014-50

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 28
4,0

32
4,0

13
4,0

17
4,0

22
4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
014-51

39-01-
014-52

39-01-
014-53

39-01-
014-54

39-01-
014-55

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 27
4,0

15
4,0

20
4,0

17
4,0

22
4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
014-56

39-01-
014-57

39-01-
014-58

39-01-
014-59

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 19
4,0

25
4,0

20,5
4,0

28
4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
015 околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных

коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 
мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.

Измеритель:

39-01-015-01
39-01-015-02
39-01-015-03
39-01-015-04
39-01-015-05
39-01-015-06
39-01-015-07
39-01-015-08
39-01-015-09
39-01-015-10
39-01-015-11
39-01-015-12
39-01-015-13
39-01-015-14
39-01-015-15
39-01-015-16
39-01-015-17
39-01-015-18
39-01-015-19
39-01-015-20
39-01-015-21
39-01-015-22
39-01-015-23
39-01-015-24
39-01-015-25
39-01-015-26
39-01-015-27
39-01-015-28
39-01-015-29
39-01-015-30
39-01-015-31
39-01-015-32
39-01-015-33
39-01-015-34
39-01-015-35
39-01-015-36
39-01-015-37
39-01-015-38
39-01-015-39
39-01-015-40
39-01-015-41
39-01-015-42
39-01-015-43

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
высоколегированных и коррозионностойких сталей до шероховатости грубее Rz 40 мкм (V4) и не грубее Rz 
80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 6 мм 
100, толщина стенки до 10 мм 
100, толщина стенки до 20 мм 
125, толщина стенки до 6 мм 
125, толщина стенки до 10 мм 
125, толщина стенки до 20 мм 
150 и 160, толщина стенки до 6 мм 
150 и 160, толщина стенки до 10 мм 
150 и 160, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 6 мм 
200, толщина стенки до 10 мм 
200, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 30 мм 
200, толщина стенки до 40 мм 
250, толщина стенки до 6 мм 
250, толщина стенки до 10 мм 
250, толщина стенки до 20 мм 
250, толщина стенки до 30 мм 
250, толщина стенки до 40 мм 
300, толщина стенки до 6 мм 
300, толщина стенки до 10 мм 
300, толщина стенки до 20 мм 
300, толщина стенки до 30 мм 
300, толщина стенки до 40 мм 
350, толщина стенки до 10 мм 
350, толщина стенки до 20 мм 
350, толщина стенки до 30 мм 
350, толщина стенки до 40 мм 
400, толщина стенки до 10 мм 
400, толщина стенки до 20 мм 
400, толщина стенки до 30 мм 
400, толщина стенки до 40 мм
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39-01-015-44
39-01-015-45
39-01-015-46
39-01-015-47
39-01-015-48
39-01-015-49
39-01-015-50
39-01-015-51
39-01-015-52
39-01-015-53
39-01-015-54
39-01-015-55
39-01-015-56
39-01-015-57
39-01-015-58
39-01-015-59

450, толщина стенки до 10 мм 
450, толщина стенки до 20 мм 
450, толщина стенки до 30 мм 
450, толщина стенки до 40 мм 
500, толщина стенки до 10 мм 
500, толщина стенки до 20 мм 
500, толщина стенки до 30 мм 
500, толщина стенки до 40 мм 
600, толщина стенки до 10 мм 
600, толщина стенки до 20 мм 
600, толщина стенки до 30 мм 
600, толщина стенки до 40 мм 
700, толщина стенки до 10 мм 
800, толщина стенки до 10 мм 
900, толщина стенки до 10 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 10 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
015-01

39-01-
015-02

39-01-
015-03

39-01-
015-04

39-01-
015-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,12 0,13 0,2 0,23 0,25
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
015-06

39-01-
015-07

39-01-
015-08

39-01-
015-09

39-01-
015-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,31 0,34 0,4 0,42 0,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
015-11

39-01-
015-12

39-01-
015-13

39-01-
015-14

39-01-
015-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,68 0,54 0,63 0,9 0,6
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
015-16 015-17 015-18 015-19 015-20

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,74 1 0,9 1,1 1,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
015-21

39-01-
015-22

39-01-
015-23

39-01-
015-24

39-01-
015-25

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,96 м 1,5 2 2,4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
015-26

39-01-
015-27

39-01-
015-28

39-01-
015-29

39-01-
015-30

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,1 1,3 1,8 2,3 2,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
015-31 015-32 015-33 015-34 015-35

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1д 1,3 1,9 2,4 2,9
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
015-36

39-01-
015-37

39-01-
015-38

39-01-
015-39

39-01-
015-40

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,5 2,2 2,8 3,5 1,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
015-41

39-01-
015-42

39-01-
015-43

39-01-
015-44

39-01-
015-45

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,4 3,1 3,8 2 2,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
015-46

39-01-
015-47

39-01-
015-48

39-01-
015-49

39-01-
015-50

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,5 4,3 2,4 3,2 4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
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Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
015-51

39-01-
015-52

39-01-
015-53

39-01-
015-54

39-01-
015-55

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 5
4,0

2,8
4,0

3,7
4,0

4,6
4,0

5,7
4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
015-56

39-01-
015-57

39-01-
015-58

39-01-
015-59

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 3
4,0

3,7
4,0

4,1
4,0

5,1
4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
016 околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных

коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 
мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.

Измеритель:

39-01-016-01
39-01-016-02
39-01-016-03
39-01-016-04
39-01-016-05
39-01-016-06
39-01-016-07
39-01-016-08
39-01-016-09
39-01-016-10
39-01-016-11
39-01-016-12
39-01-016-13
39-01-016-14
39-01-016-15
39-01-016-16
39-01-016-17
39-01-016-18
39-01-016-19
39-01-016-20
39-01-016-21
39-01-016-22
39-01-016-23
39-01-016-24
39-01-016-25
39-01-016-26
39-01-016-27
39-01-016-28
39-01-016-29
39-01-016-30
39-01-016-31
39-01-016-32
39-01-016-33
39-01-016-34
39-01-016-35
39-01-016-36
39-01-016-37
39-01-016-38
39-01-016-39
39-01-016-40
39-01-016-41
39-01-016-42
39-01-016-43
39-01-016-44
39-01-016-45
39-01-016-46
39-01-016-47
39-01-016-48

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
высоколегированных и коррозионностойких сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 
40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 6 мм 
100, толщина стенки до 10 мм 
100, толщина стенки до 20 мм 
125, толщина стенки до 6 мм 
125, толщина стенки до 10 мм 
125, толщина стенки до 20 мм 
150 и 160, толщина стенки до 6 мм 
150 и 160, толщина стенки до 10 мм 
150 и 160, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 6 мм 
200, толщина стенки до 10 мм 
200, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 30 мм 
200, толщина стенки до 40 мм 
250, толщина стенки до 6 мм 
250, толщина стенки до 10 мм 
250, толщина стенки до 20 мм 
250, толщина стенки до 30 мм 
250, толщина стенки до 40 мм 
300, толщина стенки до 6 мм 
300, толщина стенки до 10 мм 
300, толщина стенки до 20 мм 
300, толщина стенки до 30 мм 
300, толщина стенки до 40 мм 
350, толщина стенки до 10 мм 
350, толщина стенки до 20 мм 
350, толщина стенки до 30 мм 
350, толщина стенки до 40 мм 
400, толщина стенки до 10 мм 
400, толщина стенки до 20 мм 
400, толщина стенки до 30 мм 
400, толщина стенки до 40 мм 
450, толщина стенки до 10 мм 
450, толщина стенки до 20 мм 
450, толщина стенки до 30 мм 
450, толщина стенки до 40 мм 
500, толщина стенки до 10 мм
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39-01-016-49
39-01-016-50
39-01-016-51
39-01-016-52
39-01-016-53
39-01-016-54
39-01-016-55
39-01-016-56
39-01-016-57
39-01-016-58
39-01-016-59

500, толщина стенки до 20 мм 
500, толщина стенки до 30 мм 
500, толщина стенки до 40 мм 
600, толщина стенки до 10 мм 
600, толщина стенки до 20 мм 
600, толщина стенки до 30 мм 
600, толщина стенки до 40 мм 
700, толщина стенки до 10 мм 
800, толщина стенки до 10 мм 
900, толщина стенки до 10 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 10 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
016-01 016-02 016-03 016-04 016-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,16 0,18 0,27 0,33 0,36
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
016-06

39-01-
016-07

39-01-
016-08

39-01-
016-09

39-01-
016-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,43 0,47 0,57 0,6 0,7
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
016-11 016-12 016-13 016-14 016-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,98 0,77 0,9 1,3 0,86
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
016-16

39-01-
016-17

39-01-
016-18

39-01-
016-19

39-01-
016-20

1 Затраты труда рабочих чел.-ч и 1,5 1,3 i,6 2,1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
016-21

39-01-
016-22

39-01-
016-23

39-01-
016-24

39-01-
016-25

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,4 1,6 2,2 2,8 3,4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
016-26

39-01-
016-27

39-01-
016-28

39-01-
016-29

39-01-
016-30

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,6 1,9 2,5 3,3 4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
016-31

39-01-
016-32

39-01-
016-33

39-01-
016-34

39-01-
016-35

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,6 1,9 2,7 3,5 4Д
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
016-36 016-37 016-38 016-39 016-40

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,2 3,2 4 5 2,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
016-41

39-01-
016-42

39-01-
016-43

39-01-
016-44

39-01-
016-45

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,5 4,4 5,4 2,8 4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
016-46

39-01-
016-47

39-01-
016-48

39-01-
016-49

39-01-
016-50

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5 6,2 3,4 4,6 5,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
016-51

39-01-
016-52

39-01-
016-53

39-01-
016-54

39-01-
016-55

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 7Д 4 5,3 6,6 8,1
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
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Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
016-56

39-01-
016-57

39-01-
016-58

39-01-
016-59

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 4,3
4,0

5,3
4,0

6
4,0

7,3
4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
017 околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных

коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 
мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.

Измеритель:

39-01-017-01
39-01-017-02
39-01-017-03
39-01-017-04
39-01-017-05
39-01-017-06
39-01-017-07
39-01-017-08
39-01-017-09
39-01-017-10
39-01-017-11
39-01-017-12
39-01-017-13
39-01-017-14
39-01-017-15
39-01-017-16
39-01-017-17
39-01-017-18
39-01-017-19
39-01-017-20
39-01-017-21
39-01-017-22
39-01-017-23
39-01-017-24
39-01-017-25
39-01-017-26
39-01-017-27
39-01-017-28
39-01-017-29
39-01-017-30
39-01-017-31
39-01-017-32
39-01-017-33
39-01-017-34
39-01-017-35
39-01-017-36
39-01-017-37
39-01-017-38
39-01-017-39
39-01-017-40
39-01-017-41
39-01-017-42
39-01-017-43
39-01-017-44
39-01-017-45
39-01-017-46
39-01-017-47
39-01-017-48
39-01-017-49
39-01-017-50
39-01-017-51
39-01-017-52
39-01-017-53

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
высоколегированных и коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия 
выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 6 мм 
100, толщина стенки до 10 мм 
100, толщина стенки до 20 мм 
125, толщина стенки до 6 мм 
125, толщина стенки до 10 мм 
125, толщина стенки до 20 мм 
150 и 160, толщина стенки до 6 мм 
150 и 160, толщина стенки до 10 мм 
150 и 160, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 6 мм 
200, толщина стенки до 10 мм 
200, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 30 мм 
200, толщина стенки до 40 мм 
250, толщина стенки до 6 мм 
250, толщина стенки до 10 мм 
250, толщина стенки до 20 мм 
250, толщина стенки до 30 мм 
250, толщина стенки до 40 мм 
300, толщина стенки до 6 мм 
300, толщина стенки до 10 мм 
300, толщина стенки до 20 мм 
300, толщина стенки до 30 мм 
300, толщина стенки до 40 мм 
350, толщина стенки до 10 мм 
350, толщина стенки до 20 мм 
350, толщина стенки до 30 мм 
350, толщина стенки до 40 мм 
400, толщина стенки до 10 мм 
400, толщина стенки до 20 мм 
400, толщина стенки до 30 мм 
400, толщина стенки до 40 мм 
450, толщина стенки до 10 мм 
450, толщина стенки до 20 мм 
450, толщина стенки до 30 мм 
450, толщина стенки до 40 мм 
500, толщина стенки до 10 мм 
500, толщина стенки до 20 мм 
500, толщина стенки до 30 мм 
500, толщина стенки до 40 мм 
600, толщина стенки до 10 мм 
600, толщина стенки до 20 мм
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Г Э С Н м  8 1 -0 3 -3 9 -2 0 1 7  К о н т р о л ь  м о н т а ж н ы х  с в а р н ы х  с о е д и н е н и й

39-01-017-54
39-01-017-55
39-01-017-56
39-01-017-57
39-01-017-58
39-01-017-59

600, толщ ина стенки до 30 мм 
600, толщ ина стенки до 40 мм 
700, толщ ина стенки до 10 мм 
800, толщ ина стенки до 10 мм 
900, толщ ина стенки до 10 мм 
1000 и 1200, толщ ина стенки до 10 мм

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
017-01

39-01-
017-02

39-01-
017-03

39-01-
017-04

39-01-
017-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,27 0,31 0,46 0,56 0,61
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
017-06

39-01-
017-07

39-01-
017-08

39-01-
017-09

39-01-
017-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,74 0,81 0,97 1 1,2
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
017-11

39-01-
017-12

39-01-
017-13

39-01-
017-14

39-01-
017-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,7 1,3 1,5 2,1 1,5
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
017-16 017-17 017-18 017-19 017-20

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,8 2,5 2,1 2,7 3,6
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
017-21

39-01-
017-22

39-01-
017-23

39-01-
017-24

39-01-
017-25

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,3 2,7 3,8 4,8 5,7
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
017-26

39-01-
017-27

39-01-
017-28

39-01-
017-29

39-01-
017-30

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,7 3,2 4,3 5,5 6,8
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
017-31

39-01-
017-32

39-01-
017-33

39-01-
017-34

39-01-
017-35

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,7 3,2 4,6 5,9 7
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
017-36

39-01-
017-37

39-01-
017-38

39-01-
017-39

39-01-
017-40

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 3,8 5,4 6,8 8,4 4,3
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
017-41

39-01-
017-42

39-01-
017-43

39-01-
017-44

39-01-
017-45

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 5,9 7,5 9,1 4,8 6,8
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
017-46

39-01-
017-47

39-01-
017-48

39-01-
017-49

39-01-
017-50

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 8,6 10,5 5,7 7,9 9,8
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
017-51 017-52 017-53 017-54 017-55

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 12,1 6,8 9 11,3 13,7
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
017-56

39-01-
017-57

39-01-
017-58

39-01-
017-59

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 7,3 8,9 10 12,3
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0

п л
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Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
018 околошовной зоны трубопроводов из высоколегированных

коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 
мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения шлифовальной машинкой с установкой, подключением и переноской машинки 
в процессе работы, сменой шлифовальных камней.

Измеритель:

39-01-018-01
39-01-018-02
39-01-018-03
39-01-018-04
39-01-018-05
39-01-018-06
39-01-018-07
39-01-018-08
39-01-018-09
39-01-018-10
39-01-018-11
39-01-018-12
39-01-018-13
39-01-018-14
39-01-018-15
39-01-018-16
39-01-018-17
39-01-018-18
39-01-018-19
39-01-018-20
39-01-018-21
39-01-018-22
39-01-018-23
39-01-018-24
39-01-018-25
39-01-018-26
39-01-018-27
39-01-018-28
39-01-018-29
39-01-018-30
39-01-018-31
39-01-018-32
39-01-018-33
39-01-018-34
39-01-018-35
39-01-018-36
39-01-018-37
39-01-018-38
39-01-018-39
39-01-018-40
39-01-018-41
39-01-018-42
39-01-018-43
39-01-018-44
39-01-018-45
39-01-018-46
39-01-018-47
39-01-018-48
39-01-018-49
39-01-018-50
39-01-018-51
39-01-018-52
39-01-018-53
39-01-018-54
39-01-018-55
39-01-018-56
39-01-018-57
39-01-018-58

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
высоколегированных и коррозионностойких сталей до шероховатости грубее Rz 40 мкм (V4) и не грубее Rz 
80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 6 мм 
100, толщина стенки до 10 мм 
100, толщина стенки до 20 мм 
125, толщина стенки до 6 мм 
125, толщина стенки до 10 мм 
125, толщина стенки до 20 мм 
150 и 160, толщина стенки до 6 мм 
150 и 160, толщина стенки до 10 мм 
150 и 160, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 6 мм 
200, толщина стенки до 10 мм 
200, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 30 мм 
200, толщина стенки до 40 мм 
250, толщина стенки до 6 мм 
250, толщина стенки до 10 мм 
250, толщина стенки до 20 мм 
250, толщина стенки до 30 мм 
250, толщина стенки до 40 мм 
300, толщина стенки до 6 мм 
300, толщина стенки до 10 мм 
300, толщина стенки до 20 мм 
300, толщина стенки до 30 мм 
300, толщина стенки до 40 мм 
350, толщина стенки до 10 мм 
350, толщина стенки до 20 мм 
350, толщина стенки до 30 мм 
350, толщина стенки до 40 мм 
400, толщина стенки до 10 мм 
400, толщина стенки до 20 мм 
400, толщина стенки до 30 мм 
400, толщина стенки до 40 мм 
450, толщина стенки до 10 мм 
450, толщина стенки до 20 мм 
450, толщина стенки до 30 мм 
450, толщина стенки до 40 мм 
500, толщина стенки до 10 мм 
500, толщина стенки до 20 мм 
500, толщина стенки до 30 мм 
500, толщина стенки до 40 мм 
600, толщина стенки до 10 мм 
600, толщина стенки до 20 мм 
600, толщина стенки до 30 мм 
600, толщина стенки до 40 мм 
700, толщина стенки до 10 мм 
800, толщина стенки до 10 мм 
900, толщина стенки до 10 мм
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39-01-018-59 1000 и 1200, толщ ина стенки до 1 0 м м

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
018-01

39-01-
018-02

39-01-
018-03

39-01-
018-04

39-01-
018-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,23 0,25 0,37 0,43 0,51
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
018-06

39-01-
018-07

39-01-
018-08

39-01-
018-09

39-01-
018-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,61 0,68 0,8 0,83 1
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
018-11 018-12 018-13 018-14 018-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,3 i , i 1,3 1,7 1,3
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
018-16 018-17 018-18 018-19 018-20

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,5 2 1,8 2,2 2,9
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
018-21

39-01-
018-22

39-01-
018-23

39-01-
018-24

39-01-
018-25

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,9 2,2 2,9 3,9 4,6
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
018-26

39-01-
018-27

39-01-
018-28

39-01-
018-29

39-01-
018-30

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,2 2,7 3,4 4,5 5,5
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
018-31

39-01-
018-32

39-01-
018-33

39-01-
018-34

39-01-
018-35

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,3 2,8 3,8 4,9 5,8
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
018-36

39-01-
018-37

39-01-
018-38

39-01-
018-39

39-01-
018-40

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 3,2 4,4 5,6 6,9 3,6
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
018-41

39-01-
018-42

39-01-
018-43

39-01-
018-44

39-01-
018-45

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 4,9 6,3 7,6 4,1 5,5
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
018-46

39-01-
018-47

39-01-
018-48

39-01-
018-49

39-01-
018-50

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч 7,1
4,0

ос О
 

00 4,8
4,0

6,5
4,0

СП СО
оо

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
018-51

39-01-
018-52

39-01-
018-53

39-01-
018-54

39-01-
018-55

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч

4^
 о

 
О

5,6
4,0

7,3
4,0

9,2
4,0

11,3
4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
018-56

39-01-
018-57

39-01-
018-58

39-01-
018-59

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 6,2 7,5 8,4 10,5
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
019 околош овной зоны трубопроводов из высоколегированны х

коррозионностойких сталей до ш ероховатости не грубее Rz 40 
мкм (V4) со снятием вы пуклости (усиления) сварного шва

С о став  раб от :
01. Зачистка поверхности сварного соединения ш лифовальной м аш инкой с установкой, подклю чением  и  переноской м аш инки 
в процессе работы , сменой ш лиф овальны х камней.
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Измеритель:

39-01-019-01
39-01-019-02
39-01-019-03
39-01-019-04
39-01-019-05
39-01-019-06
39-01-019-07
39-01-019-08
39-01-019-09
39-01-019-10
39-01-019-11
39-01-019-12
39-01-019-13
39-01-019-14
39-01-019-15
39-01-019-16
39-01-019-17
39-01-019-18
39-01-019-19
39-01-019-20
39-01-019-21
39-01-019-22
39-01-019-23
39-01-019-24
39-01-019-25
39-01-019-26
39-01-019-27
39-01-019-28
39-01-019-29
39-01-019-30
39-01-019-31
39-01-019-32
39-01-019-33
39-01-019-34
39-01-019-35
39-01-019-36
39-01-019-37
39-01-019-38
39-01-019-39
39-01-019-40
39-01-019-41
39-01-019-42
39-01-019-43
39-01-019-44
39-01-019-45
39-01-019-46
39-01-019-47
39-01-019-48
39-01-019-49
39-01-019-50
39-01-019-51
39-01-019-52
39-01-019-53
39-01-019-54
39-01-019-55
39-01-019-56
39-01-019-57
39-01-019-58
39-01-019-59

стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
высоколегированных и коррозионностойких сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 
40 мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 6 мм 
100, толщина стенки до 10 мм 
100, толщина стенки до 20 мм 
125, толщина стенки до 6 мм 
125, толщина стенки до 10 мм 
125, толщина стенки до 20 мм 
150 и 160, толщина стенки до 6 мм 
150 и 160, толщина стенки до 10 мм 
150 и 160, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 6 мм 
200, толщина стенки до 10 мм 
200, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 30 мм 
200, толщина стенки до 40 мм 
250, толщина стенки до 6 мм 
250, толщина стенки до 10 мм 
250, толщина стенки до 20 мм 
250, толщина стенки до 30 мм 
250, толщина стенки до 40 мм 
300, толщина стенки до 6 мм 
300, толщина стенки до 10 мм 
300, толщина стенки до 20 мм 
300, толщина стенки до 30 мм 
300, толщина стенки до 40 мм 
350, толщина стенки до 10 мм 
350, толщина стенки до 20 мм 
350, толщина стенки до 30 мм 
350, толщина стенки до 40 мм 
400, толщина стенки до 10 мм 
400, толщина стенки до 20 мм 
400, толщина стенки до 30 мм 
400, толщина стенки до 40 мм 
450, толщина стенки до 10 мм 
450, толщина стенки до 20 мм 
450, толщина стенки до 30 мм 
450, толщина стенки до 40 мм 
500, толщина стенки до 10 мм 
500, толщина стенки до 20 мм 
500, толщина стенки до 30 мм 
500, толщина стенки до 40 мм 
600, толщина стенки до 10 мм 
600, толщина стенки до 20 мм 
600, толщина стенки до 30 мм 
600, толщина стенки до 40 мм 
700, толщина стенки до 10 мм 
800, толщина стенки до 10 мм 
900, толщина стенки до 10 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 10 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
019-01

39-01-
019-02

39-01-
019-03

39-01-
019-04

39-01-
019-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,28 0,32 0,46 0,54 0,64
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
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К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
019-06

39-01-
019-07

39-01-
019-08

39-01-
019-09

39-01-
019-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,76 0,85 1 и 1,3
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
019-11

39-01-
019-12

39-01-
019-13

39-01-
019-14

39-01-
019-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,7 1,4 1,6 2,1 i,6
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
019-16

39-01-
019-17

39-01-
019-18

39-01-
019-19

39-01-
019-20

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,9 2,5 2,2 2,7 3,6
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
019-21 019-22 019-23 019-24 019-25

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,3 2,7 3,7 4,8 5,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
019-26 019-27 019-28 019-29 019-30

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,7 3,4 4,3 5,7 7
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
019-31

39-01-
019-32

39-01-
019-33

39-01-
019-34

39-01-
019-35

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,8 3,5 4,7 6 ,i 7,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
019-36

39-01-
019-37

39-01-
019-38

39-01-
019-39

39-01-
019-40

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 4 5,5 7 8,6 4,5
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
019-41

39-01-
019-42

39-01-
019-43

39-01-
019-44

39-01-
019-45

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 6 ,i 8 9,5 5,2 7
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
019-46

39-01-
019-47

39-01-
019-48

39-01-
019-49

39-01-
019-50

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 9 11 6 8,1 10,4
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
019-51

39-01-
019-52

39-01-
019-53

39-01-
019-54

39-01-
019-55

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 12,6 7 9 11,6 14,2
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
019-56

39-01-
019-57

39-01-
019-58

39-01-
019-59

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 7,8 9,4 10,5 13,1
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
020 околош овной зоны трубопроводов из высоколегированны х

коррозионностойких сталей до ш ероховатости не грубее Rz 20 
мкм (V5) со снятием вы пуклости (усиления) сварного шва

С о став  раб от :
01. Зачистка поверхности сварного соединения ш лифовальной м аш инкой с установкой, подклю чением  и  переноской маш инки 
в процессе работы , сменой ш лиф овальны х камней.

И зм ер и тел ь :

39-01-020-01
39-01-020-02

стык
Зачистка м еханизированная поверхности сварного соединения и околош овной зоны  трубопроводов из 
высоколегированны х и коррозионностойких сталей до ш ероховатости  не грубее R z 20 мкм (V 5) со снятием 
вы пуклости (усиления) сварного ш ва, номинальный диам етр трубопровода 

до 15, толщ ина стенки до 3 мм  
до 15, толщ ина стенки до 6 мм
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39-01-020-03
39-01-020-04
39-01-020-05
39-01-020-06
39-01-020-07
39-01-020-08
39-01-020-09
39-01-020-10
39-01-020-11
39-01-020-12
39-01-020-13
39-01-020-14
39-01-020-15
39-01-020-16
39-01-020-17
39-01-020-18
39-01-020-19
39-01-020-20
39-01-020-21
39-01-020-22
39-01-020-23
39-01-020-24
39-01-020-25
39-01-020-26
39-01-020-27
39-01-020-28
39-01-020-29
39-01-020-30
39-01-020-31
39-01-020-32
39-01-020-33
39-01-020-34
39-01-020-35
39-01-020-36
39-01-020-37
39-01-020-38
39-01-020-39
39-01-020-40
39-01-020-41
39-01-020-42
39-01-020-43
39-01-020-44
39-01-020-45
39-01-020-46
39-01-020-47
39-01-020-48
39-01-020-49
39-01-020-50
39-01-020-51
39-01-020-52
39-01-020-53
39-01-020-54
39-01-020-55
39-01-020-56
39-01-020-57
39-01-020-58
39-01-020-59

20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм 
100, толщина стенки до 6 мм 
100, толщина стенки до 10 мм 
100, толщина стенки до 20 мм 
125, толщина стенки до 6 мм 
125, толщина стенки до 10 мм 
125, толщина стенки до 20 мм 
150 и 160, толщина стенки до 6 мм 
150 и 160, толщина стенки до 10 мм 
150 и 160, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 6 мм 
200, толщина стенки до 10 мм 
200, толщина стенки до 20 мм 
200, толщина стенки до 30 мм 
200, толщина стенки до 40 мм 
250, толщина стенки до 6 мм 
250, толщина стенки до 10 мм 
250, толщина стенки до 20 мм 
250, толщина стенки до 30 мм 
250, толщина стенки до 40 мм 
300, толщина стенки до 6 мм 
300, толщина стенки до 10 мм 
300, толщина стенки до 20 мм 
300, толщина стенки до 30 мм 
300, толщина стенки до 40 мм 
350, толщина стенки до 10 мм 
350, толщина стенки до 20 мм 
350, толщина стенки до 30 мм 
350, толщина стенки до 40 мм 
400, толщина стенки до 10 мм 
400, толщина стенки до 20 мм 
400, толщина стенки до 30 мм 
400, толщина стенки до 40 мм 
450, толщина стенки до 10 мм 
450, толщина стенки до 20 мм 
450, толщина стенки до 30 мм 
450, толщина стенки до 40 мм 
500, толщина стенки до 10 мм 
500, толщина стенки до 20 мм 
500, толщина стенки до 30 мм 
500, толщина стенки до 40 мм 
600, толщина стенки до 10 мм 
600, толщина стенки до 20 мм 
600, толщина стенки до 30 мм 
600, толщина стенки до 40 мм 
700, толщина стенки до 10 мм 
800, толщина стенки до 10 мм 
900, толщина стенки до 10 мм 
1000 и 1200, толщина стенки до 10 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
020-01

39-01-
020-02

39-01-
020-03

39-01-
020-04

39-01-
020-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,43 0,47 0,7 0,81 0,97
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
020-06

39-01-
020-07

39-01-
020-08

39-01-
020-09

39-01-
020-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч и 1,3 1,5 i,6 1,9
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
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К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01- 
020-11

39-01-
020-12

39-01-
020-13

39-01-
020-14

39-01-
020-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,5 2,1 2,4 3,2 2,4
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
020-16

39-01-
020-17

39-01-
020-18

39-01-
020-19

39-01-
020-20

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,8 3,8 3,3 4,1 5,4
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
020-21

39-01-
020-22

39-01-
020-23

39-01-
020-24

39-01-
020-25

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 3,5 4,1 5,5 7,3 8,7
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
020-26

39-01-
020-27

39-01-
020-28

39-01-
020-29

39-01-
020-30

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 4,1 5 6,5 8,5 10,4
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
020-31

39-01-
020-32

39-01-
020-33

39-01-
020-34

39-01-
020-35

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 4,3 5,2 7,1 9,1 11
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
020-36

39-01-
020-37

39-01-
020-38

39-01-
020-39

39-01-
020-40

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 6 8,2 10,6 13 6,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
020-41

39-01-
020-42

39-01-
020-43

39-01-
020-44

39-01-
020-45

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 9,1 12 14,2 7,7 10,4
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
020-46

39-01-
020-47

39-01-
020-48

39-01-
020-49

39-01-
020-50

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 13,4 16,5 9 12,1 15,6
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
020-51

39-01-
020-52

39-01-
020-53

39-01-
020-54

39-01-
020-55

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 19 10,6 13,7 17,3 21,3
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
020-56

39-01-
020-57

39-01-
020-58

39-01-
020-59

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 11,7 14 15,8 19,7
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0

Таблица ГЭСН м 39-01- Зачистка вручную поверхности сварного соединения и 
021 околош овной зоны трубопроводов из углеродисты х и

легированны х сталей без снятия вы пуклости (усиления) 
сварного ш ва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности  сварного соединения напильником  и шкуркой.

Измеритель:

39-01-021-01
39-01-021-02
39-01-021-03
39-01-021-04
39-01-021-05
39-01-021-06
39-01-021-07
39-01-021-08

стык
Зачистка вручную  поверхности сварного соединения и околош овной зоны  трубопроводов из углеродисты х и 
легированны х сталей до ш ероховатости грубее R z 40 мкм (V 4) и  не грубее R z 80 мкм (V 3) без снятия 
вы пуклости (усиления) сварного ш ва, номинальный диам етр трубопровода 

до 15, толщ ина стенки до 3 мм 
до 15, толщ ина стенки до 6 мм  
20 и  25, толщ ина стенки до 4 мм  
20 и  25, толщ ина стенки до 8 мм  
32, толщ ина стенки  до 4  мм  
32, толщ ина стенки  до 8 мм  
32, толщ ина стенки  до 12 мм 
40  и  50, толщ ина стенки до 4 мм
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39-01-021-09
39-01-021-10
39 - 01 - 021-11
39-01-021-12
39-01-021-13

39-01-021-14
39-01-021-15
39-01-021-16
39-01-021-17
39-01-021-18
39-01-021-19
39-01-021-20
39 - 01 - 021-21
39-01-021-22
39-01-021-23
39-01-021-24
39-01-021-25
39-01-021-26

39-01-021-27
39-01-021-28
39-01-021-29
39-01-021-30
39-01-021-31
39-01-021-32
39-01-021-33
39-01-021-34
39-01-021-35
39-01-021-36
39-01-021-37
39-01-021-38
39-01-021-39

40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 14 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм

Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и 
легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия 
выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 12 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 14 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм

Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и 
легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного 
шва, номинальный диаметр трубопровода 

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 12 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 14 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
021-01 021-02 021-03 021-04 021-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,14 0,16 0,24 0,29 0,27
1.1 Средний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
021-06 021-07 021-08 021-09 021-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,32 0,38 0,36 0,43 0,5
1.1 Средний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
021-11 021-12 021-13 021-14 021-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,48 0,57 0,74 0,2 0,23
1.1 Средний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
021-16 021-17 021-18 021-19 021-20

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,35 0,41 0,39 0,46 0,54
1.1 Средний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
021-21 021-22 021-23 021-24 021-25

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,51 0,61 0,71 0,68 0,81
1.1 Средний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
021-26 021-27 021-28 021-29 021-30

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1д 0,34 0,39 0,6 0,7
1.1 Средний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
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Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
021-31

39-01-
021-32

39-01-
021-33

39-01-
021-34

39-01-
021-35

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,66 0,8 0,91 0,88 i,i
1.1 Средний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
021-36

39-01-
021-37

39-01-
021-38

39-01-
021-39

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,3 1,2 1,4 1,8
1.1 Средний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка вручную поверхности сварного соединения и 
022 околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и

легированных сталей со снятием выпуклости (усиления) 
сварного шва

Состав работ:
01. Зачистка поверхности сварного соединения напильником и шкуркой.

Измеритель:

39-01-022-01
39-01-022-02
39-01-022-03
39-01-022-04
39-01-022-05
39-01-022-06
39-01-022-07
39-01-022-08
39-01-022-09
39-01-022-10
39-01-022-11
39-01-022-12
39-01-022-13

39-01-022-14
39-01-022-15
39-01-022-16
39-01-022-17
39-01-022-18
39-01-022-19
39-01-022-20
39-01-022-21
39-01-022-22
39-01-022-23
39-01-022-24
39-01-022-25
39-01-022-26

39-01-022-27
39-01-022-28
39-01-022-29
39-01-022-30
39-01-022-31
39-01-022-32
39-01-022-33
39-01-022-34
39-01-022-35
39-01-022-36
39-01-022-37
39-01-022-38
39-01-022-39

стык
Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и 
легированных сталей до шероховатости грубее Rz 40 мкм (V4) и не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием 
выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 12 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 14 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм

Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и
легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием 
выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода 

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 12 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 14 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм

Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и 
легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварного 
шва, номинальный диаметр трубопровода 

до 15, толщина стенки до 3 мм 
до 15, толщина стенки до 6 мм 
20 и 25, толщина стенки до 4 мм 
20 и 25, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 4 мм 
32, толщина стенки до 8 мм 
32, толщина стенки до 12 мм 
40 и 50, толщина стенки до 4 мм 
40 и 50, толщина стенки до 8 мм 
40 и 50, толщина стенки до 14 мм 
65 и 80, толщина стенки до 6 мм 
65 и 80, толщина стенки до 10 мм 
65 и 80, толщина стенки до 20 мм
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К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
022-01

39-01-
022-02

39-01-
022-03

39-01-
022-04

39-01-
022-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,28 0,32 0,48 0,55 0,53
1.1 С редний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
022-06

39-01-
022-07

39-01-
022-08

39-01-
022-09

39-01-
022-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,62 0,72 0,71 0,82 0,93
1.1 С редний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
022-11

39-01-
022-12

39-01-
022-13

39-01-
022-14

39-01-
022-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,92 1,1 1,4 0,35 0,4
1.1 С редний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
022-16

39-01-
022-17

39-01-
022-18

39-01-
022-19

39-01-
022-20

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,6 0,7 0,66 0,8 0,9
1.1 Средний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
022-21

39-01-
022-22

39-01-
022-23

39-01-
022-24

39-01-
022-25

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,88 1 1,3 1,2 1,4
1.1 С редний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
022-26

39-01-
022-27

39-01-
022-28

39-01-
022-29

39-01-
022-30

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,7 0,52 0,6 0,9 i , i
1.1 Средний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
022-31

39-01-
022-32

39-01-
022-33

39-01-
022-34

39-01-
022-35

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1 1,2 1,4 1,3 i,6
1.1 С редний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

К од ресурса Н аим енование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
022-36

39-01-
022-37

39-01-
022-38

39-01-
022-39

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,8 1,7 2,1 2,5
1.1 С редний разряд работы 3,0 3,0 3,0 3,0

Таблица ГЭСН м 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
023 околош овной зоны конструкций и оборудования из

углеродисты х и легированны х сталей до ш ероховатости не 
грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия вы пуклости (усиления) 
сварного шва

Измеритель:

39-01-023-01
39-01-023-02
39-01-023-03
39-01-023-04
39-01-023-05
39-01-023-06
39-01-023-07
39-01-023-08
39-01-023-09
39-01-023-10
39-01-023-11
39-01-023-12
39-01-023-13
39-01-023-14
39-01-023-15
39-01-023-16
39-01-023-17
39-01-023-18

м (нормы с 39-01-023-01 по 39-01-023-15); м2 (нормы с 39-01-023-16 по 39-01-023-18)
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околош овной зоны  конструкций и  
оборудования из углеродисты х и легированны х сталей до ш ероховатости грубее R z 40  мкм (V 4) и не грубее 
R z 80 м км  (V 3) без снятия выпуклости (усиления) сварного ш ва, полож ение зачистки 

ниж нее, ш ирина зачистки до 10 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 10 до 15 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 15 до 20 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 20 до 25 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 25 до 30 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки д о  10 мм  
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 10 до 15 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 15 до 20 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 20 до 25 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 25 до 30 мм 
потолочное, ш ирина зачистки д о  10 мм  
потолочное, ш ирина зачистки свы ш е 10 до 15 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свы ш е 15 до 20 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свы ш е 20 до 25 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свы ш е 25 до 30 мм 
ниж нее 
вертикальное 
потолочное

42



ГЭСНм 81-03-39-2017 Контроль монтажных сварных соединений

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
023-01

39-01-
023-02

39-01-
023-03

39-01-
023-04

39-01-
023-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,08 0,11 0,14 0,17 0,2
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
023-06

39-01-
023-07

39-01-
023-08

39-01-
023-09

39-01-
023-10

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч 0,11
4,0

0,16
4,0

0,21
4,0

0,25
4,0

0,3
4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
023-11

39-01-
023-12

39-01-
023-13

39-01-
023-14

39-01-
023-15

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч 0,13
4,0

0,18
4,0

0,23
4,0

0,28
4,0

0,34
4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
023-16

39-01-
023-17

39-01-
023-18

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 7
4,0

10,1
4,0

12
4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
024 околош овной зоны конструкций и оборудования из

углеродисты х и легированны х сталей до ш ероховатости не 
грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия вы пуклости (усиления) 
сварного шва

Измеритель:

39-01-024-01
39-01-024-02
39-01-024-03
39-01-024-04
39-01-024-05
39-01-024-06
39-01-024-07
39-01-024-08
39-01-024-09
39-01-024-10
39-01-024-11
39-01-024-12
39-01-024-13
39-01-024-14
39-01-024-15
39-01-024-16
39-01-024-17
39-01-024-18

м (нормы с 39-01-024-01 по 39-01-024-15); м2 (нормы с 39-01-024-16 по 39-01-024-18)
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околош овной зоны конструкций и 
оборудования из углеродисты х и легированны х сталей до ш ероховатости грубее R z 20 м км  (V 5) и не грубее 
R z 40 мкм (V 4) без снятия вы пуклости (усиления) сварного ш ва, полож ение зачистки 

ниж нее, ш ирина зачистки до 10 мм  
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 10 до 15 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 15 до 20 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 20 до 25 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 25 до 30 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки до 10 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 10 до 15 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 15 до 20  мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 20  до 25 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 25 до 30 мм 
потолочное, ш ирина зачистки до 10 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свыш е 10 до 15 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свыш е 15 до 20 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свыш е 20 до 25 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свыш е 25 до 30 мм 
ниж нее 
вертикальное 
потолочное

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
024-01

39-01-
024-02

39-01-
024-03

39-01-
024-04

39-01-
024-05

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч 0,11
4,0

0,15
4,0

0,2
4,0

0,25
4,0

0,3
4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
024-06

39-01-
024-07

39-01-
024-08

39-01-
024-09

39-01-
024-10

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч 0,16
4,0

0,22
4,0

0,31
4,0

0,38
4,0

0,46
4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм. 39-01-
024-11

39-01-
024-12

39-01-
024-13

39-01-
024-14

39-01-
024-15

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч 0,18
4,0

0,25
4,0

0,34
4,0

0,43
4,0

0,5
4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
024-16

39-01-
024-17

39-01-
024-18

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч 10
4,0

15
4,0

17
4,0
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Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
025 околош овной зоны конструкций и оборудования из

углеродисты х и легированны х сталей до ш ероховатости не 
грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия вы пуклости (усиления) 
сварного шва

Измеритель:

39-01-025-01
39-01-025-02
39-01-025-03
39-01-025-04
39-01-025-05
39-01-025-06
39-01-025-07
39-01-025-08
39-01-025-09
39-01-025-10
39-01-025-11
39-01-025-12
39-01-025-13
39-01-025-14
39-01-025-15
39-01-025-16
39-01-025-17
39-01-025-18

м (нормы с 39-01-025-01 по 39-01-025-15); м2 (нормы с 39-01-025-16 по 39-01-025-18)
Зачистка м еханизированная поверхности сварного соединения и  околош овной зоны  конструкций и 
оборудования из углеродисты х и  легированны х сталей до ш ероховатости не грубее R z 20 мкм (V 5) без снятия 
выпуклости (усиления) сварного ш ва, полож ение зачистки 

ниж нее, ш ирина зачистки до 10 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 10 до 15 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 15 до 20 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 20 до 25 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 25 до 30 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки до 10 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 10 до 15 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 15 до 20 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 20 до 25 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 25 до 30 мм 
потолочное, ш ирина зачистки до 10 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свы ш е 10 до 15 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свы ш е 15 до 20 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свы ш е 20 до 25 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свы ш е 25 до 30 мм 
ниж нее 
вертикальное 
потолочное

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
025-01

39-01-
025-02

39-01-
025-03

39-01-
025-04

39-01-
025-05

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч 0,17
4,0

0,25
4,0

0,34
4,0

0,42
4,0

0,5
4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
025-06

39-01-
025-07

39-01-
025-08

39-01-
025-09

39-01-
025-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,25 0,38 0,5 0,63 0,76
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
025-11

39-01-
025-12

39-01-
025-13

39-01-
025-14

39-01-
025-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,28 0,43 0,57 0,71 0,86
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
025-16

39-01-
025-17

39-01-
025-18

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 17 25 29
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварных соединений  
026 конструкций и оборудования из углеродисты х и легированны х

сталей. Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения

Измеритель:
39-01-026-01

39-01-026-02
39-01-026-03
39-01-026-04
39-01-026-05
39-01-026-06

39-01-026-07
39-01-026-08
39-01-026-09

м
С нятие вы пуклости (усиления) сварного соединения конструкций и  оборудования из углеродисты х и 
легированны х сталей, полож ение зачистки: ниж нее, ш ирина зачистки до 10 мм
С нятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и  оборудования из углеродисты х и 
легированны х сталей, полож ение зачистки

ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 10 м м  до 15 мм  
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 15 м м  до 20 мм  
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 20 м м  до 25 мм  
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 25 м м  до 30 мм

С нятие вы пуклости (усиления) сварного соединения конструкций и  оборудования из углеродисты х и 
легированны х сталей, полож ение зачистки: вертикальное, ш ирина зачистки  до 10 мм 
С нятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и  оборудования из углеродисты х и 
легированны х сталей, полож ение зачистки

вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 10 м м  до 15 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 15 м м  до 20 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 20 м м  до 25 мм
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39-01-026-10
39-01-026-11

39-01-026-12
39-01-026-13
39-01-026-14
39-01-026-15

вертикальное, ш ирина зачистки  свы ш е 25 мм  до 30 мм 
С нятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и  оборудования из углеродисты х и 
легированны х сталей, полож ение зачистки: потолочное, ш ирина зачистки до 10 мм 
С нятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродисты х и 
легированны х сталей, полож ение зачистки

потолочное, ш ирина зачистки свыш е 10 мм до 15 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свыш е 15 мм до 20 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свыш е 20 мм до 25 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свыш е 25 мм до 30 мм

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
026-01 026-02 026-03 026-04 026-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,37 0,55 0,74 0,91 1,2
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
026-06

39-01-
026-07

39-01-
026-08

39-01-
026-09

39-01-
026-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,55 0,82 1,2 1,4 1,7
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
026-11

39-01-
026-12

39-01-
026-13

39-01-
026-14

39-01-
026-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,62 0,92 1,3 i,6 1,9
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
027 околош овной зоны конструкций и оборудования из

вы соколегированны х коррозионностойких сталей до 
ш ероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости  
(усиления) сварного шва

И зм ер и тел ь :

39-01-027-01
39-01-027-02
39-01-027-03
39-01-027-04
39-01-027-05
39-01-027-06
39-01-027-07
39-01-027-08
39-01-027-09
39-01-027-10
39-01-027-11
39-01-027-12
39-01-027-13
39-01-027-14
39-01-027-15
39-01-027-16
39-01-027-17
39-01-027-18

м (нормы с 39-01-027-01 по 39-01-027-15); м2 (нормы с 39-01-027-16 по 39-01-027-18)
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околош овной зоны конструкций и 
оборудования из вы соколегированны х коррозионностойких сталей до ш ероховатости  грубее R z 40  мкм (V 4) и 
не грубее R z 80 мкм  (V 3) без снятия вы пуклости (усиления) сварного ш ва, полож ение зачистки 

ниж нее, ш ирина зачистки до 10 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 10 до 15 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 15 до 20 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки  свы ш е 20 до 25 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 25 до 30 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки до 10 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 10 до 15 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки  свы ш е 15 до 20 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки  свы ш е 20 до 25 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки  свы ш е 25 до 30 мм 
потолочное, ш ирина зачистки  до 10 мм 
потолочное, ш ирина зачистки  свы ш е 10 до 15 мм 
потолочное, ш ирина зачистки  свы ш е 15 до 20 мм 
потолочное, ш ирина зачистки  свы ш е 20  до 25 мм 
потолочное, ш ирина зачистки  свы ш е 25 до 30 мм 
ниж нее 
вертикальное 
потолочное

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
027-01

39-01-
027-02

39-01-
027-03

39-01-
027-04

39-01-
027-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,12 0,18 0,23 0,3 0,35
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
027-06

39-01-
027-07

39-01-
027-08

39-01-
027-09

39-01-
027-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,18 0,27 0,35 0,44 0,53
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
027-11

39-01-
027-12

39-01-
027-13

39-01-
027-14

39-01-
027-15

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч 0,2
4,0

0,3
4,0

0,4
4,0

0,5
4,0

0,6
4,0
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К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
027-16

39-01-
027-17

39-01-
027-18

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч 12
4,0

17
4,0

20
4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
028 околош овной зоны конструкций и оборудования из

вы соколегированны х коррозионностойких сталей до 
ш ероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости  
(усиления) сварного шва

Измеритель:

39-01-028-01 
39-01-028-02 
39-01-028-03 
39-01-028-04 
39-01-028-05 
39-01-028-06 
39-01-028-07 
39-01-028-08 
39-01-028-09 
39-01-028-10 
39-01-028-11 
39-01-028-12 
39-01-028-13 
39-01-028-14 
39-01-028-15 
39-01-028-16 
39-01-028-17 
39-01-028-18

м (нормы с 39-01-028-01 по 39-01-028-15); м2 (нормы с 39-01-028-16 по 39-01-028-18)
Зачистка м еханизированная поверхности сварного соединения и  околош овной зоны  конструкций и 
оборудования из вы соколегированны х коррозионностойких сталей до ш ероховатости  грубее Rz 20 мкм (V 5) и 
не грубее R z 40 мкм (V 4) без снятия выпуклости (усиления) сварного ш ва, полож ение зачистки 

ниж нее, ш ирина зачистки до 10 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 10 до 15 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 15 до 20 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 20 до 25 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 25 до 30 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки до 10 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 10 до 15 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свыш е 15 до 20 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 20 до 25 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 25 до 30 мм 
потолочное, ш ирина зачистки до 10 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свы ш е 10 до 15 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свы ш е 15 до 20 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свы ш е 20 до 25 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свы ш е 25 до 30 мм 
ниж нее 
вертикальное 
потолочное

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
028-01

39-01-
028-02

39-01-
028-03

39-01-
028-04

39-01-
028-05

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч 0,18
4,0

0,25
4,0

0,35
4,0

0,43
4,0

0,53
4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
028-06

39-01-
028-07

39-01-
028-08

39-01-
028-09

39-01-
028-10

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч 0,27
4,0

0,34
4,0

0,53
4,0

0,65
4,0

0,8
4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
028-11

39-01-
028-12

39-01-
028-13

39-01-
028-14

39-01-
028-15

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч 0,3
4,0

0,43
4,0

0,6
4,0

0,74
4,0

0,9
4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
028-16

39-01-
028-17

39-01-
028-18

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч 17
4,0

25
4,0

29
4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и 
029 околош овной зоны конструкций и оборудования из

вы соколегированны х коррозионностойких сталей до 
ш ероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости  
(усиления) сварного шва

Измеритель:

39-01-029-01
39-01-029-02
39-01-029-03
39-01-029-04
39-01-029-05
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м (нормы с 39-01-029-01 по 39-01-029-15); м2 (нормы с 39-01-029-16 по 39-01-029-18)
Зачистка м еханизированная поверхности сварного соединения и околош овной зоны  конструкций и 
оборудования из вы соколегированны х коррозионностойких сталей до ш ероховатости  не грубее R z 20 мкм 
(V 5) без снятия выпуклости (усиления) сварного ш ва, полож ение зачистки 

ниж нее, ш ирина зачистки до 10 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 10 до 15 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 15 до 20 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 20 до 25 мм 
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 25 до 30 мм
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39-01-029-06
39-01-029-07
39-01-029-08
39-01-029-09
39-01-029-10
39-01-029-11
39-01-029-12
39-01-029-13
39-01-029-14
39-01-029-15
39-01-029-16
39-01-029-17
39-01-029-18

вертикальное, ш ирина зачистки до 10 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свыш е 10 до 15 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свыш е 15 до 20 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свыш е 20 до 25 мм 
вертикальное, ш ирина зачистки свыш е 25 до 30 мм 
потолочное, ш ирина зачистки до 10 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свыш е 10 до 15 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свыш е 15 до 20 мм 
потолочное, ш ирина зачистки  свы ш е 20 до 25 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свыш е 25 до 30 мм 
ниж нее 
вертикальное 
потолочное

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
029-01

39-01-
029-02

39-01-
029-03

39-01-
029-04

39-01-
029-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,28 0,43 0,57 0,71 0,85
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01- 39-01- 39-01- 39-01- 39-01-
029-06 029-07 029-08 029-09 029-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,43 0,65 0,85 i , i 1,3
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01-
029-11

39-01-
029-12

39-01-
029-13

39-01-
029-14

39-01-
029-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,48 0,74 1 1,3 1,5
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-01- 39-01- 39-01-
029-16 029-17 029-18

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 28 42 48
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная поверхности сварных соединений  
030 конструкций и оборудования из вы соколегированны х

коррозионностойких сталей. Снятие вы пуклости (усиления) 
сварного соединения

Измеритель:
39-01-030-01

39-01-030-02
39-01-030-03
39-01-030-04
39-01-030-05
39-01-030-06

39-01-030-07
39-01-030-08
39-01-030-09
39-01-030-10
39-01-030-11

39-01-030-12
39-01-030-13
39-01-030-14
39-01-030-15

м
С нятие вы пуклости (усиления) сварного соединения конструкций и  оборудования из высоколегированны х 
коррозионностойких сталей, полож ение зачистки: ниж нее, ш ирина зачистки  до 10 мм 
С нятие вы пуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из вы соколегированны х 
коррозионностойких сталей, полож ение зачистки 

ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 10 мм до 15 мм  
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 15 мм до 20  мм  
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 20 мм до 25 мм  
ниж нее, ш ирина зачистки свы ш е 25 мм до 30 мм

С нятие вы пуклости  (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из вы соколегированны х 
коррозионностойких сталей, полож ение зачистки: вертикальное, ш ирина зачистки до 10 мм 
С нятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из вы соколегированны х 
коррозионностойких сталей, полож ение зачистки

вертикальное, ш ирина зачистки свыш е 10 мм  до 15 мм  
вертикальное, ш ирина зачистки свыш е 15 мм  до 20  мм  
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 20  м м  до 25 мм  
вертикальное, ш ирина зачистки свы ш е 25 мм  до 30 мм  

С нятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и  оборудования из вы соколегированны х 
коррозионностойких сталей, полож ение зачистки: потолочное, ш ирина зачистки  до 10 мм 
С нятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и  оборудования из вы соколегированны х 
коррозионностойких сталей, полож ение зачистки

потолочное, ш ирина зачистки свыш е 10 мм до 15 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свыш е 15 мм  до 20 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свыш е 20 мм до 25 мм 
потолочное, ш ирина зачистки свыш е 25 мм до 30 мм

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
030-01

39-01-
030-02

39-01-
030-03

39-01-
030-04

39-01-
030-05

1
1.1

Затраты  труда рабочих 
С редний разряд работы

чел.-ч 0,6
4,0

0,9
4,0

1,2
4,0

1,5
4,0

1,8
4,0
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К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм. 39-01-
030-06

39-01-
030-07

39-01-
030-08

39-01-
030-09

39-01-
030-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,9 1,4 1,8 2,2 2,6
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
030-11

39-01-
030-12

39-01-
030-13

39-01-
030-14

39-01-
030-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1 1,5 2 2,5 3,1
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная мест под стилоскопирование 
031

Состав работ:
01. Зачистка м ест ш лиф овальной маш инкой.

Измеритель:

39-01-031-01
39-01-031-02
39-01-031-03

100 мест
Зачистка м еханизированная мест под стилоскопирование, полож ение зачистки: 

ниж нее 
вертикальное 
потолочное

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
031-01

39-01-
031-02

39-01-
031-03

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 12 16 29
1.1 С редний разряд работы 4,0 4,0 4,0

Таблица ГЭСНм 39-01- Зачистка механизированная мест под испытания на твердость  
032

Состав работ:
01. Зачистка м ест ш лиф овальной маш инкой.

Измеритель: 100 мест
39-01-032-01 Зачистка механизированная м ест под испы тания на твердость

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-01-
032-01

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 61
1.1 С редний разряд работы 4,0

О тдел 2. КО Н ТРО ЛЬ М ОНТАЖ Н Ы Х СВАРНЫ Х СО ЕДИ Н ЕН И И  НЕРАЗРУШ АЮ Щ ИМ И
М ЕТО ДАМ И

Таблица ГЭСНм 39-02- Визуальны й и измерительны й контроль сварных соединений  
001

Состав работ:
01. К леймение сварного соединения.
02. О смотр и измерения сварного соединения.
03. О формление докум ентации и выдача задания н а  п оследую щ ие виды  контроля.

Измеритель: стык (нормы с 39-02-001-01 по 39-02-001-20, 39-02-001-23); м (нормы 39-02-001-21,39-02-001-22)
В изуальны й и  измерительны й контроль сварны х соединений трубопроводов, номинальны й диаметр

39-02-001-01 до 25
39-02-001-02 свы ш е 25 до 50
39-02-001-03 свы ш е 50 до 100
39-02-001-04 свы ш е 100 до 200
39-02-001-05 250
39-02-001-06 свы ш е 250 до 350
39-02-001-07 свы ш е 350 до 450
39-02-001-08 500
39-02-001-09 600
39-02-001-10 700
39-02-001-11 800
39-02-001-12 900
39-02-001-13 1000
39-02-001-14 1200
39-02-001-15 свыш е 1200 до 1300
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39-02-001-16
39-02-001-17
39-02-001-18
39-02-001-19
39-02-001-20

39-02-001-21
39-02-001-22
39-02-001-23

свы ш е 1300 до 1500 
1600 
1800 
2 0 0 0  
2 2 0 0

В изуальны й и  измерительны й контроль сварны х соединений оборудования, конструкций и облицовок: 
с одной стороны  
с двух сторон

В изуальны й и  измерительны й контроль сварных соединений арматурных стерж ней и закладных деталей

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02- 39-02- 39-02- 39-02- 39-02-
001-01 001-02 001-03 001-04 001-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,08 0,1 0,12 0,16 0,2
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02- 39-02- 39-02- 39-02- 39-02-
001-06 001-07 001-08 001-09 001-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,25 0,28 0,32 0,37 0,42
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
001-11

39-02-
001-12

39-02-
001-13

39-02-
001-14

39-02-
001-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,47 0,53 0,58 0,7 0,8
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
001-16

39-02-
001-17

39-02-
001-18

39-02-
001-19

39-02-
001-20

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,9 0,95 i ,i 1,2 1,3
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
001-21

39-02-
001-22

39-02-
001-23

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,15 0,24 0,1
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0

Таблица ГЭСНм 39-02- Перископны й осмотр сварных соединений трубопроводов  
002

С о став  раб от :
01. Н астройка перископа.
02. У становка перископа.
03. К онтроль сварного шва.
04. Ф иксирование дефектов.
05. С нятие перископа.
06. О формление документации.

И зм ер и тел ь :

39-02-002-01
39-02-002-02
39-02-002-03
39-02-002-04
39-02-002-05
39-02-002-06
39-02-002-07
39-02-002-08

СТЫК
П ерископны й осмотр сварны х соединений трубопроводов, номинальны й диаметр 

до 25
свыш е 25 до 50 
свыш е 50 до 100 
свыш е 100 до 150 
свыш е 150 до 250 
свыш е 250 до 350 
свыш е 350 до 500 
600

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
002-01

39-02-
002-02

39-02-
002-03

39-02-
002-04

39-02-
002-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2 2,2 2,8 3,2 4,2
1.1 С редний разряд работы 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
3

91.17.02-061
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
П ерископы маш .-ч 0,95 1,05 1,35 1,5 2

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-02-
002-06

39-02-
002-07

39-02-
002-08

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 5,3 6,3 7
1.1 С редний разряд работы 4,2 4,2 4,2
3

91.17.02-061
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
П ерископы маш .-ч 2,5 “> 3,4
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Таблица ГЭСНм 39-02- Стилоскопирование  
003

Состав работ:
01. Н астройка генератора и стилоскопа.
02. Зачистка электродов.
03. П роведение спектрального анализа.
04. М аркировка.
05. О формление документации.

Измеритель: 100 измерений
С тилоскопирование металла, содерж ащ его легирую щ их элементов: 

39-02-003-01 до 6
39-02-003-02 свы ш е 6

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
003-01

39-02-
003-02

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 21 25
1.1 Средний разряд работы 4,8 4,8
3

91.17.02-081
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
С тилоскопы  универсальны е маш .-ч 10 12

Таблица ГЭСН м 39-02- Капиллярны й контроль (цветной метод) 
004

Состав работ:
0 1. П риготовление материалов.
02. О безж иривание поверхности.
03. Н анесение индикаторной ж идкости ( 2 - 3  раза) и вы держ ка в течение 1 0 - 1 5  мин.
04. С мы вка индикаторной ж идкости.
05. О суш ка поверхности.
06. Н анесение адсорбента.
07. О смотр поверхности (расш иф ровка) через 3 - 5  мин. и  повторны й через 20 мин.
08. О формление технической документации.

Измеритель:

39-02-004-01
39-02-004-02
39-02-004-03
39-02-004-04
39-02-004-05
39-02-004-06
39-02-004-07
39-02-004-08
39-02-004-09
39-02-004-10
39-02-004-11
39-02-004-12
39-02-004-13
39-02-004-14
39-02-004-15
39-02-004-16
39-02-004-17
39-02-004-18
39-02-004-19

39-02-004-20
39-02-004-21

39-02-004-22
39-02-004-23

стык (нормы с 39-02-004-01 по 39-02-004-19, 39-02-004-22, 39-02-004-23); м2 (нормы 39-02-004-20,39-02-
004-21)
К апиллярны й контроль трубопроводов, номинальны й диаметр 

до 15
свыш е 15 до 32 
свыш е 32 до 63 
свыш е 63 до 80 
100 
125 
150 
200 
250 
300 
350
свыш е 350 до 450 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 

1200

К апиллярны й контроль оборудования и конструкций, полож ение сварного соединения: 
вертикальное и горизонтальное 
потолочное

К апиллярны й контроль м ест вварки  трактов, полож ение сварного соединения: 
ниж нее 
потолочное

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
004-01

39-02-
004-02

39-02-
004-03

39-02-
004-04

39-02-
004-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,22 0,3 0,37 0,42 0,53
1.1 С редний разряд работы 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
4

01.7.03.01-0002
М А Т Е Р И А Л Ы
В ода водопроводная м 3 0,00001 0,00001 0,00002 0,00003 0,00004

01.7.07.19-0021 П орош ок мою щ ий кг 0,00007 0,00012 0,0002 0,00029 0,00036
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К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
004-01

39-02-
004-02

39-02-
004-03

39-02-
004-04

39-02-
004-05

01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,002 0,004 0,006 0,009 0,01
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м 2 0,035 0,06 о д 0,15 0,18
14.2.06.03-0521 Ж идкость: индикаторная л 0,001 0,002 0,003 0,005 0,006

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
004-06

39-02-
004-07

39-02-
004-08

39-02-
004-09

39-02-
004-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,63 0,74 0,9 1д 1,3
1.1 С редний разряд работы 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
4

01.7.03.01-0002
М А Т Е Р И А Л Ы
В ода водопроводная м 3 0,00004 0,00006 0,00008 0,00009 0,0001

01.7.07.19-0021 П орош ок мою щ ий кг 0,00042 0,00061 0,00077 0,00094 0,001
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,013 0,018 0,023 0,028 0,031
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м2 0,21 0,31 0,39 0,47 0,51
14.2.06.03-0521 Ж идкость: индикаторная л 0,007 0,01 0,013 0,016 0,017

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02- 
004-11

39-02-
004-12

39-02-
004-13

39-02-
004-14

39-02-
004-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,5 1,8 2 2,3 2,7
1.1 С редний разряд работы 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
4

01.7.03.01-0002
М А Т Е Р И А Л Ы
В ода водопроводная м 3 0,00012 0,00002 0,00018 0,0002 0,00023

01.7.07.19-0021 П орош ок мою щ ий кг 0,0012 0,0015 0,0018 0,002 0,0023
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,035 0,045 0,053 0,059 0,068
01.7.20.08-0122 Салфетки хлопчатобум аж ны е м2 0,59 0,76 0,88 0,99 1,13
14.2.06.03-0521 Ж идкость: индикаторная л 0,02 0,026 0,03 0,034 0,038

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
004-16

39-02-
004-17

39-02-
004-18

39-02-
004-19

39-02-
004-20

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 3,2 3,7 4,1 4,6 8,5
1.1 С редний разряд работы 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
4

01.7.03.01-0002
М А Т Е Р И А Л Ы
В ода водопроводная м 3 0,00027 0,00029 0,00032 0,00038 0,0001

01.7.07.19-0021 П орош ок мою щ ий кг 0,0027 0,0029 0,0032 0,0038 0,001
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,081 0,088 0,096 0,11 0,03
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м 2 1,35 1,46 i,6 1,92 0,5
14.2.06.03-0521 Ж идкость: индикаторная л 0,046 0,05 0,054 0,065 0,017

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
004-21

39-02-
004-22

39-02-
004-23

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 14,7 1д 2
1.1 С редний разряд работы 4,2 4,2 4,2
4

01.7.03.01-0002
М А Т Е Р И А Л Ы
В ода водопроводная м3 0,0001 0,0001 0,0001

01.7.07.19-0021 П орош ок м ою щ ий кг 0,001 0,001 0,001
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,03 0,03 0,03
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е М' 0,5 0,5 0,5
14.2.06.03-0521 Ж идкость: индикаторная л 0,017 0,017 0,017

Таблица ГЭСНм 39-02- М агнитопорош ковый контроль  
005

Измеритель: м
39-02-005-01 М агнитопорош ковы й контроль

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
005-01

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2
1.1 С редний разряд работы 4,2
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-032 Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 1,6
4 М А Т Е Р И А Л Ы

01.3.01.01-0001 Б ензин  авиационны й Б-70 т 0,0001
01.7.07.13-0013 П орош ок магнитны й кг 0,5
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м 2 0,08
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Таблица ГЭСНм 39-02- Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем 
006 сварных соединений перлитного класса с двух сторон,

прозвучивание поперечное

Состав работ:
01. Проверка системы "дефектоскоп-преобразователь".
02. Установка, подключение и настройка системы "дефектоскоп-преобразователь".
03. Смазывание стыка маслом.
04. Проведение контроля.
05. Оформление документации.

Измеритель:

39-02-006-01 
39-02-006-02 
39-02-006-03 
39-02-006-04 
39-02-006-05 
39-02-006-06 
39-02-006-07 
39-02-006-08 
39-02-006-09 
39-02-006-10 
39-02-006-11 
39-02-006-12 
39-02-006-13 
39-02-006-14 
39-02-006-15 
39-02-006-16 
39-02-006-17 
39-02-006-18 
39-02-006-19 
39-02-006-20 
39-02-006-21 
39-02-006-22 
39-02-006-23 
39-02-006-24 
39-02-006-25 
39-02-006-26 
39-02-006-27 
39-02-006-28 
39-02-006-29 
39-02-006-30 
39-02-006-31 
39-02-006-32 
39-02-006-33 
39-02-006-34 
39-02-006-35 
39-02-006-36 
39-02-006-37 
39-02-006-38 
39-02-006-39 
39-02-006-40 
39-02-006-41 
39-02-006-42 
39-02-006-43 
39-02-006-44 
39-02-006-45 
39-02-006-46 
39-02-006-47 
39-02-006-48 
39-02-006-49 
39-02-006-50 
39-02-006-51 
39-02-006-52 
39-02-006-53 
39-02-006-54 
39-02-006-55 
39-02-006-56 
39-02-006-57

стык
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного
класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода 

до 32, толщина стенки до 8 мм 
свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм 
свыше 32 до 65, толщина стенки от 8 до 14 мм 
80, толщина стенки до 8 мм 
80, толщина стенки от 8 до 14 мм 
80, толщина стенки от 14 до 24 мм 
100, толщина стенки до 8 мм 
100, толщина стенки от 8 до 14 мм 
100, толщина стенки от 14 до 24 мм 
свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм 
свыше 100 до 200, толщина стенки от 8 до 14 мм 
свыше 100 до 200, толщина стенки от 14 до 24 мм 
свыше 100 до 200, толщина стенки от 24 до 45 мм 
свыше 200 до 300, толщина стенки до 8 мм 
свыше 200 до 300, толщина стенки от 8 до 14 мм 
свыше 200 до 300, толщина стенки от 14 до 24 мм 
свыше 200 до 300, толщина стенки от 24 до 40 мм 
свыше 200 до 300, толщина стенки от 40 до 60 мм 
свыше 200 до 300, толщина стенки от 60 до 80 мм 
350, толщина стенки до 8 мм 
350, толщина стенки от 8 до 14 мм 
350, толщина стенки от 14 до 24 мм 
350, толщина стенки от 24 до 40 мм 
350, толщина стенки от 40 до 60 мм 
350, толщина стенки от 60 до 80 мм 
свыше 350 до 450, толщина стенки до 8 мм 
свыше 350 до 450, толщина стенки от 8 до 14 мм 
свыше 350 до 450, толщина стенки от 14 до 24 мм 
свыше 350 до 450, толщина стенки от 24 до 40 мм 
свыше 350 до 450, толщина стенки от 40 до 60 мм 
свыше 350 до 450, толщина стенки от 60 до 90 мм 
500, толщина стенки до 8 мм 
500, толщина стенки от 8 до 14 мм 
500, толщина стенки от 14 до 24 мм 
500, толщина стенки от 24 до 40 мм 
500, толщина стенки от 40 до 60 мм 
500, толщина стенки от 60 до 90 мм 
свыше 500 до 700, толщина стенки до 8 мм 
свыше 500 до 700, толщина стенки от 8 до 14 мм 
свыше 500 до 700, толщина стенки от 14 до 24 мм 
свыше 500 до 700, толщина стенки от 24 до 40 мм 
свыше 500 до 700, толщина стенки от 40 до 60 мм 
свыше 500 до 700, толщина стенки от 60 до 90 мм 
свыше 700 до 900, толщина стенки до 14 мм 
свыше 700 до 900, толщина стенки от 14 до 24 мм 
свыше 700 до 900, толщина стенки от 24 до 40 мм 
свыше 700 до 900, толщина стенки от 40 до 60 мм 
свыше 700 до 900, толщина стенки от 60 до 90 мм 
свыше 900 до 1200, толщина стенки до 14 мм 
свыше 900 до 1200, толщина стенки от 14 до 24 мм 
свыше 900 до 1200, толщина стенки от 24 до 40 мм 
свыше 1200 до 1600, толщина стенки до 14 мм 
свыше 1200 до 1600, толщина стенки от 14 до 20 мм 
1800, толщина стенки до 14 мм 
1800, толщина стенки от 14 до 20 мм 
свыше 1800 до 2200, толщина стенки до 14 мм 
свыше 1800 до 2200, толщина стенки от 14 до 20 мм
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К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
006-01

39-02-
006-02

39-02-
006-03

39-02-
006-04

39-02-
006-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,3 0,42 0,5 0,5 0,63
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 0,15 0,2 0,24 0,24 0,3

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное м оторное М -10ДМ т 0,00002 0,00004 0,00004 0,00006 0,00006

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м 2 0,026 0,051 0,051 0,07 0,07
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
006-06

39-02-
006-07

39-02-
006-08

39-02-
006-09

39-02-
006-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,74 0,7 0,77 0,82 0,84
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 0,35 0,34 0,37 0,39 0,4

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10ДМ т 0,00006 0,00007 0,00007 0,00007 0,00012

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м 2 0,07 0,089 0,089 0,089 0,15
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
006-11

39-02-
006-12

39-02-
006-13

39-02-
006-14

39-02-
006-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,7 1,8 1,3 1,б
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 0,5 0,8 0,85 0,6 0,75

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10Д М т 0,00012 0,00012 0,00012 0,00018 0,00018

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м2 0,15 0,15 0,15 0,24 0,24
14.4.02.09-0402 К раски м аркировочны е М К Э -4 кг 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
006-16

39-02-
006-17

39-02-
006-18

39-02-
006-19

39-02-
006-20

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2 2,1 3,6 5 1,7
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 0,9 1 1,7 2,35 0,8

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10Д М т 0,00018 0,00018 0,00018 0,00018 0,00024

01.7.08.04-0003 М ел п риродны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м2 0,24 0,24 0,24 0,24 0,3
14.4.02.09-0402 К раски  м аркировочны е М К Э -4 кг 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
006-21

39-02-
006-22

39-02-
006-23

39-02-
006-24

39-02-
006-25

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,1 2,4 2,8 4,4 6,3
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 1 1,15 1,35 2Д 3

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10Д М т 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024

01.7.08.04-0003 М ел п риродны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
14.4.02.09-0402 К раски  м аркировочны е М К Э -4 кг 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
006-26

39-02-
006-27

39-02-
006-28

39-02-
006-29

39-02-
006-30

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,1 2,6 3,1 3,4 5,6
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 1 1,25 1,45 1,6 2,65

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10ДМ т 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029

01.7.08.04-0003 М ел п риродны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м2 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
14.4.02.09-0402 К раски  м аркировочны е М К Э -4 кг 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
006-31

39-02-
006-32

39-02-
006-33

39-02-
006-34

39-02-
006-35

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 7,5 2,5 3,2 3,5 4
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 3,55 1,2 1,5 1,65 1,9

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное м оторное М -10Д М т 0,00029 0,00034 0,00034 0,00034 0,00034

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м 2 0,37 0,44 0,44 0,44 0,44
14.4.02.09-0402 Краски м аркировочны е М К Э -4 кг 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
006-36

39-02-
006-37

39-02-
006-38

39-02-
006-39

39-02-
006-40

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 6,5 8,6 3,1 3,8 4,1
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Деф ектоскопы  ультразвуковы е маш.-ч 3,1 4,1 1,45 1,8 1,95

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10Д М т 0,00034 0,00034 0,00045 0,00045 0,00045

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м 2 0,44 0,44 0,57 0,57 0,57
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
0 0 6 ^ 1

39-02-
006-42

39-02-
006-43

39-02-
006-44

39-02-
006-45

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 5 8 10,5 4,5 5
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 2,3 3,75 5 2,15 2,35

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10ДМ т 0,00045 0,00045 0,00045 0,00058 0,00058

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е ч№ 0,57 0,57 0,57 0,72 0,72
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 КГ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
006-46

39-02-
006-47

39-02-
006-48

39-02-
006-49

39-02-
006-50

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 6 9,4 12,6 5,7 6,2
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 2,75 4,45 6 2,7 2,95

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10ДМ т 0,00058 0,00058 0,00058 0,00077 0,00077

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е ■>м- 0,72 0,72 0,72 0,96 0,96
14.4.02.09-0402 К раски м аркировочны е М К Э -4 кг 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
006-51

39-02-
006-52

39-02-
006-53

39-02-
006-54

39-02-
006-55

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 7,3 6,7 7,5 8 9
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 3,45 3,2 3,55 3,65 4,2

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10ДМ т 0,00077 0,00096 0,00096 0,0011 0,0011

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е ■>м- 0,96 1,2 1,2 1,43 1,43
14.4.02.09-0402 К раски м аркировочны е М К Э -4 кг 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
006-56

39-02-
006-57

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 9,2 10,2
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 4,35 4,85

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10ДМ т 0,00128 0,00128

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м2 1,59 1,59
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К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
006-56

39-02-
006-57

14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,01 0,01

Таблица ГЭСНм 39-02- Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем  
007 сварных соединений перлитного класса с двух сторон,

прозвучивание поперечное негабаритны х трубопроводов  
гидротехнических сооружений

Состав работ:
01. П роверка системы  "деф ектоскоп-преобразователь”.
02. У становка, подклю чение и настройка системы  "дефектоскоп-преобразователь".
03. С мазы вание сты ка маслом.
04. П роведение контроля.
05. О формление документации.

И зм ер и тел ь :
39-02-007-01

39-02-007-02
39-02-007-03
39-02-007-04

м
У льтразвуковая деф ектоскопия негабаритных трубопроводов одним преобразователем сварных соединений 
перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, толщ ина металла: до 14 мм 
У льтразвуковая деф ектоскопия негабаритных трубопроводов одним преобразователем  сварных соединений 
перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, толщ ина металла 

свыш е 14 мм до 24 мм 
свыш е 24 мм до 40 мм 
свыш е 40 мм до 60 мм

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
007-01

39-02-
007-02

39-02-
007-03

39-02-
007-04

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,4 i,6 1,9 2,2
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 0,65 0,75 0,9 1,05

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10Д М т 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е ■>м- 0,25 0,25 0,25 0,25
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,01 0,01 0,01 0,01

Таблица ГЭСНм 39-02- Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем  
008 сварных соединений перлитного класса с двух сторон,

прозвучивание поперечное оборудования и конструкций

Состав работ:
01. П роверка системы  "дефектоскоп-преобразователь".
02. У становка, подклю чение и настройка системы  "дефектоскоп-преобразователь".
03. С мазы вание сты ка маслом.
04. П роведение контроля.
05. О формление документации.

И зм ер и тел ь :
39-02-008-01

39-02-008-02

39-02-008-03

39-02-008-04

39-02-008-05

39-02-008-06
39-02-008-07
39-02-008-08

м
У льтразвуковая деф ектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем  сварны х соединений 
перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, полож ение сварного соединения: нижнее, 
вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщ ина металла до 10 мм 
У льтразвуковая деф ектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем  сварны х соединений 
перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, полож ение сварного соединения

ниж нее, вертикальное и горизонтальное н а  вертикальной плоскости, толщ ина металла свыш е 10 мм до 20 
мм
ниж нее, вертикальное и горизонтальное н а  вертикальной плоскости, толщ ина металла свыш е 20 мм до 40
мм
ниж нее, вертикальное и горизонтальное н а  вертикальной плоскости, толщ ина м еталла свыш е 40  мм до 60 
мм

У льтразвуковая деф ектоскопия оборудования и  конструкций одним преобразователем  сварны х соединений 
перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, полож ение сварного соединения: потолочное, 
толщ ина металла до 10 мм
У льтразвуковая деф ектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем  сварны х соединений 
перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, полож ение сварного соединения 

потолочное, толщ ина металла свы ш е 10 мм до 20 мм 
потолочное, толщ ина металла свыш е 20 мм  до 40 мм 
потолочное, толщ ина металла свы ш е 40 мм до 60 мм
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К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
008-01

39-02-
008-02

39-02-
008-03

39-02-
008-04

39-02-
008-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,2 1,3 1,5 1,7 2,3
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 0,55 0,6 0,7 0,8 и

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10ДМ т 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м 2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
008-06

39-02-
008-07

39-02-
008-08

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,5 3,2 3,5
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 1,2 1,5 1,65

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10ДМ т 0,0002 0,0002 0,0002

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м 2 0,25 0,25 0,25
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,01 0,01 0,01

Таблица ГЭСНм 39-02- Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем  
009 сварных соединений перлитного класса с двух сторон,

прозвучивание продольное

Состав работ:
01. П роверка системы  ’'деф ектоскоп-преобразователь".
02. У становка, подклю чение и настройка системы  "дефектоскоп-преобразователь".
03. С мазы вание стыка маслом.
04. П роведение контроля.
05. О формление документации.

Измеритель:

39-02-009-01
39-02-009-02
39-02-009-03
39-02-009-04
39-02-009-05
39-02-009-06
39-02-009-07
39-02-009-08
39-02-009-09
39-02-009-10
39-02-009-11
39-02-009-12
39-02-009-13
39-02-009-14
39-02-009-15
39-02-009-16
39-02-009-17
39-02-009-18
39-02-009-19
39-02-009-20

стык
У льтразвуковая деф ектоскопия трубопровода одним преобразователем  сварны х соединений перлитного
класса с двух сторон, прозвучивание продольное, номинальны й диам етр трубопровода 

200 мм, толщ ина стенки до 45 мм 
300 мм, толщ ина стенки до 40 мм 
300 мм, толщ ина стенки свыш е 40 мм до 60 мм 
300 мм, толщ ина стенки свыш е 60 мм до 80 мм 
350 мм, толщ ина стенки до 40 мм 
350 мм, толщ ина стенки свыш е 40 мм  до 60 мм 
350 мм, толщ ина стенки свыш е 60 мм  до 80 мм 
450 мм, толщ ина стенки до 40 мм 
450 мм, толщ ина стенки свыш е 40 мм  до 60 мм 
450 мм, толщ ина стенки свыш е 60 мм  до 90 мм 
500 мм, толщ ина стенки до 40 мм 
500 мм, толщ ина стенки свыш е 40 мм  до 60 мм 
500 мм, толщ ина стенки свыш е 60 мм  до 90 мм 
700 мм, толщ ина стенки до 40 мм 
700 мм, толщ ина стенки свы ш е 40 мм до 60 мм 
700 мм, толщ ина стенки свыш е 60 мм  до 90 мм 
900 мм, толщ ина стенки до 40 мм 
900 мм, толщ ина стенки свыш е 40 мм  до 60 мм 
900 мм, толщ ина стенки свыш е 60 мм  до 90 мм 
1200 мм, толщ ина стенки до 40 мм

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
009-01

39-02-
009-02

39-02-
009-03

39-02-
009-04

39-02-
009-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,4 1,5 2,1 3 1,7
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 0,65 0,7 1 1,4 0,8

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10ДМ т 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м 2 0,15 0,24 0,24 0,24 0,3
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,12 0,18 0,18 0,18 0,24
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К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
009-06

39-02-
009-07

39-02-
009-08

39-02-
009-09

39-02-
009-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,5 3,8 2 3 4,5
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 1,2 1,8 0,9 1,4 2,15

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10Д М т 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м 2 0,3 0,3 0,37 0,37 0,37
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,24 0,24 0,29 0,29 0,29

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
009-11

39-02-
009-12

39-02-
009-13

39-02-
009-14

39-02-
009-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,4 4 5,2 3 4,7
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 1Д5 1,85 2,45 1,4 2,25

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10ДМ т 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м 2 0,44 0,44 0,44 0,57 0,57
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,34 0,34 0,34 0,45 0,45

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
009-16

39-02-
009-17

39-02-
009-18

39-02-
009-19

39-02-
009-20

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 6,3 3,5 5,6 8 4,3
1.1 С редний разряд работы 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 3 1,65 2,65 3,6 2,05

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10Д М т 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м2 0,57 0,72 0,72 0,72 0,96
14.4.02.09-0402 К раски м аркировочны е М К Э -4 кг 0,45 0,58 0,58 0,58 0,77

Таблица ГЭСН м 39-02- Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем  
010 сварных соединений перлитного класса с двух сторон,

прозвучивание поперечное закладны х деталей

Состав работ:
Д ля норм с 39-02-010-01 по 39-02-010-04:
01. П роверка системы "дефектоскоп-преобразователь".
02. У становка, подклю чение и  настройка системы  "дефектоскоп-преобразователь".
03. С мазы вание стыка маслом.
04. П роведение контроля.
05. О формление документации.
Д ля нормы  39-02-010-05:
01. Н анесение контактной смазки  н а  зачищ енную  поверхность до заполнения впадин профиля.
02. У становка приспособления н а  стык.
03. П роведение контроля с зам ером  амплитуд в трех полож ениях.
04. Запись зам еров амплитуд Э Х О -сигналов в журнал.
05. С нятие приспособления.
06. П роведение оценки сварного соединения.
07. О формление документации.

Измеритель:
39-02-010-01

39-02-010-02
39-02-010-03
39-02-010-04
39-02-010-05

стык
У льтразвуковая деф ектоскопия закладны х деталей  одним преобразователем  сварны х соединений перлитного
класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диам етр стерж ней: до 10 мм
У льтразвуковая деф ектоскопия закладны х деталей  одним преобразователем  сварны х соединений перлитного
класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр стерж ней 

свыш е 10 мм до 16 мм 
свыш е 16 мм до 25 мм 
свыш е 25 мм  до 40 мм

У льтразвуковая деф ектоскопия закладных деталей  одним преобразователем  сварны х соединений перлитного
класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, арматурная сталь

57



ГЭСНм 81 -03-39-2017 Контроль монтажных сварных соединений

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
010-01

39-02-
010-02

39-02-
010-03

39-02-
010-04

39-02-
010-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,3 0,33 0,37 0,42 1,2
1.1 Средний разряд работы 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
3

91.17.02-032
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Д еф ектоскопы  ультразвуковы е маш .-ч 0,14 0,16 0,18 0,2 0,55

4
01.3.04.02-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
М асло дизельное моторное М -10Д М т 0,00001 0,00001 0,00002 0,00003 0,00001

01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001
01.7.20.08-0122 Салфетки хлопчатобум аж ны е м 2 0,008 0,01 0,02 0,03 0,015
14.4.02.09-0402 Краски маркировочны е М К Э -4 кг 0,002 0,003 0,004 0,007 0,003

Таблица ГЭСНм 39-02- И змерение толщ ин металла ультразвуковы м способом  
011

Состав работ:
01. У становка, подклю чение и настройка системы  "толщ иномер-преобразователь".
02. С мазы вание сты ка маслом.
03. П роведение испытаний.
04. О формление документации.

Измеритель: измерение
39-02-011 -01 И змерение толщ ин металла ультразвуковы м  способом

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
011-01

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,4
1.1 Средний разряд работы 4,2
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-091 Толщ иномеры  ультрозвуковы е маш.-ч 0,21
4 М А Т Е Р И А Л Ы

01.3.04.02-0003 М асло дизельное моторное М -10Д М т 0,00002
01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,00001
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е ->М“ 0,05
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,01

Таблица ГЭСНм 39-02- Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки  
012

Состав работ:
01. П одготовка аппарата к работе.
02. О граж дение безопасной зоны.
03. У становка рентгеновского аппарата относительно контролируемого участка.
04. П одготовка, установка и  снятие маркировочны х знаков и эталонов чувствительности.
05. У становка кассет на шов.
06. В клю чение аппарата.
07. П росвечивание.
08. В ы клю чение аппарата.
09. С нятие кассет, м аркировочны х знаков и эталонов чувствительности.

Измеритель: снимок
Рентгенограф ический контроль трубопровода через две стенки, номинальны й диаметр трубопровода 

39-02-012-01 до 50, толщ ина стенки до 5 мм
39-02-012-02 до 50, толщ ина стенки свы ш е 5 мм  до 11 мм
39-02-012-03 свы ш е 50 до 100, толщ ина стенки до 5 мм
39-02-012-04 свы ш е 50 до 100, толщ ина стенки свы ш е 5 мм  до 10 мм
39-02-012-05 свы ш е 50 до 100, толщ ина стенки свы ш е 10 мм до 15 мм
39-02-012-06 свы ш е 50 до 100, толщ ина стенки свы ш е 15 мм до 20 мм
39-02-012-07 свы ш е 100 до 150, толщ ина стенки до 10 мм
39-02-012-08 свы ш е 100 до 150, толщ ина стенки свы ш е 10 мм  до 15 мм
39-02-012-09 свы ш е 100 до 150, толщ ина стенки свы ш е 15 мм  до 20 мм
39-02-012-10 свы ш е 150 до 250, толщ ина стенки до 10 мм
39-02-012-11 свы ш е 150 до 250, толщ ина стенки свы ш е 10 мм  до 15 мм
39-02-012-12 свы ш е 150 до 250, толщ ина стенки свы ш е 15 мм  до 20 мм
39-02-012-13 свы ш е 250 до 350, толщ ина стенки до 10 мм
39-02-012-14 свы ш е 250 до 350, толщ ина стенки свитпе 10 мм  до 15 мм
39-02-012-15 свы ш е 250 до 350, толщ ина стенки свы ш е 15 мм  до 20 мм
39-02-012-16 свы ш е 350 до 450, толщ ина стенки до 10 мм
39-02-012-17 свы ш е 350 до 450, толщ ина стенки свы ш е 10 мм  до 15 мм
39-02-012-18 свы ш е 350 до 450, толщ ина стенки свы ш е 15 мм  до  20 мм
3 9-02-012-19 500, толщ ина стенки до 10 мм
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Г Э С Н м  8 1 -0 3 -3 9 -2 0 1 7  К о н т р о л ь  м о н т а ж н ы х  с в а р н ы х  с о е д и н е н и й

39-02-012-20
39-02-012-21
39-02-012-22
39-02-012-23
39-02-012-24

500, толщ ина стенки свы ш е 10 мм  до 15 мм 
500, толщ ина стенки свы ш е 15 мм  до 20 мм 
600, толщ ина стенки до 10 мм 
600, толщ ина стенки свы ш е 10 мм  до 15 мм 
600, толщ ина стенки свы ш е 15 мм  до 20 мм

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
012-01

39-02-
012-02

39-02-
012-03

39-02-
012-04

39-02-
012-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1 1,2 i n 1,2 1,6
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-004 А ппараты  рентгеновские для просвечивания 
м еталла толщ иной: до 30 мм

маш .-ч 0,33 0,41 0,36 0,43 0,6

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,00018 0,00024 0,00022 0,00029 0,00029
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,00006 0,00008 0,00007 0,0001 0,0001
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м 2 0,006 0,008 0,0072 0,0096 0,0096
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,006 0,008 0,0072 0,0096 0,0096
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,006 0,008 0,0072 0,0096 0,0096
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,0012 0,0016 0,0014 0,0019 0,0019

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
012-06

39-02-
012-07

39-02-
012-08

39-02-
012-09

39-02-
012-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,8 1,3 1,7 2 1,4
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-004 А ппараты  рентгеновские для просвечивания маш .-ч 0,72 0,47 0,66 0,78 0,54
м еталла толщ иной: до 30 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,00036 0,00036 0,00036 0,00045 0,00045
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,00012 0,00012 0,00012 0,00015 0,00019
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м 2 0,012 0,012 0,012 0,015 0,0192
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,012 0,012 0,012 0,015 0,019
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,012 0,012 0,012 0,015 0,019
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,0024 0,0024 0,0024 0,003 0,0038

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-02-
012-11

39-02-
012-12

39-02-
012-13

39-02-
012-14

39-02-
012-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,8 2,1 i,6 2 2,5
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-004 А ппараты  рентгеновские для просвечивания маш .-ч 0,72 0,84 0,6 0,78 1,02
м еталла толщ иной: до 30 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,00058 0,00072 0,00096 0,00096 0,0012
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,00019 0,00024 0,00032 0,00032 0,0004
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м 2 0,0192 0,024 0,032 0,032 0,04
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,019 0,024 0,032 0,032 0,04
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,019 0,024 0,032 0,032 0,04
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,0038 0,0048 0,0064 0,0064 0,008

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
012-16

39-02-
012-17

39-02-
012-18

39-02-
012-19

39-02-
012-20

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,7 2,1 2,6 1,8 2,5
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-004 А ппараты  рентгеновские для просвечивания маш .-ч 0,66 0,84 1,08 0,72 1,02
м еталла толщ иной: до 30 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,00096 0,00096 0,0012 0,00058 0,00058
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,00032 0,00032 0,0004 0,00019 0,00019
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м2 0,032 0,032 0,04 0,0192 0,0192
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,032 0,032 0,04 0,019 0,019
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,032 0,032 0,04 0,019 0,019
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,0064 0,0064 0,008 0,0038 0,0038
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К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
012-21

39-02-
012-22

39-02-
012-23

39-02-
012-24

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,8 2 2,6 3,1
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-004 А ппараты  рентгеновские для просвечивания металла маш .-ч 1,2 0,78 1,08 1,32
толщ иной: до 30 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,00072 0,00072 0,00072 0,0009
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,00024 0,00024 0,00024 0,0003
01.7.07.24-0006 П ленка радиограф ическая: РТ-5 м 2 0,024 0,024 0,024 0,03
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,024 0,024 0,024 0,03
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,024 0,024 0,024 0,03
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,0048 0,0048 0,0048 0,006

Таблица ГЭСНм 39-02- Рентгенографический контроль трубопроводов через одну 
013 стенку

Состав работ:
01. П одготовка аппарата к работе.
02. О граж дение безопасной зоны.
03. У становка рентгеновского аппарата относительно контролируем ого участка.
04. П одготовка, установка и снятие маркировочны х знаков и эталонов чувствительности.
05. У становка кассет на шов.
06. В клю чение аппарата.
07. П росвечивание.
08. В ы клю чение аппарата.
09. С нятие кассет, м аркировочны х знаков и эталонов чувствительности.

Измеритель:
39-02-013-01

39-02-013-02
39-02-013-03
39-02-013-04
39-02-013-05
39-02-013-06

снимок
Рентгенограф ический контроль трубопровода через одну стенку, толщ ина стенки: до 5 мм 
Рентгенограф ический контроль трубопровода через одну стенку, толщ ина стенки 

свыш е 5 мм  до  10 мм 
свыш е 10 мм  до 15 мм 
свыш е 15 мм  до 20 мм 
свыш е 20 мм  до 30 мм 
свыш е 30 мм  до 40 мм

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
013-01

39-02-
013-02

39-02-
013-03

39-02-
013-04

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1 и 1,3 1,5
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-004 А ппараты  рентгеновские для просвечивания металла маш .-ч 0,3 0,39 0,48 0,55
толщ иной: до 30 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,0007 0,001 0,001 0,0012
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,0002 0,0003 0,0003 0,0004
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м 2 0,024 0,032 0,032 0,04
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,024 0,032 0,032 0,04
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,024 0,032 0,032 0,04
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,005 0,006 0,006 0,008

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-02-
013-05

39-02-
013-06

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2 2,3
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0
3

91.17.02-003
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
А ппараты  рентгеновские для просвечивания м еталла толщ иной: 30 мм и маш .-ч 0,96

91.17.02-004
более
А ппараты  рентгеновские для просвечивания м еталла толщ иной: до 30 мм маш .-ч 0,72

4
01.3.03.07-0001

М А Т Е Р И А Л Ы
К ислота уксусная кг 0,0012 0,0012

01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м3 0,0004 0,0004
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м 2 0,04 0,04
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,04 0,04
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,04 0,04
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,008 0,008
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Таблица ГЭСН м 39-02- Рентгенографический контроль оборудования и конструкций  
014

Состав работ:
01. П одготовка аппарата к работе.
02. О граж дение безопасной зоны.
03. У становка рентгеновского аппарата относительно контролируемого участка.
04. П одготовка, установка и  снятие м аркировочны х знаков и эталонов чувствительности.
05. У становка кассет на шов.
06. В клю чение аппарата.
07. П росвечивание.
08. В ыклю чение аппарата.
09. С нятие кассет, маркировочны х знаков и  эталонов чувствительности.

И зм ер и тел ь :
39-02-014-01

39-02-014-02
39-02-014-03
39-02-014-04
39-02-014-05
39-02-014-06

снимок
Рентгенограф ический контроль оборудования и конструкций, толщ ина металла: до 5 мм 
Рентгенограф ический контроль оборудования и конструкций, толщ ина металла 

свыш е 5 мм до 10 мм 
свыш е 10 мм до 15 мм 
свыш е 10 мм до 20 мм 
свыш е 20 мм до 30 мм 
свыш е 30 мм до 40 мм

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
014-01

39-02-
014-02

39-02-
014-03

39-02-
014-04

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,9 i n 1,2 1,3
1.1 Средний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-004 А ппараты  рентгеновские для просвечивания металла маш .-ч 0,26 0,35 0,42 0,49
толщ иной: до 30 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,0007 0,001 0,001 0,0012
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м3 0,0002 0,0003 0,0003 0,0004
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м2 0,024 0,032 0,032 0,04
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,024 0,032 0,032 0,04
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,024 0,032 0,032 0,04
14.4.02.09-0402 К раски  м аркировочны е М К Э -4 кг 0,005 0,006 0,006 0,008

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
014-05

39-02-
014-06

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,7 э 1
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0
3

91.17.02-003
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
А ппараты  рентгеновские для  просвечивания м еталла толщ иной: 30 мм и маш .-ч 0,84

91.17.02-004
более
А ппараты  рентгеновские для  просвечивания металла толщ иной: до 30 мм маш .-ч 0,66

4
01.3.03.07-0001

М А Т Е Р И А Л Ы
К ислота уксусная кг 0,0012 0,0012

01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м3 0,0004 0,0004
01.7.07.24-0006 П ленка радиограф ическая: РТ-5 м2 0,04 0,04
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,04 0,04
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,04 0,04
14.4.02.09-0402 К раски  м аркировочны е М К Э -4 кг 0,008 0,008

Таблица ГЭСН м 39-02- Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки  
015

Состав работ:
01. У становка приспособлений.
02. О граж дение безопасной зоны.
03. У становка гам м а-источника относительно контролируемого участка.
04. П одготовка, установка и  снятие маркировочны х знаков и эталонов чувствительности, м аркировка стыка.
05. У становка кассет.
06. В клю чение аппарата.
07. Просвечивание.
08. В ы клю чение аппарата.
09. С нятие кассет, маркировочны х знаков и  эталонов чувствительности.

И зм е р и т е л ь : сн и м о к
Гаммаграф ический контроль трубопровода через две стенки, номинальны й диам етр трубопровода 

39-02-015-01 25, толщ ина стенки  до 4  мм
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39-02-015-02 50, толщина стенки до 5 мм
39-02-015-03 50, толщина стенки свыше 5 мм до 11 мм
39-02-015-04 100, толщина стенки до 5 мм
39-02-015-05 100, толщина стенки свыше 5 мм до 10 мм
39-02-015-06 100, толщина стенки свыше 10 мм ДО 15 мм
39-02-015-07 100, толщина стенки свыше 15 мм ДО 20 мм
39-02-015-08 100, толщина стенки свыше 20 мм ДО 30 мм
39-02-015-09 150, толщина стенки до 10 мм
39-02-015-10 150, толщина стенки свыше 10 мм до 15 мм
39-02-015-11 150, толщина стенки свыше 15 мм до 20 мм
39-02-015-12 150, толщина стенки свыше 20 мм до 30 мм
39-02-015-13 150, толщина стенки свыше 30 мм ДО 40 мм
39-02-015-14 250, толщина стенки до 10 мм
39-02-015-15 250, толщина стенки свыше 10 мм ДО 15 мм
39-02-015-16 250, толщина стенки свыше 15 мм до 20 мм
39-02-015-17 250, толщина стенки свыше 20 мм до 30 мм
39-02-015-18 250, толщина стенки свыше 30 мм до 40 мм
39-02-015-19 350, толщина стенки до 10 мм
39-02-015-20 350, толщина стенки свыше 10 мм до 15 мм
39-02-015-21 350, толщина стенки свыше 15 мм до 20 мм
39-02-015-22 350, толщина стенки свыше 20 мм ДО 30 мм
39-02-015-23 350, толщина стенки свыше 30 мм ДО 40 мм
39-02-015-24 450, толщина стенки до 10 мм
39-02-015-25 450, толщина стенки свыше 10 мм до 15 мм
39-02-015-26 450, толщина стенки свыше 15 мм до 20 мм
39-02-015-27 450, толщина стенки свыше 20 мм до 30 мм
39-02-015-28 450, толщина стенки свыше 30 мм до 40 мм
39-02-015-29 500, толщина стенки до 10 мм
39-02-015-30 500, толщина стенки свыше 10 мм до 15 мм
39-02-015-31 500, толщина стенки свыше 15 мм до 20 мм
39-02-015-32 500, толщина стенки свыше 20 мм до 30 мм
39-02-015-33 500, толщина стенки свыше 30 мм до 40 мм
39-02-015-34 600, толщина стенки до 15 мм
39-02-015-35 600, толщина стенки свыше 15 мм до 20 мм
39-02-015-36 600, толщина стенки свыше 20 мм до 30 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-02-
015-01

39-02-
015-02

39-02-
015-03

39-02-
015-04

39-02-
015-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,8 0,9 1 0,95 м
1.1 Средний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М АШ ИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.17.02-021 Гамма-дефектоскопы с толщиной 
просвечиваемой стали до 80 мм

маш.-ч 0,24 0,27 0,34 0,3 0,36

4 МАТЕРИАЛЫ
01.3.03.07-0001 Кислота уксусная кг 0,00006 0,00018 0,00024 0,00022 0,00029
01.7.03.01-0002 Вода водопроводная м3 0,00002 0,00006 0,00008 0,00007 0,0001
01.7.07.24-0006 Пленка радиографическая: РТ-5 м2 0,002 0,006 0,008 0,0072 0,0096
01.7.07.24-0041 Фотопроявитель л 0,002 0,006 0,008 0,0072 0,0096
01.7.07.24-0051 Фотофиксаж л 0,002 0,006 0,008 0,0072 0,0096
14.4.02.09-0402 Краски маркировочные МКЭ-4 кг 0,0004 0,0012 0,0016 0,0014 0,0019

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-02-
015-06

39-02-
015-07

39-02-
015-08

39-02-
015-09

39-02-
015-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,4 i,6 2,1 м 1,4
1.1 Средний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М АШ ИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.17.02-021 Гамма-дефектоскопы с толщиной маш.-ч 0,52 0,6 0,84 0,39 0,54
просвечиваемой стали до 80 мм

4 МАТЕРИАЛЫ
01.3.03.07-0001 Кислота уксусная кг 0,00029 0,00036 0,00036 0,00036 0,00036
01.7.03.01-0002 Вода водопроводная м3 0,0001 0,00012 0,00012 0,00012 0,00012
01.7.07.24-0006 Пленка радиографическая: РТ-5 м2 0,0096 0,012 0,012 0,012 0,012
01.7.07.24-0041 Фотопроявитель л 0,0096 0,012 0,012 0,012 0,012
01.7.07.24-0051 Фотофиксаж л 0,0096 0,012 0,012 0,012 0,012
14.4.02.09-0402 Краски маркировочные МКЭ-4 кг 0,0019 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024
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К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
015-11

39-02-
015-12

39-02-
015-13

39-02-
015-14

39-02-
015-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,7 2,2 2,6 1,3 i,6
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-021 Гамма-деф ектоскопы  с толщ иной маш .-ч 0,66 0,9 1,08 0,45 0,6
просвечиваемой стали до 80 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,00045 0,00045 0,00045 0,00058 0,00058
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,00015 0,00015 0,00015 0,00019 0,00019
01.7.07.24-0006 П ленка радиограф ическая: РТ-5 м 2 0,015 0,015 0,015 0,0192 0,0192
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,015 0,015 0,015 0,019 0,019
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,015 0,015 0,015 0,019 0,019
14.4.02.09-0402 К раски м аркировочны е М К Э -4 кг 0,003 0,003 0,003 0,0038 0,0038

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
015-16

39-02-
015-17

39-02-
015-18

39-02-
015-19

39-02-
015-20

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,8 2,5 2,8 1,4 1,7
1.1 Средний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-021 Г амм а-деф ектоскопы  с толщ иной маш .-ч 0,72 1,02 1,2 0,52 0,66
просвечиваемой стали до 80 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,00072 0,00072 0,00072 0,00096 0,00096
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,00024 0,00024 0,00024 0,00032 0,00032
01.7.07.24-0006 П ленка радиограф ическая: РТ-5 м2 0,024 0,024 0,024 0,032 0,032
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,024 0,024 0,024 0,032 0,032
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,024 0,024 0,024 0,032 0,032
14.4.02.09-0402 К раски м аркировочны е М К Э -4 кг 0,0048 0,0048 0,0048 0,0064 0,0064

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
015-21

39-02-
015-22

39-02-
015-23

39-02-
015-24

39-02-
015-25

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч Э I 1 2,5 3 1,5 1,8
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-021 Г ам м а-деф ектоскопы  с толщ иной маш .-ч 0,84 1,02 1,26 0,57 0,72
просвечиваемой стали до 80 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,0012 0,0012 0,0012 0,00096 0,00096
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,0004 0,0004 0,0004 0,00032 0,00032
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м2 0,04 0,04 0,04 0,032 0,032
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,04 0,04 0,04 0,032 0,032
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,04 0,04 0,04 0,032 0,032
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,008 0,008 0,008 0,0064 0,0064

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-02-
015-26

39-02-
015-27

39-02-
015-28

39-02-
015-29

39-02-
015-30

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,2 2,7 3,2 1,7 2,1
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-021 Г амм а-деф ектоскопы  с толщ иной маш .-ч 0,9 U 4 1,38 0,66 0,84
просвечиваемой стали до 80 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,0012 0,0012 0,0012 0,00058 0,00058
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,0004 0,0004 0,0004 0,00019 0,00019
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м 2 0,04 0,04 0,04 0,0192 0,0192
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,04 0,04 0,04 0,019 0,019
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,04 0,04 0,04 0,019 0,019
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,008 0,008 0,008 0,0038 0,0038

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
015-31

39-02-
015-32

39-02-
015-33

39-02-
015-34

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,5 3 2 2,6
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-021 Г амм а-деф ектоскопы  с толщ иной просвечиваемой маш .-ч 1,02 1,26 0,78 1,08
стали до 80 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,00072 0,00072 0,00072 0,00072
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м3 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м 2 0,024 0,024 0,024 0,024

о
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К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
015-31

39-02-
015-32

39-02-
015-33

39-02-
015-34

01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,024 0,024 0,024 0,024
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,024 0,024 0,024 0,024
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
015-35

39-02-
015-36

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 3,1 3,8
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0
3

91.17.02-021
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Г амма-деф ектоскопы  с толщ иной просвечиваем ой стали до 80 мм маш .-ч 1,32 1,68

4
01.3.03.07-0001

М А Т Е Р И А Л Ы
К ислота уксусная кг 0,00072 0,00072

01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м3 0,00024 0,00024
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м 2 0,024 0,024
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,024 0,024
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,024 0,024
14.4.02.09-0402 Краски маркировочны е М К Э -4 кг 0,0048 0,0048

Таблица ГЭСНм 39-02- Гаммаграфический контроль трубопроводов через одну стенку  
016

Состав работ:
01. У становка приспособлений.
02. О граж дение безопасной зоны.
03. У становка гамма-источника относительно контролируемого участка.
04. П одготовка, установка и снятие маркировочны х знаков и эталонов чувствительности, м аркировка стыка.
05. У становка кассет.
06. В клю чение аппарата.
07. П росвечивание.
08. В ы клю чение аппарата.
09. С нятие кассет, м аркировочны х знаков и эталонов чувствительности.

Измеритель:
39-02-016-01

39-02-016-02
39-02-016-03
39-02-016-04
39-02-016-05
39-02-016-06
39-02-016-07
39-02-016-08
39-02-016-09
39-02-016-10
39-02-016-11
39-02-016-12

снимок
Г аммаграф ический контроль трубопровода через одну стенку, толщ ина стенки: до 2 мм 
Г амм аграф ический контроль трубопровода через одну стенку, толщ ина стенки 

свыш е 2 до 5 мм 
свыш е 5 мм  до 10 мм 
свыш е 5 до 15 мм 
свыш е 15 до 20 мм 
свыш е 20 до 30 мм 
свыш е 30 до 40 мм 
свыш е 40 до 50 мм 
свыш е 50 до 60 мм 
свыш е 60 до 70 мм 
свыш е 70 до 80 мм 
свыш е 80 до 90 мм

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
016-01

39-02-
016-02

39-02-
016-03

39-02-
016-04

39-02-
016-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,7 0,8 1 1,2 1,3
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-021 Г амма-деф ектоскопы  с толщ иной маш .-ч 0,18 0,25 0,32 0,4 0,46
просвечиваемой стали до 80 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,0007 0,0007 0,001 0,001 0,0012
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0004
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м2 0,024 0,024 0,032 0,032 0,04
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,024 0,024 0,032 0,032 0,04
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,024 0,024 0,032 0,032 0,04
14.4.02.09-0402 К раски м аркировочны е М К Э -4 кг 0,005 0,005 0,006 0,006 0,008

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
016-06

39-02-
016-07

39-02-
016-08

39-02-
016-09

39-02-
016-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч i,6 2 2,2 2,6 2,8
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3

91.17.02-021
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Гам м а-деф ектоскопы  с толщ иной маш .-ч 0,6 0,78 0,9 1,08 1,2
просвечиваем ой стали  до 80 мм
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К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
016-06

39-02-
016-07

39-02-
016-08

39-02-
016-09

39-02-
016-10

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,0012 0,0012 0,0012 0,0014 0,0014
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,0004 0,0004 0,0004 0,0005 0,0005
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м 2 0,04 0,04 0,04 0,048 0,048
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,04 0,04 0,04 0,048 0,048
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,04 0,04 0,04 0,048 0,048
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,008 0,008 0,008 0,01 0,01

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
016-11

39-02-
016-12

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 3,2 3,7
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-021 Г амма-деф ектоскопы  с толщ иной просвечиваемой стали до 80 мм маш .-ч 1,38 1,62
4 М А Т Е Р И А Л Ы

01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,0014 0,0014
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м3 0,0005 0,0005
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 ■->

М - 0,048 0,048
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,048 0,048
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,048 0,048
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,01 0,01

Таблица ГЭСНм 39-02- Гаммаграфический контроль трубопроводов, панорамное
017 просвечивание

С о став  раб от :
01. У становка приспособлений.
02. О граж дение безопасной зоны.
03. У становка гамм а-источника относительно контролируемого участка.
04. П одготовка, установка и  снятие маркировочны х знаков и эталонов чувствительности, маркировка стыка.
05. У становка кассет.
06. В клю чение аппарата.
07. П росвечивание.
08. В ы клю чение аппарата.
09. С нятие кассет, маркировочны х знаков и  эталонов чувствительности.

Измеритель:

39-02-017-01
39-02-017-02
39-02-017-03
39-02-017-04
39-02-017-05
39-02-017-06
39-02-017-07
39-02-017-08
39-02-017-09
39-02-017-10
39-02-017-11
39-02-017-12
39-02-017-13
39-02-017-14

снимок
Г аммаграф ический контроль трубопровода, панорам ное просвечивание, номинальны й диам етр трубопровода 

500 мм, толщ ина стенки до 10 мм 
500 мм, толщ ина стенки свы ш е 10 мм  до 20  мм 
500 мм, толщ ина стенки свы ш е 20  мм  до 30 мм 
500 мм, толщ ина стенки свы ш е 30 мм  до 40 мм 
500 мм, толщ ина стенки свы ш е 40 мм до 50 мм 
500 мм, толщ ина стенки свы ш е 50 мм до 70 мм 
500 мм, толщ ина стенки свы ш е 70 мм до 90 мм 
1000 мм, толщ ина стенки до 10 мм 
1000 мм, толщ ина стенки свы ш е 10 мм  до 20 мм 
1000 мм, толщ ина стенки свы ш е 20 мм до 30 мм 
1000 мм, толщ ина стенки свы ш е 30 мм до 40 мм 
1000 мм, толщ ина стенки свы ш е 40 мм до 50 мм 
1000 мм, толщ ина стенки свы ш е 50 мм  до 70 мм 
1000 мм, толщ ина стенки свы ш е 70 мм до 90 мм

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-02-
017-01

39-02-
017-02

39-02-
017-03

39-02-
017-04

39-02-
017-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,7 3,1 3,3 3,7 4Д
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-021 Г амм а-деф ектоскопы  с толщ иной маш .-ч 1,14 1,32 1,44 1,62 1,8
просвечиваемой стали до 80 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,0046 0,0058 0,0058 0,0058 0,0069
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,0015 0,0019 0,0019 0,0019 0,0023
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м 2 0,154 0,192 0,192 0,192 0,23
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,154 0,192 0,192 0,192 0,23
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,154 0,192 0,192 0,192 0,23
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,031 0,038 0,038 0,038 0,046
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К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
017-06

39-02-
017-07

39-02-
017-08

39-02-
017-09

39-02-
017-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 4,5 5 3,6 4 4,4
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-021 Г амма-деф ектоскопы  с толщ иной маш .-ч 1,98 2,16 1,56 1,74 1,92
просвечиваемой стали до 80 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,0069 0,0069 0,0086 0,011 0,011
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,0023 0,0023 0,0029 0,0036 0,0036
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м 2 0,23 0,23 0,288 0,36 0,36
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,23 0,23 0,288 0,36 0,36
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,23 0,23 0,288 0,36 0,36
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,046 0,058 0,058 0,072 0,072

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм. 39-02-
017-11

39-02-
017-12

39-02-
017-13

39-02-
017-14

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 5 5,4 6,2 7
1.1 Средний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-021 Г амм а-деф ектоскопы  с толщ иной просвечиваемой маш .-ч 2,16 2,4 2,82 3,12
стали до 80 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,011 0,011 0,013 0,013
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,0036 0,0036 0,0043 0,0043
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м2 0,36 0,36 0,36 0,36
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,36 0,36 0,36 0,36
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,36 0,36 0,432 0,432
14.4.02.09-0402 Краски маркировочны е М К Э -4 кг 0,072 0,072 0,086 0,086

Таблица ГЭСНм 39-02- Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций  
018

Состав работ:
01. У становка приспособлений.
02. О граж дение безопасной зоны.
03. У становка гам м а-источника относительно контролируемого участка.
04. П одготовка, установка и снятие маркировочны х знаков и эталонов чувствительности, м аркировка стыка.
05. У становка кассет.
06. В клю чение аппарата.
07. П росвечивание.
08. В ы клю чение аппарата.
09. С нятие кассет, м аркировочны х знаков и эталонов чувствительности.

Измеритель:
39-02-018-01

39-02-018-02
39-02-018-03
39-02-018-04
39-02-018-05
39-02-018-06
39-02-018-07
39-02-018-08
39-02-018-09

снимок
Гаммаграф ический контроль оборудования и  конструкций, толщ ина м еталла: до  5 мм 
Г  амм аграф ический контроль оборудования и  конструкций, толщ ина м еталла 

свыш е 5 мм  д о  10 мм 
свыш е 10 мм  до 15 мм 
свыш е 15 мм  до 20  мм 
свыш е 20 мм  до 30 мм 
свы ш е 30 мм  до 40  мм  
свы ш е 40  мм  до 50 мм 
свы ш е 50 мм  до 60 мм 
свы ш е 60 м м  до 70 мм

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
018-01

39-02-
018-02

39-02-
018-03

39-02-
018-04

39-02-
018-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,8 0,9 1,2 1,5
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-021 Гам м а-деф ектоскопы  с толщ иной маш .-ч 0,22 0,29 0,35 0,41 0,54
просвечиваем ой стали  до 80 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,007 0,001 0,001 0,0012 0,0012
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,0002 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004
01.7.07.24-0006 П ленка радиограф ическая: РТ-5 м2 0,024 0,032 0,032 0,04 0,04
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,024 0,032 0,032 0,04 0,04
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,024 0,032 0,032 0,04 0,04
14.4.02.09-0402 К раски м аркировочны е М К Э -4 кг 0,005 0,006 0,006 0,008 0,008
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К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
018-06

39-02-
018-07

39-02-
018-08

39-02-
018-09

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1.8 2,1 2,3 2,6
1.1 С редний разряд работы 6,0 6,0 6,0 6,0
3 М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы

91.17.02-021 Г амма-деф ектоскопы  с толщ иной просвечиваемой маш .-ч 0,72 0,84 0,94 1,08
стали до 80 мм

4 М А Т Е Р И А Л Ы
01.3.03.07-0001 К ислота уксусная кг 0,0012 0,0012 0,0014 0,0014
01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м3 0,0004 0,0004 0,0005 0,0005
01.7.07.24-0006 П ленка радиографическая: РТ-5 м 2 0,04 0,04 0,048 0,048
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,04 0,04 0,048 0,048
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,04 0,04 0,048 0,048
14.4.02.09-0402 К раски маркировочны е М К Э -4 кг 0,008 0,008 0,01 0,01

Таблица ГЭСНм 39-02- Гаммаграфический контроль арматурной стали  
019

Состав работ:
01. У становка приспособлений.
02. О граж дение безопасной зоны.
03. У становка гамм а-источника относительно контролируемого участка.
04. П одготовка, установка и  снятие маркировочны х знаков и эталонов чувствительности, м аркировка стыка.
05. У становка кассет.
06. В клю чение аппарата.
07. П росвечивание.
08. В ы клю чение аппарата.
09. С нятие кассет, м аркировочны х знаков и  эталонов чувствительности.

Измеритель:

39-02-019-01
39-02-019-02
39-02-019-03

снимок
Г аммаграф ический контроль арматурной стали, номинальны й диаметр

до 25
свыш е 25 мм до 32 мм 
свыш е 32 мм до 40 мм

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
019-01

39-02-
019-02

39-02-
019-03

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,3 1,5 2
1.1 Средний разряд работы 6,0 6,0 6,0
3

91.17.02-021
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Г амм а-деф ектоскопы  с толщ иной просвечиваемой стали до 80 мм маш .-ч 0,48 0,57 0,66

4
01.3.03.07-0001

М А Т Е Р И А Л Ы
К ислота уксусная кг 0,0012 0,0012 0,0012

01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,0004 0,0004 0,0004
01.7.07.24-0006 П ленка радиограф ическая: РТ-5 м2 0,04 0,04 0,04
01.7.07.24-0041 Ф отопроявитель л 0,04 0,04 0,04
01.7.07.24-0051 Ф отоф иксаж л 0,04 0,04 0,04
14.4.02.09-0402 К раски  м аркировочны е М К Э -4 кг 0,008 0,008 0,008

Таблица ГЭСНм 39-02- Контроль плотности способом керосиновой пробы  
020

Состав работ:
01. П риготовление м елового раствора.
02. П ром азка сварного ш ва с наружной стороны  меловым раствором , с внутренней - керосином.
03. О смотр и отметка м ест прохода керосина.
04. О формление документации.

Измеритель: м
К онтроль плотности способом  керосиновой пробы , полож ение сварного соединения:

39-02-020-01
39-02-020-02
39-02-020-03
39-02-020-04

ниж нее 
вертикальное 
потолочное 
кольцевы е швы

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-02-
020-01

39-02-
020-02

39-02-
020-03

39-02-
020-04

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,1 0,13 0,15 0,21
1.1 С редний разряд работы 3,4 3,4 3,4 3,4
4

01.3.01.03-0002
М А Т Е Р И А Л Ы
К еросин для технических целей м арок К Т-1, КТ-2 т 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
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К од ресурса Н аим енование элемента затрат Ед. изм.
39-02- 39-02- 39-02- 39-02-
020-01 020-02 020-03 020-04

01.7.03.01-0002 В ода водопроводная м 3 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
01.7.08.04-0003 М ел природны й молоты й т 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004

Таблица ГЭСНм 39-02- И спы тание вакуум-камерой  
021

Состав работ:
01. П одклю чение насоса к  электросети.
02. П риготовление мы льного раствора.
03. Н анесение мы льного раствора на поверхность сварного соединения.
04. В акуум ирование швов.
05. П роверка плотности.
06. О тклю чение насоса.
07. О формление документации.

Измеритель:

39-02-021-01
39-02-021-02
39-02-021-03

И спы тание оборудования вакуум -камерой, полож ение сварного соединения: 
ниж нее
вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости 
потолочное

К од ресурса Н аим енование элемента затрат Ед. изм.
39-02-
021-01

39-02-
021-02

39-02-
021-03

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,15 0,2 0,3
1.1 Средний разряд работы 4,1 4,1 4,1
3

91.19.12-021
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
Н асос вакуумны й: 3 ,6  м 3/мин маш .-ч 0,07 0,09 0,14

4
01.7.19.07-0003

М А Т Е Р И А Л Ы
Резина прессованная кг 0,5 0,5 0,5

01.8.01.04-0057 О ргстекло листовое Т О С П  толщ иной: 10 мм бесцветное кг 0,13 0,13 0,13
14.1.04.02-0011 Клей резиновы й: №  88-Н кг 0,03 0,03 0,03

Таблица ГЭСНм 39-02- Контроль методом гелиевой или вакуумной камеры  
022

Состав работ:
0 1. В клю чение и настройка течеискателя.
02. У становка вакуум ной камеры  на стык.
03. Герметизация камеры.
04. С оздание вакуум а в камере.
05. П одача гелия на проток.
06. Контроль.
07. О тклю чение прибора.
08. С нятие камеры.
09. О формление документации.

Измеритель: стык
К онтроль трубопроводов методом  гелиевой или вакуум ной камеры , номинальный диаметр 

39-02-022-01 50
39-02-022-02 свыш е 50 до 150

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-02-
022-01

39-02-
022-02

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2 2,2
1.1 С редний разряд работы 4Д 4,1
3

91.17.02-101
М А Ш И Н Ы  И  М Е Х А Н И З М Ы
У злы  вакуум ны е испы тательны е для контроля герметичности ш ва маш .-ч 0,9 1,05

4
01.3.01.07-0009

М А Т Е Р И А Л Ы
С пирт этиловый ректиф икованны й технический, сорт I кг 0,02 0,05

01.3.02.07-0001 Гелий м 3 0,094 0,25
01.7.19.07-0003 Резина прессованная кг 0,019 0,05
01.7.19.07-0006 Резина техническая листовая прессованная кг 0,019 0,05
01.7.20.08-0122 С алфетки хлопчатобум аж ны е м 2 0,094 0,25

Таблица ГЭСНм 39-02- Измерение твёрдости металла шва 
023
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Измеритель: соединение
39-02-023-01 И змерение (3 замера) твердости металла шва

К од ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
39-02-
023-01

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,7
1.1 Средний разряд работы 5,0

Отдел 6. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Таблица ГЭСНм 39-06- 
001

Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и 
наплавку на сборочной площадке

Измеритель: стык
Контроль 
диаметр т

39-06-001-01 20
39-06-001-02 32
39-06-001-03 50
39-06-001-04 80
39-06-001-05 100
39-06-001-06 125
39-06-001-07 150
39-06-001-08 200
39-06-001-09 250
39-06-001-10 300
39-06-001-11 350
39-06-001-12 400
39-06-001-13 450
39-06-001-14 500
39-06-001-15 600
39-06-001-16 700
39-06-001-17 800
39-06-001-18 900
39-06-001-19 1000
39-06-001-20 1100
39-06-001-21 1200
39-06-001-22 1300
39-06-001-23 1400
39-06-001-24 1500
39-06-001-25 1600
39-06-001-26 1700
39-06-001-27 1800
39-06-001-28 1900
39-06-001-29 2000
39-06-001-30 2100
39-06-001-31 2200
39-06-001-32 2300
39-06-001-33 2400
39-06-001-34 2500
39-06-001-35 2600
39-06-001-36 2700
39-06-001-37 2800

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-06- 39-06- 39-06- 39-06- 39-06-
001-01 001-02 001-03 001-04 001-05

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58
1.1 Средний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-06- 39-06- 39-06- 39-06- 39-06-
001-06 001-07 001-08 001-09 001-10

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,59 0,6 0,62 0,64 0,66
1.1 Средний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 39-06-
001-11

39-06-
001-12

39-06-
001-13

39-06-
001-14

39-06-
001-15

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,7 0,7 0,73 0,75 0,8
1.1 Средний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-06- 39-06- 39-06- 39-06- 39-06-
001-16 001-17 001-18 001-19 001-20

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,82 0,86 0,9 0,95 1
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-06- 39-06- 39-06- 39-06- 39-06-
001-21 001-22 001-23 001-24 001-25

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1 и и и 1,2
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-06- 39-06- 39-06- 39-06- 39-06-
001-26 001-27 001-28 001-29 001-30

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-06- 39-06- 39-06- 39-06- 39-06-
001-31 001-32 001-33 001-34 001-35

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
1.1 Средний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-06-
001-36

39-06-
001-37

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,7 1,7
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0

Таблица ГЭСНм 39-06- Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку  
002 на месте монтажа

Измеритель: стык
К онтроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, номинальны й диаметр 
трубопровода

39-06-002-01 20
39-06-002-02 32
39-06-002-03 50
39-06-002-04 80
39-06-002-05 100
39-06-002-06 125
39-06-002-07 150
39-06-002-08 200
39-06-002-09 250
39-06-002-10 300
39-06-002-11 350
39-06-002-12 400
39-06-002-13 450
39-06-002-14 500
39-06-002-15 600
39-06-002-16 700
39-06-002-17 800
39-06-002-18 900
39-06-002-19 1000
39-06-002-20 1100
39-06-002-21 1200
39-06-002-22 1300
39-06-002-23 1400
39-06-002-24 1500
39-06-002-25 1600
39-06-002-26 1700
39-06-002-27 1800
39-06-002-28 1900
39-06-002-29 2000
39-06-002-30 2100
39-06-002-31 2200
39-06-002-32 2300
39-06-002-33 2400
39-06-002-34 2500
39-06-002-35 2600
39-06-002-36 2700
39-06-002-37 2800
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К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-06-
002-01

39-06-
002-02

39-06-
002-03

39-06-
002-04

39-06-
002-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,54 0,56 0,58 0,61 0,64
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-06-
002-06

39-06-
002-07

39-06-
002-08

39-06-
002-09

39-06-
002-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,66 0,7 0,77 0,83 0,9
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аим енование элем ента затрат Ед. изм.
39-06-
002-11

39-06-
002-12

39-06-
002-13

39-06-
002-14

39-06-
002-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1 1 1,2 1,3
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-06- 39-06- 39-06- 39-06- 39-06-
002-16 002-17 002-18 002-19 002-20

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,4 1,5 i,6 1,7 1,8
1.1 Средний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-06-
002-21

39-06-
002-22

39-06-
002-23

39-06-
002-24

39-06-
002-25

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2 2,1 2,2 2,3 2,4
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-06-
002-26

39-06-
002-27

39-06-
002-28

39-06-
002-29

39-06-
002-30

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,5 2,7 2,8 3 3,1
1.1 Средний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аименование элемента затрат Ед. изм.
39-06-
002-31

39-06-
002-32

39-06-
002-33

39-06-
002-34

39-06-
002-35

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аим енование элемента затрат Ед. изм.
39-06-
002-36

39-06-
002-37

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 3,8 4
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0

Таблица ГЭСНм 39-06- Контроль процессов сварки и наплавки  
003

Измеритель: стык
К онтроль процессов сварки и  наплавки, номинальны й диам етр трубопровода

39-06-003-01 20 мм
39-06-003-02 25 мм
39-06-003-03 32 мм
39-06-003-04 40  мм
39-06-003-05 50
39-06-003-06 80
39-06-003-07 90
39-06-003-08 100
39-06-003-09 125
39-06-003-10 150
39-06-003-11 200
39-06-003-12 250
39-06-003-13 300
39-06-003-14 350
39-06-003-15 400
39-06-003-16 450
39-06-003-17 500
39-06-003-18 600
39-06-003-19 700
39-06-003-20 800
39-06-003-21 900
39-06-003-22 1000
39-06-003-23 1100
39-06-003-24 1200
39-06-003-25 1300
39-06-003-26 1400
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39-06-003-27 1500
39-06-003-28 1600
39-06-003-29 1700
39-06-003-30 1800
39-06-003-31 1900
39-06-003-32 2000
39-06-003-33 2100
39-06-003-34 2200
39-06-003-35 2300
39-06-003-36 2400
39-06-003-37 2500
39-06-003-38 2600
39-06-003-39 2700
39-06-003-40 2800

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-06- 39-06- 39-06- 39-06- 39-06-
003-01 003-02 003-03 003-04 003-05

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,5 0,5 0,52 0,54 0,56
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-06- 39-06- 39-06- 39-06- 39-06-
003-06 003-07 003-08 003-09 003-10

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,63 0,66 0,68 0,71 0,8
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-06- 39-06- 39-06- 39-06- 39-06-
003-11 003-12 003-13 003-14 003-15

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 0,9 1 1,1 1,2 1,4
1.1 Средний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-06- 39-06- 39-06- 39-06- 39-06-
003-16 003-17 003-18 003-19 003-20

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 1,5 1,6 1,7 2 2,1
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-06- 39-06- 39-06- 39-06- 39-06-
003-21 003-22 003-23 003-24 003-25

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 2,3 2,5 2,7 3 3,2
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-06- 39-06- 39-06- 39-06- 39-06-
003-26 003-27 003-28 003-29 003-30

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 3,4 3,6 3,8 4 4,2
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-06- 39-06- 39-06- 39-06- 39-06-
003-31 003-32 003-33 003-34 003-35

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 4,4 4,6 4,8 5 5,3
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

К од ресурса Н аименование элем ента затрат Ед. изм.
39-06- 39-06- 39-06- 39-06- 39-06-
003-36 003-37 003-38 003-39 003-40

1 Затраты  труда рабочих чел.-ч 5,5 5,7 6 6,1 6,3
1.1 С редний разряд работы 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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IV . П Р И Л О Ж Е Н И Я

П рилож ение 39.1

Коэффициенты к сметным нормам ГЭСНм сборника 39, учитывающие условия производства работ
№

п.п.
У словия работы К оэф ф ициенты  к 

сметны м нормам
1. При подготовке поверхности под контроль и  контроле монтаж ны х сварных 

соединений:
1.1. на сборочной площ адке, в цехе предмонтаж ны х работ 0,9
1.2. труб, собранны х в пучки (труб поверхностей  н агрева котлов, трубны х элементов 

реакторов) 1,3

1.3. в транш еях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном  доступе к 
сварном у соединению

1,25

1.4. с навесны х лю лек, а  такж е с конструкций и  оборудования, когда основны м 
средством , предохраняю щ им  от падения с вы соты , является м онтаж ны й 
предохранительны й пояс

1,5

2. В нутри  трубопроводов (кром е норм  с 39-02-015-29 по 39-02-015-36; с 39-02-016-01 по 
39-02-016-12; с 39-02-017-01 по 39-02-017-14) диаметром:

2.1. до 1 м 1,5
2.2. более 1 м 1,3
2.3. П ри определении затрат труда на производство работ внутри  трубопроводов и емкостей 

время деж урства снаруж и рабочего-м онтаж ника 3-го разряда следует учиты вать 
дополнительно

дополнительны й
расчет

2.4. П ри работе в боксах (помещ ениях) АЭС •л
Н а высоте:

2.5. св. 25 до 40 м и
2.6. св. 40 до 70 м 1,3
2.7. св. 70 до 90 м 1,5
2.8. св. 90 до 110 м 1,8
2.9. П ри очистке металлическим и щ еткам и и протирке ацетоном  двусторонних сварны х 

ш вов 1,8

3. П ри механизированной зачистке и зачистке вручную  поверхности околопговной зоны 
трубопроводов из углеродисты х, легированны х и вы соколегированны х 
коррозионностойких сталей с одной стороны:

3.1. без снятия усиления 0,55
3.2. со снятием усиления 0,7
3.3. при внеш нем осмотре корня ш ва 1Д
4. П ри цветной деф ектоскопии:
4.1. обеих поверхностей двусторонних ш вов 2

4.2. одновременно более 3-х сты ков до 5 0,8
4.3. то же, более 5 стыков 0,7
5. П ри ультразвуковом  контроле:
5.1. сталей аустенитного класса 1,5
5.2. сварного ш ва с одной стороны  одной поверхности 0,6

5.3. сварного ш ва несколькими преобразователям и с различны м и углам и ввода
количество

преобразователей
6. П ри радиационны х м етодах контроля:
6.1. при получении с одной экспозиции двух снимков 0,85
6.2. то же, 3-х снимков 0,7
6.3. то же, свы ш е 3-х снимков 0,5
6.4. при использовании пленки РТ -4М 0,7
6.5. то же, РТ-1 0,8
6.6. при просвечивании сварны х соединений горячих стыков 1,35
6.7. при просвечивании импульсны м и переносны м и аппаратами типа «М ира-2» 1,3
6.8. при просвечивании через две стенки стыков трубопроводов на эллипс 1,2

6.9.
при панорам ном  просвечивании корня ш ва сварны х соединений трубопроводов 

диам етром  1020 мм 1,5

7.
П ри зачистке, ультразвуковом  контроле и контроле радиационны м и м етодами угловы х 
и тавровы х соединений оборудования и конструкций

1,3

8. П ри контроле сварны х соединений 1 и 2 категорий А Э С , контролируемы х в 
соответствии  с требованиям и П равил контроля П Н  А Э Г - 1-028-91:
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№
п.п.

У словия работы
К оэф ф ициенты  к 
сметны м нормам

к П ри подготовке поверхности под контроль и контроле м онтаж ны х сварны х 
соединений:

8.1. внеш ним осмотром  и измерениями; ультразвуком 1,5
8.2. радиационны м и м етодами 1,2
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