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Технологическими пробами называются испытания, выяв
ляющие способность металла принимать определенные дефор
мации или воздействия, подобные тем, которые металл должен 
претерпевать при его обработке или в условиях дальнейшей 
его службы в виде изделий.

Стандартизуемые технологические пробы приводятся в 
нижеследующей таблице:
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Наименование пробы

О
СТ

1!
Примечание

1 Проба на загиб в холодном и нагре
том состоянии 1683

2 Проба на загиб образца с резьбой — Стандарт будет
утвержден до
полнительно

3 » » незакаливаемость загибом 1684

4 » » свариваемость запибом 1685

5 » » осадку в холодном состоя
нии 1686

6 Проба на загиб трубы в холодном
или горячем состоянии 1687

7 Проба на перегиб 1688

8 » » раздачу труб 1689

9 » » обжатие труб 1690

10 » » бортование труб 1691

11 » » сплющивание труб 1692

12 » » расплющивание 1693
13 » » развертывание фасонного

материала 1694

Внесен ВСНХ СССР Утвержден 
15/VI, 1930 г.

Обязательность применения и сроки 
в отношении отдельных материалов 
и изделий устанавливаются соответ» 
ствующими техническими условиями
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Продолжение

№
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Наименование пробы

О
СТ Примечание

14 Проба на выдавливание (по методу 
Эриксена)

— Стандарт будет 
утвержден до
полнительно

15 Проба на навивание проволоки 1695

16 > > скручивание проволоки 1696

17 » » двойной кровельный замок 1697

18 Проба на снятие стружки (проба на 
сыпучесть стружки)

Стандарт будет 
утвержден до
полнительно

Замена

ОСТ 1687 заменен ГОСТ 3728—47.
ОСТ 1688 в части, относящейся к проволоке (и пруткам) круглого 

сечения, заменен ГОСТ 1579—42.
ОСТ 1696 заменен ГОСТ 1546—42.
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