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С С С Р
О Б Щ Е С О Ю ЗН Ы Й  С Т А Н Д А Р Т 0 С Т  7ЯЙ7

Издание официальное В КС

Совет труда и обороны
П Р И П У С К И

Всесоюзный комитет Н А У С У Ш К У  П И Л О М А Т Е Р И А Л О В

стандартизации С О С Н О В Ы Х  И Е Л О В Ы Х  
Нормы Группа К20

1. Настоящий стандарт устанавливает нормы припусков 
(запас) *на усушку по толщине и ширине пиломатериалов, вы
пиливаемых из бревен с влажностью свыше 30%, для сохра
нения пиломатериалами номинальных размеров в сухом со
стоянии.

П р и м е ч а н и е .  Припуск на усушку является лишь частью  ̂ той 
суммы величин, которые составляют размер разлучи и, вкладываемой 
(Между пилами. Кроме номинальной величины выпиливаемого материала 
и припуска на усушку, в размер равлучки должны быть включены 
также 'величины развода пилы и .припуска на обработку, если таковой 
нужен по назначению) выпиливаемого материала.

2. Норма припуска на усушку по толщине и ширине* с ко
нечной влажностью пиломатериалов в 15%.
1

Р азм ер
пилом ате

риалов
мм

Нормы припуска Р а зм ер
пилом ате

риалов
мм

Нормы  припуска

°'о от ном иналь
ного размера

мм %  от номиналь
н ого  разм ера мм

8 6,40 0,5 п о 3,47 3.8
10 5,91 0 ,6 120 3,41 4.1
12 5,50 0 ,7 130 3,35 4,4
13 5,41 0 .7 140 3,30 4 .6
16 5,11 0 ,8 150 3.25 4 ,9
19 4,89 0 ,9 160 3,23 5,2
22 4,74 1,0 170 3,17 5 ,4
25 4,63 1,2 180 3,15 5 ,7
30 4,48 1.4 190 3,13 6,0
35 4,38 1.5 200 3,11 6 ,2
40 4,28 1.7 210 3,09 6 ,5
45 4,19 1,9 220 3.07 6 ,8
50 4,12 2 ,0 230 3,05 7 .0
55. 4,00 2.2 240 3,03 7 .3
60 3,97 2 ,4 250 3,02 7,6
70 3,85 2.7 260 3,01 7 .8
80 3,74 3 .0 270 2,99 8,1
85 3,70 3 .2 280 2,98 8.4
90 3,64 3,3 290 2,97 8,6

100 3,55 3 .6 300 2,96 8 ,9
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Стр. 2

Припуски на усушку пиломатериалов 
сосновых и еловых. Нормы

ОСТ 
В КС

7367

3. При конечной влажности пиломатериалов больше или 
меньше 15% норма припуска я,а усушку устанавливается в 
зависимости от требуемой влажности пиломатериалов по сле
дующим формулам:

а) Для толщины в пределах от 8 до 100 мм:
oi аде;

5=5,181—0,094\F+

б) Для ширины в пределах от НО до 300 мм:
89 945=5,762—0,207 W +  ■ * ,Ь

где:
W — требуемая конечная влажность в %%,
S — необходимый размер припуска в %% от номиналь

ного размера пиломатериала,
А —‘толщина пиломатериала в мм,
Б — ширина пиломатериала в мм.

П р и м е ч а н и е .  В случае квадрантного сечения ошиюматериалов 
норма припуска на усушку исчисляется по формуле для соответствую
щей толщины.
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