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Народный
комиссариат ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

лесной РЕЗОНАНСОВЫЕ
промышленности Группа К21

А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
П и ло м атер и алы  резонансовы е п редставляю т собой  доски  и 

бруски  ради альн ой  распиловки , предназначаем ы е д ля  и зго 
товления  д ек  м узы к альн ы х  струнны х инструментов.

Б: КЛАССИФИКАЦИЯ
1. П и ло м атер и алы  резонансовы е, в зависим ости  от типов 

м узы кальн ы х  инструментов, предназначаю тся д ля :
а ) К лави ш н ы х  инструм ентов (р ояли , п и ан и н о ).
б ) См ы чковы х инструм ентов (скрипки, в и олон ч ели  и д р .).
в ) Щ и пковы х инструм ентов (гитары , балалай к и , м ан доли 

ны, дом ры  и  д р .) .
2. П о  ф орме поперечного  сечения п и лом атери алы  п одр аз

д еля ю тся  на:
а ) Д оск и , предназначаем ы е д ля  составлен и я  щ ита деки.

П р и м е ч а н и е .  Доски для смычковых инструментов имеют
кромки неодинаковой толщины и в по перечном сечении — форму
трапеции.

б ) Бруски , предназначаем ы е д л я  изготовления  рипок, с л у 
ж ащ их д л я  скрепления д осок  в щ ите деКи.

3. В зависим ости  от  качества древесины  пи лом атери алы  
п одразделяю тся  на три  сорта : 1-й, 2-й и 3-й.

В. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1. П о р о д ы  д р е в е с и н ы
Д л я  и зготовления  резонансовы х пилом атери алов  уп о тр еб 

ляю тся  е л ь  и пихта.
П р и м е ч а н и е .  По соглашению сторон допускается и кедр.

2. Р а з м е р ы
а ) Д ли н а  досок  устан авли вается :
д л я  клавиш ны х инструм ентов от  0,5 д о  2,2 м с  градацией  

через 0,1 м\
д л я  смы чковы х инструментов 0,40 м\ 0,46 м\ 0,80 м и 1,40 м\
д ля  щ ипковы х инструм ентов от 0,3 до  0,9 м с градацией  

через 0,1 м.

Внесен Главлесдревом Утвержден Срок введения
НКЛеса СССР 26/X1I 1934 г. 1/VI 1935 г.
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Д л и н а  рипковы х брусков  от 0,5 д о  1,3 м с градацией  
через 0,1 м.

б ) Ш и ри н а  д осок  устанавливается  с  градацией  через 1 см: 
д л я  клави ш н ы х  инструм ентов  от 5 см и  б о лее ;
д л я  см ы чковы х инструментов от 9 см и б олее ; 
д л я  щ ипковы х инструментов от 4 см и более .
Ш и ри н а  рипковы х бруск ов  — 34 мм, 36 мм и 39 мм.
в ) Т о лщ и н а  д осок  устанавлива!ется: 
д л я  клавиш ны х инструментов 13 мм;

12 15 22 24
д л я  см ы чковы х инструм ентов (в  мм): gg; gg; gg>

причем  ч и сли тель  обозн ачает  ш ирину тонкой  кромки, а 
зн а м ен а тель  —  ш ирину толстой  кромки доски ; 
д л я  щ ипковы х инструментов 13 мм, 20 мм, 25 мм и 40 мм. 
Т о лщ и н а  рипковы х брусков  —  30 мм.
В се р а зм ер ы  установлены  д ля  древесины  с абсолю тной  

в лаж н остью  не б о л е е  2 5 % .

3. Д о п у с к а е м ы е  о т к л о н е н и я  

О тклон ен и я  от устан овлен н ы х  разм еров  допускаю тся :
а ) п о  д ли н е  д осо к  д л я  клавиш ны х и щ ипковы х инструм ен

тов, а та к ж е  п о  д ли н е  рипковы х брусков  . . . + 2  см
по д ли н е  досок  д л я  см ы чковы х инструм енов . + 1  »

б )  по толщ и н е досок  д л я  клавиш ны х и щ ипко
вых и н с т р у м е н т о в ............................................................... + 0 ,5  мм

по толщ и н е  досок  д л я  см ы чковы х и н стр ум ен тов + 1 ,0  »
в ) по толщ и н е  и ш ирине рипковы х брусков  . . + 0 ,5  »

4. А н а т о м и ч е с к о е  с т р о е н и е  д р е в е с и н ы  

С редняя  ш ирина годового  с л о я  д о лж н а  быть: в п р ед елах
д л я  1-го сорта  о т  1 д о  3 мм, д л я  2-го сорта  от 0,5 д о  4 мм и 
д л я  3 -го  сорта  о т  0,5  д о  5 мм.

К о ле б а н и е  числа  с лоев  м еж д у  соседним и  сантим етрам и 
не д о л ж н о  превы ш ать: д л я  1-го сорта  2 5 % , д л я  2-г о сорта  
3 5 % , д л я  3 -го  сорта 5 0 % , а по  всем у  сортим енту: д л я  1-го 
сорта  100%, д л я  2 -го  сорта  150% и д л я  3-го сорта  200%.

П р оц ен т  поздней  древесины  «в годовом  слое  не д олж ен  
превы ш ать в среднем : д л я  1-го сорта  20%, д ля  2-го сорта  
30% ,и д л я  3-го сорта 40% .

5. К а ч е с т в о  д р е в е с и н ы

Д ревеси н а  д осок  и брусков  д о лж н а  бы ть здоровая.
Д оск и  и  'бруски по качеству древесины  д олж н ы  уд о в ле т 

ворять  след ую щ и м  требованиям :
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Наименования
пороков

древесины
1-й с о р т 2 -й  с о р т 3 -й  с о р т

1. К о с о с л о й  
(о т  р а с п и 
л о в к и )

2. К р е м н и н а

3. К р е н ь

4. П л е с е н ь

5. С е р н и ц а

6. С и н е в а  и 
ц в е т н ы е  
о к р а ск и

7. С у ч к и  з д о 
р о в ы е  в п о л 
н е  с р о с 
ш и е с я

8. Т в е р д а я  
т е м н и н а

Д о п у с к а е т с я  о т к л о н е н и е  г о д о в ы х  с л о е в  о т  н а п р а в 
л е н и я , п а р а л л е л ь н о г о  к р о м к е , на  1 пог. м  д ли н ы  
н е  б о л е е :

5 мм  10 мм  I 15 мм
Н е  д о п у с к а е т с я

2 с л о е в

Н е  д о п у с к а е т с я

Д о п у с к а е т с я  п р и  ч и с л е  к р е м 
н и с т ы х  г о д о в ы х ' с л о е в  н а  5 см 
ш и р и н ы  д о с к и  н е  б о л е е :

Н е  д о п у с к а е т с я

4  с л о е в

Д о п у с к а е т с я ,  
е с л и  к р е н е в а я  
ч а ст ь  с л о я  с о с т а 
в л я е т  н е  б о л е е  
4 0 И  ш и р и н ы  г о 
д о в о г о  с л о я

Д о п у с к а е т с я  в 
в и д е  о т д е л ь н ы х  
п я т е н  и ли  п о л о 
с о к

Д о п у с к а ю т с я  в д о с к а х  д л и н о й  о т  1 м и б о л е е  н е 
с к в о з н ы е  с е р н и ц ы  в к о л и ч е с т в е  н е  б о л е е :

1 с е р н и ц ы  д ли -  ~ '
н о й  д о  30 мм

Н е  д о п у с к а ю т с я

2 с е р н и ц  д л и 
н о й  к а ж д а я  д о  
40 мм

4 с е р н и ц  д л и 
н о й  к а ж д а я  д о  
40 мм

Д о п у с к а е т с я  в д о с к а х  д л я  к л а 
в и ш н ы х  и н с т р у м е н т о в  ч а с т и ч н а я  
с и н е в а  н а  п л о щ а д и  н е  б о л е е :

Ю Н 20 %
Н е  д о п у с к а ю т с я

Н е  д о п у с к а е т с я

Д о п у с к а ю т с я  на  к р о м к а х  д о с о к  
д л я  к л а в и ш н ы х  и н с т р у м е н т о в  н е  
б о л е е  1 с у ч к а  н а  1 пог. м  д л и н ы , 
н о  н е  в ы х о д я щ и е  на  п л а с т ь , р а з 
м е р о м  д о :

3 мм | 5 мм
Д о п у с к а е т с я  в д о с к а х  д л я  к л а 

в и ш н ы х  и с м ы ч к о в ы х  и н с т р у м е н 
т о в  на  п л о щ а д и  н е  б о л е е :

10% I 20%

П р и м е ч а н и я :
1. Д о п у с к а ю т с я  п и лом атер и алы , и зго т о в лен н ы е  из б ур ело м а , 

в е т р о в а ла  и г о р е л о го  л е с а , при услов и и  п о лн о го  соответстви я  каче
ства древесины  тр еб ов а н и я м  «настоящ его стан дарта .

2. П ороки ) древесины , е е  уп о м я н уты е  в н а стоя щ ем  стандарте, 
н е д оп уск аю тся .
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6. В л а ж н о с т ь

В лаж н ость  древесины  не д олж н а  превы ш ать 25% абс.

7. О б р а б о т к а

Р езон ан совы е доски  и бруски  д олж н ы  бы ть р ади альн о  вы 
п илены  маш инны м или  ручным  сп особом  из ком левы х бессуч- 
ны х бревен.

Резон ан совы е п и лом атери алы  д ля  клавиш ны х и щ ипковы х 
инструм ентов д олж н ы  бы ть строганы м и и иметь по -всей д л и 
не одинаковое поперечное сечение в ф орме п рям оугольника .

П и ло м атер и алы  д л я  см ы чковы х инструментов д олж н ы  
иметь поперечное сечение в ф орм е трапеции и м огут  бы ть н е 
строганы ми.

П р од ольн ы е  стороны  п и лом атер и алов  д ля  .клавиш ных и 
щ ипковы х инструм ентов д олж н ы  бы ть прям олинейны  и в за 
имно п а р а ллель н ы , причем отклонения от п ар а ллельн ости  в л а 
стей доп ускаю тся  не б о л е е  2 мм, а кром ок —  н е  более- 5 мм 
на 1 пог. м д ли н ы  доски.

П р од ольн ы е  стороны  д осок  д л я  см ы чковы х инструм ентов 
д олж н ы  бы ть прям олинейны , а- кромки д осок  —  взаим но  па^ 
р а лле льн ы , причем отклонения  от п ар аллельн ости  кромок д о 
пускаю тся не б о л е е  5 мм на 1 пог. м длины  доски.

Торц ы  досок  и  брусков  д олж н ы  бы ть чисто  опилены  под 
прям ы м  у гло м  к  .продольным сторонам .

Ч истота  строгания м ож ет бы ть обы чная, д о  уд ален и я  с л е 
дов хода  пилы , но без вырывов.

Г. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ОБМЕРА и УЧЕТА

Р езон ан сов ы е п и лом атери алы  п р едъявляю тся  к сдаче р ас 
сортированны м и о тд ельн о  по породам , разм ерам  и по сортам  
(п о  к а ч еств у ).

П р и  прием ке все доски  и  бруски  подвергаю тся о см отр у  и 
обм еру, причем  доски  и бруски, не соответствую щ де услови ям  
стандарта, д олж н ы  быть, по возм ож ности , переработаны , 
а при н евозм ож н ости  переработки  переводятся в низш ий сорт 
или  отбраковы ваю тся .

Д л я  исчисления кубатуры  толщ и н а  трап ец ои дальи ы х досок  
д л я  см ы чковы х инструм ентов оп ределяется  как п о лусум м а  
разм еров  тонкой  и толстой  кром ок  доски.

П р и  изм ерении ш ирины д осок  в сантим етрах  д оли  м енее 
0,5 см в расчет не принимаю тся, а д оли  в 0,5 см и б о л е е  счи 
таю тся за  ц елы й  сантиметр.
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О б ъ ем  п и лом атер и алов  учиты вается  в .кубических м етрах  
с  точностью  д о  0,001.

П р и м е ч а н и е .  Допускаемые отклонения при исчислении ку
батуры в расчет не принимаются.

Д. УПАКОВКА и МАРКИРОВКА

Р езон ан сов ы е  п и лом атер и алы  д ли н ой  м енее 1 м пакую тся 
в р еш етчатую  тару, а д ли н ой  от  1 м и б о л е е  —  в пачки.

У п ак овка  в реш етки  и пачки производится о тд ельн о  п о  
сортам  и разм ерам  дли н ы  и  толщ ины .

У к ла д к а  п и лом атер и алов  в реш етки и пачки д о лж н а  
производиться  п лотно, б ез  перекосов  и без  н алеган и я  кром ок  
отд ельн ы х  досок .

П ачки  скрепляю тся  поперечны ми брускам и, дли н ой  б о л е е  
ширины пачки, причем вы ступаю щ ие концы брусков стяги 
ваю тся п р о в оло к о й  3— 4 мм толщ ины .

В ес  пачки и ли  за груж ен н ой  реш етки  не д олж ен  превы 
ш ать  80 кг.

Н а  реш етках  и пачках ставится несм ы ваем ой краской  
клейм о с указанием  наим енования завода, к оли чества  ш тук, 
общ ей  кубатуры , сорта и ном ера О С Т .
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