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НОРМЫ ПРИПУСКОВ 
НА УСУШКУ ДУБОВЫХ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ Группа К20

1. Настоящий стандарт устанавливает нормы припуска 
(запас) на усушку по толщине и ширине дубовых пиломате
риалов , получаемых из (кряжей или из пиломатериалов при 
последующем их раскрое для сохранения ими номинальных 
размеров в сухом состоянии.

2. Д ля пиломатериалов с начальной влажностью 60%' и 
выше и конечной влажностью 12% припуски на усушку по 
толщине и ширине устанавливаются в следующем размере:

Размер
пиломате

риалов
мм

Норма припуска Размер
пиломате

риалов
мм

Норма припуска

ОТ номин. 
размера мм °/0 от номин.1 

размера мм

13 8,84 U 120 5,66 6,8
36 8,17 и з 130 5,63 7,3
19 7,71 1,5 140 5,60 7,8
22 7,38 1,6 150 5,58 8,4
25 7.13 1,8 160 5,50 8,9
30 6,82 2,1 170 5,54 9,4
35 6,58 2,3 180 5,53 10,0
40 6,43 2,6 190 5,51 10,5
45 6,30 2,8 200 5,50 11,0
50 6,20 3,1 210 5,49 11,5
55 6,11 3,4 220 5,48 12,1
60 6,05 3,6 230 5,47 12,6
65 5,98 3,9 240 5,46 13,1
70 5,93 4,2 250 5,46 13,6
75 5,89 4,4 260 5,45 14,2
80 5,85 4,7 270 5,44 14,7
85 5,82 5,0 280 5,44 15,0
90 5,78 5,2 290 5,43 15,7
95 5,76 5,5 300 5,43 16,3

100 5,74 5,7 310 5,42 16,8
110 5,69 6,3

Внесен Главлесдревом 
НКЛес СССР Утвержден 30/XII 1935 г, Срок введения 

15/1V 1936 г.
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3. В случае иной влажности (начальной и конечной) норма 
припуска (запас) на усушку определяется по номограмме.

Для определения нормы припуска по номопрамме -посту
пают следующим образом: из точек на горизонтальной оси,
обозначающих начальную и конечную влажности пиломате
риалов, проводятся две вертикальные линии до пересечения их 
с кривой того размера пиломатериала, для которого устанав
ливается норма припуска на усушку. Затем из подученных 
точек пересечений с кривой проводятся две горизонтальные 
линии до пересечения с левой вертикальной осью, на которой 
указаны нормы усушки в процентах. Разность отсчетов вели
чин по вертикальной оси указывает искомую норму припуска 
на усушку в процентах от номинального размера пиломате
риала*.

Определение нормы припуска производится как для тол
щины, так и для ширины пиломатериала.

Так, например, если доска, выпиливаемая из кряжа влаж
ностью 40%, должна при конечной влажности .в 12% иметь раз
меры 19 X  ЮО мм> то нормы припуска в процентах (S) по но
мограмме будут равны:

для толщины доски 540-12 =  7,7 — 2,5 =  5,2%,что состав
ляет 0,98 мм, или округленно 1 мм,

для ширины доски 5 4о- 1 2  =5 ,8—1,8=4,0%, что составляет 
4 мм, т. е. доска должна быть выпилена размером 20X104 мм.

4. Норма припуска на усушку для тех размеров пило
материалов, на которые отсутствуют кривые в номограмме, 
может быть установлена по следующей формуле:

где:
S — норма припуска на усушку в процентах от номи

нального размера пиломатериала;
А *— номинальный размер пиломатериала в мм\

Ki и К2 — коэфициенты усушки, величина которых соответ
ствует начальной и конечной влажности пиломате
риала.
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Коэфициенты усушки для соответствующей влажности 
даны в следующей таблице:

В лаж н ость

п и лом атер и ала

С о о тв ет ств . 
коэф иц . 
усуш ки  
(К, и Ка)

В лаж н ость

пилом атериала

С оответств . 
коэф иц. 
усуш к и  

( * i  и КО

8 0,726 23 0,396
9 0,697 24 0,384

10 0,670 25 0,368
11 0,644 26 0,353
12 0.620 27 0,340
13 0,595 28 0,326
14 0,571 29 0,314
15 0,549 30 0,300
16 0,527 35 0,247
17 0,507 40 0,201
18 0,487 45 0,165
19 0,468 50 0,135
20 0,450 55 0,111
21 0.432 60 0,091
22 0,415
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